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Chapitre 1
Introduction
“ Proprie´te´s vibrationnelles du bore α B12
et du carbure de bore B12C3“
ou
“ Comment, pour les mate´riaux complexes, les calculs ab initio
permettent d’interpre´ter correctement les expe´riences...”
Le bore fait partie de la triade d’e´le´ments lithium, be´ryllium et bore, dont les noyaux
sont tre`s instables lors des nucle´osynthe`ses qui ont lieu dans les e´toiles, et qui, pour
cela, constitue une infime partie de la matie`re du syste`me solaire en ge´ne´ral, de la
crouˆte terrestre en particulier [4, 5].
Pre´sent dans de nombreux compose´s, le bore a e´te´ isole´ par Gay-Lussac en 1808, en
re´duisant de l’acide borique H3BO3 par du potassium, tandis que le premier mono-
cristal de la phase α a e´te´ synthe´tise´ par Decker et Kasper en 1959, par dissociation
thermique de l’iodure BI3 [6].
Le bore pur pre´sente de nombreuses phases allotropiques et la majorite´ d’entre elles
est forme´e d’icosae`dres de´forme´s B12 (figure 1.1 ; cf. e´galement figure 2.1). La ques-
tion est ouverte de savoir si les icosae`dres sont e´galement pre´sents dans les phases
de´sordonne´es liquide et amorphe. En revanche, l’aggre´gat B12 n’existe pas comme
structure stable d’un point de vue the´orique [7].
Chaque icosae`dre est creux, au sens ou il ne contient pas d’atomes. Si les liaisons
entre les icosae`dres sont des liaisons covalentes “classiques”, similaires a` celles que
l’on trouve dans le diamant, les liaisons entre les atomes d’un meˆme icosae`dre sont
spe´cifiques et uniques dans le tableau de Mende´le¨ıev [8].
La densite´ e´lectronique est en effet de´localise´e dans chacun des 20 triangles qui
forment la surface icosae´drique et les liaisons se font entre trois atomes (figure 1.2).
Ainsi, on peut se repre´senter les liaisons intraicosae´driques comme une couronne
sphe´rique de densite´ e´lectronique (figure 1.3). La configuration e´lectronique d’un
atome est 1s22s22p1 et chaque atome posse`de 3 e´lectrons de valence. Pourtant, les
liaisons intraicosae´driques a` 3 centres permettent a` chaque atome une coordination
moyenne de 6 voisins : 5 voisins du meˆme icosae`dre et 1 ou 2 voisins d’un autre
icosae`dre.
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Fig. 1.1 – La structure cristallographique du bore α rhomboe´drique. Les distances
sont en A˚.
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Cette de´localisation e´lectronique a e´te´ compare´e a` la de´localisation des e´lectrons dans
un me´tal. Associe´e a` la de´ficience d’e´lectrons des liaisons intraicosae´driques par rap-
port aux liaisons covalentes classiques a` deux e´lectrons, elle est suppose´e engendrer
des forces de liaisons plus faibles : la notion de compression mole´culaire inverse
a e´te´ formule´e, selon laquelle les blocs icosae´driques seraient plus mous que les liai-
sons qui les relient, inversement a` ce qui se produit dans les compose´s mole´culaires,
dans lesquelles les forces intermole´culaires sont de type van der Waals et tre`s peu
liantes [9].
Le bore α est un mate´riau mode`le : forme´ d’un seul icosae`dre par maille e´le´mentaire, il
est le plus simple des solides riches en bore. Son re´seau de Bravais est rhomboe´drique
et son groupe d’espace est R3¯m. Le cristal de B12 peut eˆtre approxime´ par un as-
semblage cubique a` faces centre´es d’icosae`dres. La cristallogene`se en est difficile [46]
et seuls des microcristaux sont obtenus.
Atome Atome
Atome
Fig. 1.2 – Bore α : isocontours de densite´ e´lectronique dans une liaison intrai-
cosae´drique a` 3 centres (millie´lectron par a30). Dans le formalisme DFT-LDA-
Pseudopotentiels-Ondes Planes, les noyaux et les e´lectrons de coeur ne sont pas
mode´lise´s et forment des trous de densite´.
La maille e´le´mentaire du carbure de bore B12C3 et celle des autres compose´s tels
que B12As2, B12P2 et B12O2, contiennent un icosae`dre B12 ou B11C un peu plus
de´forme´ que celui du bore α et deux ou trois atomes supple´mentaires qui forment des
chaˆınes le long de l’axe rhomboe´drique (111) (cf. figure 2.2). Le carbure de bore est
synthe´tise´ facilement, soit en monocristal, soit sous forme de ce´ramique polycristal-
line obtenue par pressage a` chaud et sous charge de quelques MPa, de poudre de bore
β et de poudre de carbone graphite. Les polycristaux obtenus par pressage a` chaud
ont de nombreux de´fauts de structure, sous forme de micromacles (cf. Chapitre 4).
Le carbure de bore est, quant a` lui, un mate´riau industriel aux multiples usages,
pour diverses raisons :
– Il n’est rayable que par le diamant et le nitrure de bore cubique cBN : il est
largement utilise´ comme abrasif et comme blindage.
– C’est un semiconducteur re´fractaire, a` haut point de fusion et il a e´te´ e´tudie´ comme
composant de l’e´lectronique en milieu hostile, a` la place du silicium [10]. Son haut
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ATOME
ATOME
Centre de l’icosaèdre
Fig. 1.3 – Bore α : coupe de l’icosae`dre dans un plan perpendiculaire a` l’axe
rhomboe´drique qui montre la de´localisation de la densite´ e´lectronique a` la surface
de l’icosae`dre (millie´lectron par a30).
pouvoir thermoe´lectrique a, de plus, permis d’envisager une utilisation comme
capteur en milieu hostile[11].
– Le bore naturel contient 20% d’isotope 10B qui est un des plus puissants absor-
beurs de neutrons, et l’icosae`dre a des proprie´te´s remarquables de stabilite´ sous
irradiation. Des ce´ramiques de carbure de bore enrichies en bore 11B sont utilise´es
comme barre de controˆle des re´acteurs nucle´aires.
– Sa faible conductivite´ thermique a permis d’envisager son utilisation comme paroi
interne de la chambre du laser me´gajoule.
– Il a e´te´ utilise´ comme paroi interne des re´acteurs nucle´aires a` fusion de type To-
kamak, car il relaˆche moins les impurete´s, et permet ainsi de limiter la pollution
du plasma [12, 13].
La complexite´ de la maille e´le´mentaire et des liaisons e´lectroniques dans les cristaux
de bore et de carbure de bore, en font des mate´riaux difficiles a` mode´liser : nous
verrons, au cours de cette e´tude, dans les chapitres 3 a` 5, comment des mode`les trop
simples ont failli a` reproduire la physique fondamentale de ces mate´riaux. En particu-
lier, les notions de proprie´te´s de compressibilite´ antimole´culaire et de constantes des
forces intericosae´driques plus fortes que les liaisons intraicosae´driques, sont inexactes.
A cette difficulte´ fondamentale s’ajoute, pour le carbure de bore, la pre´sence de
de´sordre a` plusieurs niveaux et particulie`rement du de´sordre substitutionnel (cf.
chapitre 3) qui rend difficile l’interpre´tation des expe´riences. En particulier sa struc-
ture atomique n’a pas e´te´ de´termine´e de fac¸on indiscutable.
Nous avons obtenu une mode´lisation de la structure du carbure de bore qui s’af-
franchit du de´sordre substitutionnel et qui rend compte de toutes les observations
expe´rimentales de structure atomique et de vibration de re´seau sauf une : l’observa-
tion de la compression mole´culaire inverse, dont nous discutons les re´sultats (chapitre
3). Sur cette base, nous pouvons proposer une structure atomique ab initio du car-
10
bure de bore.
Cette compre´hension the´orique des proprie´te´s fondamentales des compose´s bore´s a
e´te´ obtenue par la The´orie de la Perturbation de la Fonctionnelle de la Densite´ [14]
qui est une me´thode bien e´tablie pour l’e´tude ab initio de la dynamique de re´seau
des solides [15, 16]. Elle donne acce`s a` l’ensemble des proprie´te´s vibrationnelles des
solides et particulie`rement aux les proprie´te´s thermodynamiques, ainsi qu’a` l’e´tude
des transitions de phases solide-solide induites par des me´canismes non diffusifs.
La D.F.T.P. s’est montre´e particulie`rement ade´quate dans le cas des solides riches en
bore, en restituant la dynamique de re´seau en centre de zone de Brillouin a` quelques
% pre`s. En particulier, le bon accord entre les parame`tres de Gru¨neisen the´oriques
et expe´rimentaux, a permis de valider les pseudopotentiels utilise´s.
Les re´sultats essentiels de ce travail sont :
– L’e´quation d’e´tat a` tempe´rature nulle du bore et du carbure de bore et la remise
en cause du concept de compression mole´culaire inverse dans les solides riches en
bore (chapitre 3).
– L’interpre´tation des spectres de diffusion Raman du bore α et du carbure de bore
(chapitre 4). En particulier, le mode de libration de l’icosae`dre a e´te´ identifie´ ;
son absence d’e´largissement par des effets anharmoniques, isotopiques et par les
de´fauts de microstructure a e´te´ discute´. Dans le carbure de bore, la densite´ d’e´tats
des modes acoustiques, leve´e par le de´sordre, a e´te´ identifie´e.
– Pour la premie`re fois, le spectre d’absorption infrarouge complet du bore α est
interpre´te´, et la forme des raies observe´e de fac¸on expe´rimentale. Une mode´lisation
des effets physiques au dela` de l’approximation harmonique permet d’expliquer la
forme de chaque raie (chapitre 5).
– Dans le carbure de bore, la de´termination de la structure atomique est de´montre´e
par comparaison des vibrations de re´seau the´orique et expe´rimentale (chapitre 4
et 5).
Apre`s que soit de´crit le cadre the´orique du calcul des constantes de force d’un cris-
tal, ainsi que la D.F.P.T. (chapitre 2), les e´quations d’e´tat (chapitre 3), le spectre de
diffusion Raman (chapitre 4) et le spectre d’absorption infrarouge (chapitre 5) sont
successivement e´tudie´s, pour le bore α et le carbure de bore B4C.
Cette e´tude passionnante et fructueuse n’aurait pu avoir lieu sans la collaboration
directe de nombreuses personnes, sur le plan the´orique et expe´rimental : Stefano
Baroni, Jean-Michel Besson, Jean-Claude Chervin, Alain Polian, Philippe Pruzan
et Gilles Zerah. En particulier, les calculs sur le carbure de bore ont e´te´ mene´s par
Re´mi Lazzari [148].
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Chapitre 2
Me´thodes de calcul ab initio
des proprie´te´s vibrationnelles
des solides.
2.1 Introduction.
Dans cette partie, on se propose d’introduire les notions ne´cessaires au calcul des
proprie´te´s vibrationnelles d’un cristal parfait infini. Les deux hypothe`ses qui sous-
tendent nos calculs, les approximations adiabatique et harmonique, sont formule´es
dans le cadre de la me´canique quantique pour les dynamiques atomique et e´lectronique
d’un syste`me quelconque. Puis la dynamique des noyaux dans un cristal est traite´e
de fac¸on classique, la matrice des constantes de force et la matrice dynamique sont
de´finies, ainsi que leurs proprie´te´s de syme´trie. Enfin, l’approximation de l’e´nergie
potentielle du syste`me atomique par diffe´rents mode`les phe´nome´nologiques ajuste´s
aux re´sultats expe´rimentaux est de´crite.
Dans le cristal parfait ou dans une mole´cule, chacun des N noyaux atomiques, de
masse ML, a un de´placement #uL = #RL − #R0L autour de sa position d’e´quilibre
statique #R0L. Le corte`ge des n e´lectrons en mouvement, de masse m, forme les liaisons
chimiques caracte´rise´es par la densite´ e´lectronique ρ(RI , re), ou` RI et re repre´sentent
respectivement les 3N et 3n degre´s de liberte´ des syste`mes atomique et e´lectronique :
RI = { #R1, ..., #RN} et re = {#r1, ...#rn}. Le Hamiltonien du syste`me s’e´crit en fonction
des ope´rateurs d’e´nergie cine´tique des noyaux TI , d’e´nergie cine´tique des e´lectrons
Te et du potentiel U(RI , re) constitue´ des interactions coulombiennes internucle´aire
UI , nucle´aire-e´lectronique UIe et intere´lectronique Ue (e2 = 1, h¯ = 1,m = 12 , on
suppose la de´ge´ne´rescence de spin) :
(H − Ek)Ψk(RI , re) = 0, (2.1)
H = TI + Te + U(RI , re), (2.2)
U(RI , re) = UI + UIe + Ue =
1
2
′∑
LM
ZLZM
|#RL − #RM |
−
∑
iL
ZL
|#ri − #RL|
+
1
2
′∑
ij
1
|#ri − #rj | (2.3)
L’indice ′ dans les somme indique l’exclusion des termes pour lesquels les deux indices
L,M ou i, j sont identiques. La premie`re des approximations consiste a` dissocier le
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mouvement quantique des noyaux de celui des e´lectrons : Ψ = ψ(RI)φe(RI , re)
[17]. Le rapport entre la masse d’un proton et celle d’un e´lectron e´tant de 1836, les
e´lectrons re´pondent de fac¸on instantane´e aux variations du potentiel cause´es par le
mouvement plus lent des noyaux et la fonction d’onde φke du kie`me e´tat e´lectronique
est calcule´e comme si ces derniers e´taient fige´s dans leurs positions instantane´es RI :
(He − Eke )φke(re) = 0 (2.4)
He = Te + U(RI , re), RIfixes. (2.5)
D’autre part, la re´ponse des e´lectrons au mouvement nucle´aire est conside´re´e comme
adiabatique : la fonction d’onde e´lectronique φe de´pend implicitement des positions
nucle´aires et est de´forme´e progressivement lors de leur variation, sans que le couplage
avec ces dernie`res puisse provoquer de transition vers un autre e´tat e´lectronique.
Lors du mouvement des noyaux, les e´lectrons restent dans leur e´tat fondamen-
tal et se meuvent sur la surface d’e´nergie potentielle dite de Born-Oppenheimer
Ee(RI) = E0e (RI) = 〈φ0e|He|φ0e〉.
Pour de´terminer la fonction d’onde vibrationnelle ψ(RI) telle que :
(HI − EI)ψI = 0, (2.6)
HI = TI + Ee(RI), (2.7)
la seconde approximation consiste a` faire l’hypothe`se que le mouvement des noyaux
reste confine´ au voisinage de leur position d’e´quilibre R0I . Alors l’e´nergie Ee du
syste`me e´lectronique peut eˆtre de´veloppe´e au second ordre en fonction des compo-
santes carte´siennes des de´placements atomiques uLα :
Ee = E(0)e + E
(1)
e + E
(2)
e , (2.8)
E(0)e = Ee(R
0
I), (2.9)
E(1)e =
∑
Lα
[
∂Ee
∂uLα
]RI=R0I uLα, (2.10)
E(2)e =
1
2
∑
LαMβ
uLα[
∂2Ee
∂uLα∂uMβ
]RI=R0I uMβ . (2.11)
L’e´quilibre microscopique du syste`me requiert l’annulation de la force (2.10) qui
s’exerce sur chaque atome :
FLα = [
∂Ee
∂uLα
]RI=R0I = 0. (2.12)
En l’absence de force interatomique, la partie quadratique du de´veloppement (2.11)
correspond au potentiel effectif dans lequel se meuvent les noyaux : le mouvement
est un mouvement de vibration, dans lequel chaque noyau est en moyenne sur sa
position d’e´quilibre #R0L, et est gouverne´ par la matrice des constantes de force qui
de´crit la force de rappel CLMαβ qui s’exerce sur un ion L dans la direction α lorsqu’est
de´place´ l’ion M dans la direction β :
CLMαβ = [
∂2Ee
∂uLα∂uMβ
]RI=R0I . (2.13)
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A la question de savoir jusqu’a` quel ordre dans le de´veloppement de Ee, le forma-
lisme simple des approximations harmonique et adiabatique est maintenu, il a e´te´
montre´ que, formellement, il est possible d’e´crire que les noyaux se meuvent dans
un potentiel effectif et que les proprie´te´s e´lectroniques sont calcule´es a` noyaux fixes,
en de´veloppant Ee au quatrie`me ordre par rapport aux de´placements atomiques.
Au-dela`, un potentiel effectif ne peut plus eˆtre de´termine´ comme pre´ce´demment, car
l’hypothe`se du de´couplage des fonctions d’onde e´lectronique et nucle´aire doit eˆtre
re´examine´e [17].
Sur le plan the´orique, l’approximation adiabatique se limite strictement a` l’e´tude des
isolants, pour lesquels l’existence d’un gap dans la structure e´lectronique se´pare la
dynamique ionique de la dynamique e´lectronique [18]. Dans les me´taux, en revanche,
la fre´quence plasma peut devenir comparable a` la fre´quence des phonons et le cou-
plage des degre´s de liberte´ atomiques et e´lectroniques peut conduire a` des effets de
retard et d’amortissement dans la dynamique des ions. En pratique, ces effets sont
nume´riquement ne´gligeables dans les me´taux simples [19].
D’autre part, l’approximation harmonique pre´ce´dente exclut de de´crire le solide a`
haute tempe´rature, c’est a` dire pre`s de son point de fusion. Sont e´galement exclus
les solides quantiques tels que 4He et 3He dont l’amplitude du mouvement de point
ze´ro est importante.
Enfin, les proprie´te´s vibrationnelles de´crites pre´ce´demment sont inde´pendantes de
la tempe´rature. Cependant, le formalisme pre´ce´dent a e´te´ ge´ne´ralise´ a` l’e´nergie libre
du syste`me et conduit a` l’approximation quasi-harmonique [19].
A l’ordre deux du de´veloppement (2.8), le mouvement atomique est un mouvement
de 3N oscillateurs harmoniques, inde´pendants i.e. sans interaction, classiques ou
quantiques suivant le traitement adopte´ pour la dynamique des noyaux. On suppose
connu le potentiel effectif Φ = Ee(RI), et on introduit maintenant la dynamique de
re´seau classique pour un cristal parfait. Les proprie´te´s de syme´trie sont rappele´es et
la matrice dynamique est de´finie.
Les e´nergies cine´tique TI et potentielle Φ du mouvement des ions s’e´crivent en fonc-
tion des de´placements atomiques uLα et de leur moment conjugue´ pLα =
duLα
dt = u˙
L
α :
TI =
1
2
∑
L
∑
α
(pLα)2
ML
, (2.14)
Φ =
1
2
∑
LM
∑
α,β
uLαC
LM
αβ u
M
β , (2.15)
CLMαβ = [
∂2Φ
∂uLα∂u
M
β
]R=R0 . (2.16)
Les e´quations du mouvement des 3N degre´s de liberte´ sont alors :
MLu¨
L
α = −
∑
Mβ
CLMαβ u
M
β . (2.17)
Le cristal est de´fini par la re´pe´tition pe´riodique suivant le re´seau de Bravais
(#ap, p = 1, 3) d’une maille e´le´mentaire, contenant un motif de s atomes invariant
sous les ope´rations du groupe d’espace du cristal. L’e´nergie potentielle du cristal doit
donc eˆtre invariante, d’une part sous l’action du groupe des translations de re´seau,
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d’autre part sous l’action d’une ope´ration de syme´trie du groupe d’espace. Cela per-
met de de´finir le sous-ensemble des constantes de force qui sont inde´pendantes entre
elles [20].
Pour de´crire les relations entre les constantes de force, on associe a` chaque
atome L du cristal le double indice (#R, l), ou` #R est le vecteur position de la maille et
l repe`re l’atome dans la maille e´le´mentaire. On remarque d’abord que, par de´finition,
la matrice des constantes de force est syme´trique :
CLMαβ = C
lm
αβ (#R, #R′) = Cmlβα(#R′, #R). (2.18)
A cause de la pe´riodicite´ de translation de re´seau, la force de rappel de´pend simple-
ment de la distance relative entre les deux mailles du cristal :
Clmαβ (#R, #R′) = Clmαβ (#R− #R′). (2.19)
D’autre part, si S est une ope´ration du groupe d’espace qui transforme les atomes
l,m en des atomes e´quivalents l′ = S−1l, m′ = S−1m, la distance relative de leurs
mailles #R en #R′ = S−1 #R , et qui agit sur les coordonne´s carte´siennes par la matrice
Sµν , on a la relation [20] :
Cl
′m′
αβ (#R′) =
∑
µν
SαµC
lm
µν (#R)S
−1
νβ . (2.20)
Enfin, l’e´nergie potentielle Φ du cristal est e´galement invariante sous l’action d’une
rotation ou d’une translation infinite´simale de l’ensemble du cristal [17]. Dans ce
dernier cas, la relation : ∑
m,$R
Clmαβ(#R) = 0, (2.21)
conduit a` l’annulation des fre´quences acoustiques en centre de zone de Brillouin.
Par ailleurs, pour de´crire le caracte`re infini du cristal, on utilise les conditions aux
limites cycliques de Born-von Karman : Lp mailles e´le´mentaires sont re´pe´te´es dans
chaque direction p du cristal et la pe´riodicite´ des de´placements atomiques est im-
pose´e : #u(l, #R + Lp#ap) = #u(l, #R), p = 1, 3. On de´finit l’espace de Fourier dont
la densite´ en vecteurs d’onde #q dans chaque direction est donne´e par la relation
eiLp$q.$ap = 1, p = 1, 3.
La transforme´e de Fourier de la matrice des constantes de force s’e´crit alors en
fonction de la matrice dynamique Dlmαβ(#q) :
Clmαβ(#R) =
∑
$q
√
MlMme
i$q.$RDlmαβ(#q). (2.22)
La solution des e´quations du mouvement (2.17) est recherche´e sous la forme d’une
fonction de Bloch : ulα(#R) = 1√L1L2L3u
l
α(#q)ei($q.
$R−ωt), ce qui ame`ne a` re´soudre pour
chaque vecteur d’onde #q, l’e´quation aux valeurs propres suivant, dans lequel Iˆ est la
matrice unite´ de dimension 3Nx3N :
ω2(#q)Iˆu(#q) = D(#q)u(#q). (2.23)
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On se tourne maintenant vers le proble`me de la mode´lisation de l’e´nergie poten-
tielle Φ (e´quation 2.15). En premier lieu, les solides sont classe´s suivant le type de
liaison chimique qui les constituent : solide a` couche e´lectronique ferme´e (solide io-
nique ou de Van der Waals), cristal covalent ou liaison me´tallique. Un mode`le de
forces de rappel est alors construit, dont les parame`tres sont ajuste´s sur les donne´es
expe´rimentales, particulie`rement sur les courbes de dispersion phononique obtenues
par diffusion de neutrons. Le mode`le doit conserver les relations de syme´trie entre
les constantes de force (2.18) a` (2.21).
Parmi les mode`les employe´s, le potentiel central de Lennard-Jones, a` deux
corps, a e´te´ largement utilise´ pour mode´liser la dynamique des solides de type van
der Waals.
Pour les solides covalents dont les liaisons sont fortement directionnelles, le mode`le
de Keating mode´lise la liaison entre les atomes L et M par deux constantes de
force k et A : la premie`re est associe´e au mouvement central d’e´longation, la se-
conde mode´lise le terme non central de flexion angulaire par rapport a` la direction
d’e´quilibre R0LM = #R0L − #R0M :
ΦLM ∝ kLM (RLM −R0LM )2 + ALM (RLM −R0LM ).R0LM . (2.24)
Les interactions sont a` deux corps, comme dans le potentiel de Lennard-Jones. Elles
peuvent eˆtre e´tendues aux seconds voisins.
Pour les cristaux ioniques, le mode`le d’ion rigide fait intervenir, en plus des in-
teractions a` courte porte´e du mode`le pre´ce´dent, l’interaction coulombienne a` longue
porte´e des ions conside´re´s comme des charges ponctuelles [21].
Nous nous attachons maintenant a` de´crire deux mode`les utilise´s pour e´tudier les
compose´s bore´s : le mode`le a` couche (shell model) [22] et le mode`le de champ
de force de valence (valence force field model) [23].
Ce dernier ge´ne´ralise a` trois corps la mode´lisation angulaire introduite dans le mode`le
de Keating. Il calcule l’e´nergie de de´formation cause´e par les variations de tous
les parame`tres internes, longueurs et angles, des liaisons covalentes. Le potentiel se
de´compose en des termes ΦJL et ΦJLM d’interaction a` deux et trois corps :
ΦJL =
1
2
kJL(RJL −R0JL)2, (2.25)
ΦJLM =
1
2
AJLM (θJLM − θ0JLM )2. (2.26)
A la loi de Hooke entre deux atomes J, L se´pare´s par une distance relative d’e´quilibre
R0JL, s’ajoutent les termes d’interaction angulaire cause´e par la de´formation de
l’angle θJLM des liaisons entre les atomes JL et LM par rapport a` la valeur d’e´quilibre
θ0JLM .
Les expressions (2.25) et (2.26) ont e´te´ utilise´es pour le bore et l’e´quation (2.26) ne
prend en compte qu’une partie des termes a` trois corps. Une description comple`te
de ces derniers pour les semiconducteurs de structure cubique est donne´e dans [21].
Pour le bore, les parame`tres kJL et AJLM sont de´duits de l’ajustement des re´sultats
du mode`le avec les fre´quences expe´rimentales mesure´es en diffusion Raman et en
absorption infrarouge.
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Le mode`le a` couche est, quant a` lui, utilise´ pour de´crire les mate´riaux polaires,
qu’ils soient ioniques ou covalents [24]. A l’interaction directe ion-ion des mode`les
pre´ce´dents s’ajoute la notion d’interaction indirecte ion-e´lectron-ion, ou polarisation
e´lectronique.
Le mode`le a` couche permet d’introduire la notion de dipoˆle en de´crivant les degre´s de
liberte´ d’un coeur ionique non polarisable de charge e´lectrique Z, auxquels s’ajoutent
les degre´s de liberte´ supple´mentaires qui reproduisent les e´lectrons de valence sous
la forme d’une couronne sphe´rique de masse donne´e et de charge oppose´e. Les inter-
actions entre voisins sont de´compose´es en termes d’interaction coeur-coeur, coeur-
couche et couche-couche.
A l’e´chelle de chaque atome, le de´placement relatif de la couche par rapport a` l’ion
produit un dipoˆle et permet le calcul du tenseur des charges effectives et, par la`,
celui du de´calage en fre´quence entre les modes optiques longitudinaux et transverses
en centre de zone de Brillouin.
Les limites des mode`les de force sont atteintes pre´cise´ment lorsque, comme dans le
mode`le a` couche, on souhaite tenir compte des effets de polarisation e´lectronique dans
la description des vibrations atomiques. Il est alors ne´cessaire de passer a` une des-
cription microscopique des constantes de force (2.13) dans le cadre de la me´canique
quantique, rendue possible par le de´veloppement des me´thodes ab initio. C’est l’objet
de la partie suivante, ou` sont rappele´es deux approches concurrentes pour le calcul
de la dynamique de re´seau, le traitement en perturbation et l’approche directe.
2.2 Description microscopique des constantes de
force.
On introduit d’abord les techniques de perturbation et on rappelle que la de´rive´e
seconde de l’e´nergie propre Ee par rapport aux de´placements atomiques peut s’ex-
primer en fonction de la de´rive´e premie`re de la densite´ ρ. Dans un second temps, la
me´thode de la re´ponse line´aire est de´crite, qui s’appuie sur le traitement en perturba-
tion et exprime la re´ponse e´lectronique en terme de matrice die´lectrique : elle a permis
le premier calcul ab initio de dynamique de re´seau [25]. Enfin, l’approche directe ou
me´thode du phonon gele´ (frozen phonon), est e´voque´e. Elle consiste en un calcul
de l’e´nergie totale Ee du cristal avec et sans phonon. La variation d’e´nergie inclut
les effets anharmoniques et prend en compte les effets de polarisation e´lectronique a`
tous les ordres de perturbation.
Dans la prochaine partie, nous de´crirons en de´tail la me´thode ab initio utilise´e pour
le calcul de structure e´lectronique. Pour le moment, on conside`re connues la fonction
propre |φe〉 = |φk=0e 〉, la densite´ ρ = |φe〉〈φe| et l’e´nergie propre Ek=0e = 〈φe|He|φe〉 =
〈φe|Te + UIe + Ue|φe〉 + UI de l’e´tat fondamental du Hamiltonien a` n corps He
(e´quation 2.4, avec k = 0).
Dans l’approximation adiabatique, le phonon est une perturbation statique pour les
e´lectrons. Quand les noyaux sont de´place´s de leurs positions d’e´quilibre, la variation
de l’e´nergie totale a plusieurs sources [26] :
– la variation de l’e´nergie d’interaction internucle´aire UI . Dans l’expression de Ee,
UI est un terme constant n’incluant pas les coordonne´es e´lectroniques. Sa de´rive´e
seconde par rapport aux de´placements atomiques repre´sente la contribution io-
nique Cion aux constantes de force.
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– La contribution e´lectronique Celec aux constantes de force provient, d’une part
de la variation de l’e´nergie d’interaction noyau-e´lectron directement provoque´e
par le de´placement des noyaux dans UIe, e´q. (2.3), d’autre part de la polarisa-
tion e´lectronique, id est la variation de la densite´ e´lectronique en re´ponse a` ce
de´placement, puisque la fonction d’onde φe de´pend, de fac¸on implicite, des coor-
donne´es atomiques.
Pour calculer cette seconde contribution, on re´e´crit l’interaction e´lectron-noyau sous
la forme :
〈φe|UIe|φe〉 =
∫
d#r ρ(#r)vext(#r), (2.27)
vext(#r) =
∑
L
ZL
|#r − #RL|
, (2.28)
ρ(#r) =
∑
i
δ(#r − #ri). (2.29)
Le potentiel ressenti en #r est local et de´pend de fac¸on continue de parame`tres
λ = {λ1, ...λN}. Quand la perturbation est un phonon, les parame`tres sont les coor-
donne´es des de´placements nucle´aires λL = uIα et la variation de potentiel est donne´e
par :
δvext(#r) =
∑
L
ZL
|#r − #R0L − #uL|
−
∑
L
ZL
|#r − #R0L|
. (2.30)
Le the´ore`me d’Hellmann-Feynman e´tablit que la force associe´e a` la variation du
parame`tre λL est donne´e par la valeur moyenne dans l’e´tat fondamental de la de´rive´e
du potentiel par rapport a` ce parame`tre :
FλL = −
∂Eλe
∂λL
= −
∫
ρλ(#r)
∂vλext(#r)
∂λL
d#r − ∂UI
∂λL
. (2.31)
Eλe et ρλ sont les e´nergie et densite´ e´lectronique de l’e´tat fondamental pour une
valeur donne´e des parame`tres λ [27].
Le de´veloppement en perturbation a` l’ordre line´aire de ρ(#r) et de vext(#r) dans
l’inte´grale de l’e´quation (2.31) conduit a` l’e´galite´ [15, 16] :∫
ρλ(#r)
∂vλext(#r)
∂λL
d#r = (2.32)∫
[ ρ0(#r)∂v
λ
ext($r)
∂λL
) +
∑
M λM
∂ρλ($r)
∂λM
∂vλext($r)
∂λL
) + ρ0(#r)
∑
M λM
∂2vλext($r)
∂λL∂λM
] d#r +O(λ2),
ou` toutes les de´rive´es sont maintenant calcule´es a` perturbation nulle : λ = 0.
Dans le membre de droite de l’e´quation pre´ce´dente apparaˆıt la de´rive´e seconde de
l’e´nergie, approxime´e au premier ordre par rapport a` la perturbation λ. Elle s’exprime
en fonction de la densite´ non perturbe´e et de sa de´rive´e premie`re, ainsi que des
de´rive´es premie`re et seconde du potentiel :
CelecLM =
∫
[
∂ρλ(#r)
∂λM
∂vλext(#r)
∂λL
) + ρ0(#r)
∂2vλext(#r)
∂λL∂λM
] d#r +O(λ). (2.33)
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Le potentiel externe et ses de´rive´es e´tant ge´ne´ralement connus, le traitement en per-
turbation permet donc l’expression de la contribution e´lectronique aux constantes
de force en fonction de la densite´ non perturbe´e et de sa de´rive´e premie`re. Cela
constitue le fondement de la D.F.P.T. qui sera de´taille´e dans la prochaine partie.
Pour me´moire, les constantes de force totales s’e´crivent :
CLM =
∂2Eλe
∂λL∂λM
= CelecLM + C
ion
LM (2.34)
CionLM =
∂2UI
∂λL∂λM
(2.35)
On de´crit maintenant la me´thode de la re´ponse line´aire qui e´value la re´ponse e´lectronique
en introduisant la notion de matrice die´lectrique microscopique. On se place dans les
approximations adiabatique et harmonique. Dans le cristal, lorque la perturbation
locale du potentiel δvext(#r) est introduite, la variation du potentiel δv sentie en un
point #r′ est e´crante´e par la polarisation du syste`me e´lectronique. Cette polarisation
n’est pas homoge`ne et fluctue a` l’e´chelle interatomique, ce qui cause un e´crantage
non-local [26].
La re´ponse line´aire repose sur l’hypothe`se suivante : si la perturbation ∂vext est
petite, δv est line´aire en δvext et la fonction de re´ponse non-locale est l’inverse de la
matrice die´lectrique ,−1(#r,#r′) :
δv(#r) =
∫
,−1(#r,#r′) δvext(#r′) d#r′. (2.36)
La variation de la densite´ de charge est, quant a` elle, line´aire par rapport au potentiel
induit δv, et la fonction de re´ponse χ est la matrice de polarisabilite´ e´lectronique :
δρ(#r) =
∫
χ(#r,#r′) δv(#r′) d#r′. (2.37)
La fonction de re´ponse ,−1 est relie´e a` la matrice de polarisabilite´ χ, par l’in-
terme´diaire du potentiel induit δv qui de´pend du mode`le physique conside´re´.
En utilisant les proprie´te´s d’e´quilibre microscopique (2.12), les proprie´te´s de syme´trie
(2.18) a` (2.21), la matrice des constantes de force de l’e´quation (2.34) s’e´crit sous la
forme simple [19] :
CLMαβ = C¯
LM
αβ − δLM
∑
K
C¯LKαβ , (2.38)
C¯LMαβ = [
∂
∂uLα∂uMβ
∫
,−1(#RL,#r)
ZLZM
|#r − #RM |
d#r]RI=R0I , (2.39)
dans laquelle l’interaction internucle´aire apparaˆıt e´crante´e par l’inverse de la fonction
die´lectrique totale des e´lectrons, incluant les e´lectrons de coeur et ceux de valence.
La transformation de Fourier de (2.39) ne´cessite le calcul de ,−1(#q+ #G, #q+ #G′) [19] :
,−1(#q + #G, #q + #G′)) = 1
L1L2L3Ω
∫
d#r d#r′ ,−1(#r,#r′) ei[−($q+$G).$r+($q+$G′).$r′], (2.40)
ou` Ω est le volume d’une maille e´le´mentaire et #G et #G′ sont des vecteurs du re´seau
re´ciproque. Les e´quations (2.22) et (2.39) de´finissent le syste`me (2.23) qui est ensuite
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re´solu.
Se pose enfin le proble`me du calcul des fonctions de re´ponse ,−1 et χ. Il requiert
la connaissance de tous les vecteurs et valeurs propres du Hamiltonien e´lectronique
(2.5). En pratique, la polarisabilite´ e´lectronique est donc calcule´e dans l’approxi-
mation monoe´lectronique [28]. Elle est donne´e par la re`gle de somme de Fermi
[29, 30, 31] :
χ(#q + #G, #q + #G′) = − (2.41)
2
L1L2L3Ω
∑
v,c,$k
〈#k + #q, c|ei($q+$G).$r|#k, v〉〈#k, v|e−i($q+$G′).$r|#k + #q, c〉
Ec(#k + #q)− Ev(#k)
,
ou` |#k, v〉 ( resp. |#k+#q, c〉) et Ev(#q) (resp. Ec(#k+#q)) sont les e´tats et e´nergies propres
monoe´lectroniques de valence (resp. de conduction). La somme sur les e´tats de va-
lence repre´sente la contribution de tous les e´lectrons a` la re´ponse, et la somme sur les
e´tats de conduction indique que, sous l’action de la perturbation de vecteur d’onde #q,
la polarisabilite´ du syste`me provient de l’excitation potentielle de tous les e´lectrons
de quasi-moment #k vers chacun des e´tats de conduction de quasi-moment #k+#q. Dans
le cas d’un me´tal, le nume´rateur de l’expression pre´ce´dente doit eˆtre ponde´re´ par la
diffe´rence 12 (fc(#k + #q) − fv(#k)) entre les occupations statistiques des niveaux entre
lesquels se fait la transition.
L’expression de ,−1 de´pend de l’approximation utilise´e. Dans la Random Phase Ap-
proximation [32], les effets d’e´change et de corre´lation e´lectronique sont ne´glige´s et
la de´pendance est donne´e directement par [26, 31] :
,RPA(#q + #G, #q + #G′)) = δ$G,$G′ −
χ(#q + #G, #q + #G′)
|#q + #G|2 . (2.42)
L’inversion de , permet le calcul des constantes de force (2.38).
L’alternative a` la re´ponse line´aire est la me´thode du phonon gele´ qui repose seule-
ment sur l’hypothe`se adiabatique [33]. Dans cette approche, on conside`re un cristal
avec des de´placements atomiques connus uI = {#u1, ...#uN}. L’e´nergie totale Ee du
syste`me e´lectronique est calcule´e avec et sans les de´placements uI : Ee(R0I + uI) et
Ee(R0I). En comparant ces dernie`res, la re´ponse e´lectronique comple`te est connue et
les effets anharmoniques sont contenus dans la re´ponse. Lorsque les de´placements du
phonon sont connus, en jouant sur la parite´ des termes harmoniques par rapport aux
termes du troisie`me ordre, on extrait la partie harmonique en calculant les e´nergies
du meˆme phonon gele´ au moyen de diffe´rentes amplitudes (u, -u et 2u) [21]. La
fre´quence de vibration du phonon conside´re´ est alors obtenue par diffe´rence finie de
l’e´nergie totale, ou de la force [34], par rapport a` l’amplitude de de´placement impose´.
Contrairement a` la me´thode pre´ce´dente, dans laquelle la connaissance de ,−1 permet
la connaissance de la re´ponse a` n’importe quelle perturbation, la me´thode du phonon
gele´ s’applique aux perturbations de longueur d’onde commensurable a` la longueur
de la maille e´le´mentaire et ne´cessite le calcul de l’e´nergie totale d’une supermaille :
pour cela, elle est limite´e aux perturbations dont la longueur d’onde n’exce´de pas
quelques parame`tres de re´seau. Enfin, la recherche de diffe´rence d’e´nergie petite
devant l’e´nergie totale requiert une convergence importante des calculs. Pour cela,
elle n’est pas envisageable pour un cristal complexe comme le bore.
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2.3 The´orie de la Perturbation de la Fonctionnelle
de la Densite´.
La The´orie de la Fonctionnelle de la Densite´ est une approximation tre`s puissante au
proble`me a` n corps pose´ en (2.4), pour les syste`mes dans lesquels le grand nombre de
degre´s de liberte´ rend infaisable un calcul quantique “exact”. Les bases the´oriques
en sont rappele´es dans cette partie. Couple´e a` l’approximation de densite´ locale, elle
permet de pre´dire les proprie´te´s de l’e´tat fondamental : parame`tre de maille, module
de volume, avec une erreur de quelques % par rapport a` l’expe´rience. Les techniques
de perturbation, esquisse´es dans la partie pre´ce´dente, ont e´te´ introduites dans la
D.F.T. avec succe`s, et permettent le calcul des de´rive´es de l’e´nergie, en particulier
des constantes de force, avec la meˆme pre´cision. Le cadre the´orique de la D.F.P.T.
est rappele´ dans un second temps.
2.3.1 La The´orie de la Fonctionnelle de la Densite´ (D.F.T.)
La The´orie de la Fonctionnelle de la Densite´ simplifie le proble`me de la recherche de
l’e´tat fondamental φe(#r1,#r2, ...#rn) du syste`me constitue´ par les n e´lectrons en inter-
action, de´fini par l’e´quation de Schro¨dinger a` 3n variables donne´e en (2.4) [35, 36].
A la place, elle conside`re un seul e´lectron se mouvant dans un potentiel effectif, ou
champ moyen veff , rendant compte des interactions a` n corps par le biais de la den-
site´ e´lectronique a` une particule ρ(#r) de´finie en chaque point #r de l’espace conside´re´ :
[−∇22 + veff (ρ(#r))− εk]φke (ρ(#r)) = 0.
Elle se base sur deux the´ore`mes formule´s respectivement par Hohenberg et Kohn
[37] et Kohn et Sham [38].
Conside´rons le syste`me des n e´lectrons en interaction dans l’e´tat fondamental associe´
au potentiel externe vext(#r) qui repre´sente l’effet au point #r de l’interaction coulom-
bienne e´lectron-noyau (e´quation (2.28)). Le premier the´ore`me re´pond par l’affirma-
tive a` la question suivante : “la connaissance en tout point #r de l’espace de la densite´
e´lectronique ρ0(#r) de l’e´tat fondamental de´finit-elle de fac¸on univoque le potentiel
vext qui la cause ?”. Comme la connaissance de vext permet celle du Hamiltonien
complet, la conse´quence du the´ore`me est que la densite´ ρ0(#r) de´termine toutes les
proprie´te´s de l’e´tat fondamental. En particulier, la fonction d’onde φe(#r1,#r2, ...#rn)
et l’e´nergie totale Ee sont chacune une fonctionnelle unique de ρ0(r) : φe(ρ0(#r))et
Ee(ρ0(#r)).
Le second the´ore`me pre´cise la forme fonctionnelle de l’e´nergie totale Ee(ρ) et e´tablit
un principe variationnel . On de´finit d’abord la fonctionnelle F (ρ) universelle, c’est
a` dire ne de´pendant ni du syste`me e´tudie´, ni du potentiel externe, de´finie pour toute
densite´ d’e´tat fondamental ρ(#r), telle que :
F (ρ(#r)) = 〈φρ|Te + Ue|φρ〉, (2.43)
ou` Te et Ue sont les ope´rateurs d’e´nergie cine´tique et d’interaction coulombienne
e´lectronique pre´ce´demment de´finies et φρ est la fonction d’onde de l’e´tat fonda-
mental associe´ a` ρ. L’e´nergie d’interaction coulombienne entre les noyaux UI e´tant
inde´pendante des coordonne´es e´lectroniques, la forme fonctionnelle de Ee(ρ(#r)) est
alors :
EKSe [Vext, ρ] =
∫
d#r vext(#r) ρ(#r) + F (ρ) + UI , (2.44)
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et le principe variationnel de Rayleigh-Ritz s’applique pour la fonctionnelle Ee par
rapport a` la variable ρ : Ee a un minimum unique quand la densite´ est en tout point
celle de l’e´tat fondamental ρ(#r) = ρ0(#r). Cela permet d’e´crire l’e´quation d’Euler-
Lagrange associe´e a` ce principe variationnel, sous la contrainte de conservation du
nombre n de particules :
vext(#r) + [
∂F (ρ)
∂ρ
]ρ=ρ0 = µ, (2.45)
ou` µ est le coefficient de Lagrange de la contrainte donne´ par
∫
ρ(#r) dr = n. La
signification physique de µ est celle de potentiel chimique du syste`me e´lectronique,
ou niveau de Fermi.
Sur le plan the´orique, les deux the´ore`mes souffrent de limitations : d’une part, toute
densite´ ρ(#r) n’est pas repre´sentable par un potentiel vext(#r) [39], d’autre part ils
n’ont e´te´ de´montre´s stricto sensu que pour un potentiel externe vext local. Sur le
plan pratique cependant, la D.F.T. est utilise´e dans un cadre plus ge´ne´ral sans dif-
ficulte´. En particulier, le potentiel externe utilise´ dans la me´thode des ondes planes
est un pseudopotentiel non-local.
La D.F.T. et en particulier l’e´quation (2.45), serait inutilisable sans la forme cal-
culable de la fonctionnelle F (ρ) (2.43) qui repose sur l’Approximation de Densite´
Locale (L.D.A.). On proce`de en deux e´tapes, en suivant d’abord le formalisme de
Hartree : l’e´nergie cine´tique est approxime´e par celle du gaz d’e´lectrons sans interac-
tion T 0e , l’e´nergie coulombienne UIe par l’interaction classique d’un gaz d’e´lectrons
de densite´ ρ, et tous les effets a` n corps d’e´change et de corre´lation entre les e´lectrons
sont contenus dans la fonctionnelle restante Exc :
Exc(ρ) = F (ρ)− T 0e −
1
2
∫
ρ(#r)ρ(#r′)
|#r − #r′| d#r d#r′. (2.46)
La seconde e´tape consiste a` faire l’Approximation de Densite´ Locale : les effets a` n
corps sont approxime´s par une simple fonction εxc locale dans l’espace, c’est a` dire
qui, au point #r, de´pend de la seule densite´ ρ en ce meˆme point :
ELDAxc =
∫
ρ(#r)εxc(ρ) d#r. (2.47)
En chaque point #r, de densite´ ρ(#r) = ρ, εxc est celle du gaz d’e´lectrons en interaction,
uniforme et de meˆme densite´ ρ. Elle a e´te´ de´termine´e par une simulation Monte-
Carlo quantique qui a fourni l’e´nergie de l’e´tat fondamental du gaz d’e´lectrons pour
diffe´rentes densite´s [40], et plusieurs parame´trages sont donne´s dans la litte´rature.
Dans le formalisme pre´ce´demment e´voque´, une description exacte de l’e´nergie cine´tique
des e´lectrons sans interaction T 0e ne peut se formuler en fonction de la seule densite´
ρ. Les fonctions d’onde monoe´lectroniques sont ge´ne´ralement ne´cessaires et le prin-
cipe variationnel pre´ce´dent, applique´ cette fois aux variables φk, permet d’e´crire, a`
l’aide des fonctions d’onde, l’e´quation de Kohn et Sham (2.48) e´quivalente a` (2.45),
re´solue de fac¸on autocohe´rente, qui constitue la base de tout calcul en D.F.T. par
les me´thodes traditionnelles :
[HKS − εk]φk(#r) = [−∇
2
2
+ veff (ρ(#r))− εk]φk(#r) = 0, (2.48)
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ρ(#r) =
∑
k=1,n
φk∗(#r)φk(#r), (2.49)
veff (ρ(#r)) = vext(#r) + vh(#r) + vxc(#r), (2.50)
vh(#r) =
∫
ρ(#r′)
|#r − #r′| d#r
′, (2.51)
vxc(#r) = [
∂Exc(ρ(#r))
∂ρ
]ρ=ρ($r). (2.52)
L’e´quation d’Euler-Lagrange (2.48) s’apparente a` une e´quation de Schro¨dinger monoe´lectronique.
Les εk sont cependant des coefficients de Lagrange associe´s a` la contrainte d’ortho-
normalisation de chaque φk,
∫
φk∗(#r)φk(#r)d#r = 1, et n’ont pas d’autre signification
physique.
Formellement, lorsque l’interaction e´lectron-e´lectron est nulle dans le proble`me
initial a` n corps, l’e´quation (2.1) se se´pare en un ensemble d’e´quations monoe´lectroniques
qui repre´sentent les e´quations de Kohn et Sham. L’e´tat propre de (2.1) est alors un
de´terminant de Slater contenant les n2 plus basses solutions de l’e´quation de Kohn
et Sham. Chacun des n e´lectrons occupe alors chaque e´tat de Kohn et Sham avec la
probabilite´ 2n . Malgre´ leur apparence, les e´quations de la D.F.T. ne mode´lisent donc
pas un e´lectron dans le champ des (n-1) particules restantes [41]. Pour cela, l’e´tude
des e´tats excite´s rele`ve d’un autre formalisme.
En re´sume´, les grandeurs physiques sur lesquelles se base la D.F.T. sont la densite´
et l’e´nergie totale de l’e´tat fondamental : la premie`re est obtenue par les e´quations
(2.44) a` (2.46) et permet ensuite le calcul de la seconde donne´e par les relations
(2.44), (2.46) et (2.47).
2.3.2 La The´orie de la Perturbation de la Fonctionnelle de
la Densite´ (D.F.P.T.)
Dans le cadre de la D.F.T., toutes les proprie´te´s de l’e´tat fondamental s’expriment
en fonction de la densite´ e´lectronique et en particulier, les fonctions de re´ponse
du syste`me face a` une perturbation dans l’approximation adiabatique, telles que la
matrice die´lectrique , qui permet l’e´valuation des constantes de force microscopiques.
Il a e´te´ montre´ que cette dernie`re s’e´crit de fac¸on exacte [42] :
,LDA = 1− vhχLDA(1− fxcχLDA)−1, (2.53)
fxc(#r,#r′) = [δvxc(#r)
δρ(#r′) ]ρ=ρ0 = [
δ2Exc
δρ(#r)δρ(#r′) ]ρ=ρ0 , (2.54)
ou` la de´rive´e fonctionnelle du potentiel d’e´change et corre´lation fxc est e´value´e
pour la densite´ de l’e´tat fondamental non perturbe´. La matrice de polarisabilite´
χLDA est donne´e par l’e´quation (2.41), dans laquelle les e´tats et e´nergies propres
monoe´lectroniques sont maintenant les solutions de l’e´quation de Kohn et Sham
(2.48).
Ce formalisme a de se´ve`res limitations [43] :
– La matrice de polarisabilite´ χ requiert le calcul du spectre complet du Hamiltonien
de Kohn et Sham HKS , y compris les e´tats de conduction non occupe´s, ce qui
constitue en soi un calcul tre`s lourd. Les effets excitoniques devraient e´galement
eˆtre pris en compte.
– Il est ensuite ne´cessaire de proce´der a` l’inversion de la matrice ,.
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– Enfin, on ne sait pas calculer la re`gle d’or de Fermi (2.41) pour un potentiel non-
local, alors que l’utilisation de pseudopotentiels non-locaux devient la norme dans
les calculs actuels [31].
L’introduction des techniques de perturbation en D.F.T. [14] a permis de pallier ces
inconve´nients d’une fac¸on de´cisive. En particulier, le calcul de la re´ponse line´aire a`
une perturbation est devenu un calcul comparable a` la re´solution des e´quations de
Kohn et Sham pour connaˆıtre l’e´tat fondamental et nous en de´taillons maintenant
le contenu [44].
Nous appliquons les re´sultats de la partie pre´ce´dente au Hamiltonien HKS, et expri-
mons les constantes de force, de´rive´es secondes de l’e´nergie de Kohn et Sham EKSe ,
en fonction de la de´rive´e premie`re de la densite´ ρ(#r) (e´quation 2.33). La The´orie de la
Perturbation de la Fonctionnelle de la Densite´ a pour objet le calcul de la variation
au premier ordre de la densite´ de charge δρ, donne´e par l’e´quation (2.37).
La transforme´e de δρ dans l’espace de Fourier s’e´crit [16] :
δρ(#q + #G) =
4
L1L2L3Ω
(2.55)
∑
v,c,$k
〈φ$k,v|e−i($q+$G).$r|φ$k+$q,c〉〈φ$k+$q,c|δv$q|φ$k,v〉
εc(#k + #q)− εv(#k)
,
ou` δv$q est la variation de potentiel induite dans le cristal par la vibration du re´seau,
de la forme : uLα(#R) = uLα(#q)ei$q.
$R. Au premier ordre, δv$q couple l’e´tat de vecteur
d’onde #k a` celui de vecteur d’onde #k + #q. φ et ε sont les e´tats propres et e´nergies
propres de Kohn et Sham du syste`me non perturbe´.
La variation de potentiel δv$q provient de la variation du potentiel externe (2.28),
ainsi que de la variation de la densite´ de charge. Elle est obtenue en line´arisant
chaque contribution au potentiel autocohe´rent de l’e´quation (2.46) :
δv$q(#r) = δvext(#r) + δvh(#r) + δvxc(#r), (2.56)
δvh(#r) =
∫
δρ(#r′)
|#r − #r′| d#r′, (2.57)
δvxc(#r) = δρ(#r)fxc(#r,#r′), (2.58)
ou` fxc est donne´ par l’e´quation (2.50).
La connaissance de δρ permettant celle de δv$q, les e´quations (2.55) a` (2.58) forment
un syste`me autocohe´rent, dont la re´solution ne´cessite toujours l’e´valuation du spectre
complet de HKS.
Pour s’en affranchir, on note d’abord que la somme sur les e´tats de conduction dans
(2.55) s’exprime en fonction de la fonction de Green G du syste`me non perturbe´,
projete´e sur les e´tats de conduction a` l’aide du projecteur Pc :
δρ(#q + #G) =
4
L1L2L3Ω
∑
v,$k
〈φ$k,v|e−i($q+
$G′).$r|PcG(εv, #q)Pc|δv$q|φ$k,v〉, (2.59)
G(ε,#k) = [ε−HKS ]−1 =
∑
ν){v,c}
|φν,$k〉〈φν,$k|
ε− εν(#k)
, (2.60)
Pc =
∑
c
|φc,$k〉〈φc,$k| = 1−
∑
v
|φv,$k〉〈φv,$k| (2.61)
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Finalement, on e´crit la variation de charge sous la forme (2.62), dans laquelle seuls
les e´tats de valence apparaissent :
δρ(#q + #G) =
4
L1L2L3Ω
∑
v,$k
〈φ$k,v|e−i($q+
$G′).$rPc|δφ$k,v〉. (2.62)
La variation au premier ordre de la fonction d’onde |δφ$k,v〉 est solution du syste`me
line´aire non homoge`ne :
[ε$k,v −HKS ]|δφ$k,v〉 = Pcδv$q|φ$k,v〉. (2.63)
HKS , φ$k,v et ε$k,v sont respectivement le hamiltonien, les vecteur et valeur propres
du cristal non perturbe´. La variation au premier ordre de la densite´ de charge s’e´crit
e´galement :
δρ =
∑
v,$k
|δφ$k,v〉〈φ$k,v|+ c.c. (2.64)
Les e´quations (2.56), (2.63) et (2.64) forment le syste`me autocohe´rent de la D.F.P.T.
a` re´soudre. Les constantes de force (2.34) sont ensuite e´value´es [16, 45].
2.4 Les approximations de la me´thode de calcul.
Dans cette quatrie`me partie, nous de´crivons les approximations de la me´thode de
calcul par ordre d’importance de´croissante. L’approximation majeure consiste a`
ne´gliger le de´sordre substitutionnel pre´sent dans le carbure de bore. Pour cela, toute
e´tude s’appuyant sur des comparaisons d’e´nergie totale est sujette a` caution. Nous
montrerons dans le chapitre 5 que les spectres vibrationnels the´oriques obtenus va-
lident a posteriori cette approximation et permettent de s’affranchir des comparai-
sons d’e´nergie totale. Puis, sont e´voque´es les approximations plus traditionnelles :
pseudopotentiel, approximation de densite´ locale, taille de la base d’ondes planes et
e´chantillonnage de la zone de Brillouin.
La description du de´sordre substitutionnel ne´cessite maintenant une bre`ve intro-
duction a` la structure du cristal. Les compose´s bore´s qui nous inte´ressent dans la
pre´sente e´tude ont un re´seau de Bravais rhomboe´drique et se sont vu attribuer le
groupe d’espace R3¯m [46]. Les 12 atomes de la maille sont situe´s a` la surface d’un
icosae`dre vide. Dans le champ cristallin, l’icosae`dre se de´forme et perd ses axes de
syme´trie d’ordre 5 : les atomes se re´partissent sur 2 sites cristallographiques distincts,
contenant chacun 6 atomes e´quivalents (Figure 2.1).
Dans chaque site, les atomes sont relie´s 2 a` 2 par la syme´trie centrale, dont le point
invariant est le centre de l’icosae`dre. Le cristal est oriente´ par l’axe rhomboe´drique
[111] et on peut ainsi de´finir les poˆles de l’icosae`dre. Le premier site cristallogra-
phique est dit polaire parce que 3 atomes forment un triangle pre`s de chaque poˆle
de l’icosae`dre. Dans le second site, les 6 atomes sont quasiment e´quatoriaux (coor-
donne´e le long de l’axe [111] : z = ±0.0245 A˚ au lieu de z=0 dans l’icosae`dre parfait
[6]) et forment un hexagone le´ge`rement de´forme´.
Dans le carbure de bore, 3 atomes de carbone supple´mentaires se placent dans l’es-
pace intericosae´drique (figure 2.2). Si les 3 atomes forment une chaˆıne C-C-C le long
de l’axe rhomboe´drique [111], le groupe ponctuel the´orique de la maille e´le´mentaire
reste identique a` celle du bore α : D3d.
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Il semble exclu que l’icosae`dre puisse accommoder 2 atomes de carbone mais, s’il de-
vient e´nerge´tiquement favorable qu’un atome de carbone se substitue dans l’icosae`dre
B11C, tandis qu’un atome de bore participe a` la chaˆıne intericosae´drique C-B-C, le
groupe d’espace the´orique devient moins syme´trique. En particulier, il est facile de
se convaincre que la syme´trie centrale n’existe plus. Le re´seau de Bravais devient
alors monoclinique et le groupe ponctuel est Cs : sur les 12 ope´rations de syme´trie,
seules subsistent l’identite´ et la syme´trie miroir dont le plan contient l’axe (111) et
passe par l’atome de carbone substitue´ sur l’icosae`dre.
L’observation expe´rimentale porte, quant a` elle, sur un cristal ou` le carbone est sub-
stitue´ ale´atoirement sur l’une des 6 positions du site, ce qui cause l’observation en
moyenne de la syme´trie rhomboe´drique. Formellement, le de´sordre substitutionnel
pourrait eˆtre traite´ dans le cadre d’une supermaille : c’est impraticable dans le cas
pre´sent. L’absence de prise en compte du de´sordre substitutionnel dans le carbure
de bore est une approximation majeure qui, cependant, restitue correctement les
spectres de vibration expe´rimentaux, et permet de trancher de´finitivement sur le
site de substitution du carbone : le carbone se place sur le site polaire (cf. Chapitre
5). La de´formation monoclinique du re´seau de Bravais est petite, comme le montrent
les re´sultats the´oriques du prochain chapitre.
Atome en substitution (exemple: B11C)
Site polaire
Site équatorial
Centre d’inversion
Axe de symétrie d’ordre 5
Axe de symétrie d’ordre 3
Site polaire
Fig. 2.1 – Les sites cristallographiques du bore α. L’axe rhomboe´drique [111] est
l’axe d’ordre 3 indique´ sur la figure.
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La seconde approximation consiste a` mode´liser l’interaction e´lectron-noyau de l’e´quation
(2.28) par un pseudopotentiel. En partant du constat que, seuls les e´lectrons de va-
lence participent aux liaisons chimiques, les e´lectron, de coeur sont gele´s dans leur
configuration atomique (Frozen Core approximation). On mode´lise alors l’interaction
d’un e´lectron de valence avec l’ion forme´ par l’ensemble noyau et e´lectrons de coeur.
Toute relaxation des orbitales de coeur est par la suite interdite, contrairement a` ce
qui se passe dans un calcul all electron.
La construction d’un pseudopotentiel a` conservation de norme consiste en 3 e´tapes
[47, 48] :
– Une configuration de re´fe´rence est d’abord choisie pour l’atome, ainsi que l’ex-
tension spatiale de la re´gion de coeur, donne´e par un rayon de coupure. Les va-
leurs et e´tats propres de la configuration atomique sont de´termine´s par un calcul
D.F.T./L.D.A. all-electrons. Chaque e´tat propre est caracte´rise´ par un nombre
quantique, pour simplifier, par un moment cine´tique.
– Dans un second temps, on contruit un a` un, un pseudopotentiel pour chaque
moment cine´tique. On suppose une forme parame´trique du pseudopotentiel qui
enle`ve la singularite´ en #r = #0, et qui est ajuste´e pour reproduire la valeur propre
atomique. On obtient une premie`re fonction d’onde. La forme de cette dernie`re est
modifie´e de fac¸on que sa norme soit e´gale a` celle de la fonction d’onde all electron
dans la re´gion de valence, ce qui pre´serve la densite´ de charge de la re´gion de
valence.
– Enfin, connaissant la fonction d’onde et la valeur propre, l’e´quation de Schro¨din-
ger est inverse´e, ce qui donne le pseudopotentiel final. Ce pseudopotentiel est en-
suite de´se´crante´ par les potentiels de Hartree et d’e´change-corre´lation de l’atome
(e´quations 2.51 et 2.52), et peut ensuite eˆtre introduit dans le solide.
Le pseudopotentiel final de l’atome L s’e´crit alors sous la forme vLps(#r − #RL) =
vl=lloc(#r − #RL) +
∑
l &=lloc v
l(#r − #RL)Pl, ou` Pl =
∑
m |Ylm〉〈Ylm| est le projecteur sur
le moment cine´tique l. Le pseudopotentiel ainsi construit est non-local dans sa partie
angulaire. Le pseudopotentiel (2.28) devient : vext =
∑
L v
L
ps(#r − #RL).
Le rayon de coupure de´termine les proprie´te´s de transfe´rabilite´ du pseudopotentiel,
ainsi que sa profondeur : plus il est petit, plus le pseudopotentiel est profond, mieux
il est adapte´ a` de grandes modifications d’environnement. Il re´sulte ainsi d’un com-
promis entre l’ade´quation au proble`me physique dans le solide et la taille de la base
d’ondes planes que l’on souhaite utiliser, car un grand nombre de coefficients de Fou-
rier est ne´cessaire pour reproduire la localisation du potentiel en cas de petit rayon
de coupure.
Les configurations atomiques du bore et du carbone sont respectivement : 1s22s22p1
et 1s12s22p2. Construire le pseudopotentiel revient a` inclure les e´tats 1s dans le coeur
et a` conside´rer les e´tats 2s et 2p comme des e´tats de valence. Les e´tats d n’ont pas e´te´
pris en compte. L’absence d’e´tat de coeur de moment cine´tique p pour les atomes de
la premie`re ligne non triviale du tableau pe´riodique a constitue´ un obstacle dans la
construction de pseudopotentiel ab initio, en particulier pour l’oxyge`ne : l’interaction
coulombienne entre le noyau et l’e´lectron n’est pas e´crante´e par un e´tat de coeur de
meˆme moment angulaire et le pseudopotentiel de Bachelet-Haman-Schlu¨ter est trop
profond.
Deux choix sont alors possibles : le premier consiste a` abandonner le formalisme
simple de la construction pre´ce´dente et a` utiliser un pseudopotentiel ultra doux
de Vanderbilt [49], plus complexe a` implanter nume´riquement. Cette me´thode est
ne´cessaire dans les supermailles qui mode´lisent les surfaces me´talliques avec des
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Fig. 2.2 – Structure compare´e du bore α, du carbure de bore et des compose´s B6O,
B6As et B6P .
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Tab. 2.1 – Parame`tres des pseudopotentiels du bore et du carbone [50]. Les rayons
de coupure sont donne´s en A˚.
Configuration r2sc r2pc lloc Re´fe´rence
bore 2s22p1 0.98 0.98 s [54]
carbone 2s22p2 0.79 0.81 s [50]
e´lectrons d [51].
L’alternative est d’utiliser un pseudopotentiel traditionnel, en augmentant le rayon
de coupure de la re´gion de coeur, et en imposant que la courbure du potentiel soit
nulle a` l’origine, ce qui constitue un crite`re empirique de profondeur raisonnable du
pseudopotentiel : c’est le formalisme de Troullier-Martins adopte´ dans la pre´sente
e´tude [50].
L’approximation qui consiste a` e´tendre spatialement la re´gion de coeur doit eˆtre
se´ve`rement compare´e a` la longueur typique sur laquelle s’ope`re le transfert de charge
dans le solide. Ainsi, dans un oxyde tel que MgO, l’emploi d’un pseudopotentiel de
Troullier-Martins pour l’oxyge`ne est incompatible avec un pseudopotentiel du meˆme
type pour le magne´sium, parce que les re´gions de coeur conjointes ne permettent pas
de de´crire correctement le transfert de charge d’un ion a` l’autre dans le solide [52].
Il est ne´cessaire d’utiliser un pseudopotentiel standard pour l’atome de magne´sium.
Les parame`tres utilise´s pour le bore et le carbone sont re´sume´s dans le tableau (2.1).
Dans le bore, l’e´nergie totale de la maille est converge´e de fac¸on identique pour le
peudopotentiel de Troullier-Martins utilise´ avec une e´nergie de cutoff de 35 Ryd,
ou pour le pseudopotentiel classique de Bachelet-Hamann-Schlu¨ter employe´ avec 50
Ryd, ce qui permet de gagner un facteur 1.7 sur le nombre d’ondes planes utilise´es
[53]. Le pseudopotentiel du carbone a e´te´ teste´ sur le diamant. Les deux pseudo-
potentiels de Troullier-Martins ont permis une mode´lisation approprie´e des liaisons
intraicosae´driques, dont la longueur est de 1.7 A˚. Les rayons de coupure sont compa-
tibles avec la plus petite longueur intrachaˆıne C-B-C de 1.4 A˚ dans le carbure de bore.
La troisie`me approximation sur laquelle repose cette e´tude est l’approximation de
densite´ locale de´ja` e´voque´e dans la partie pre´ce´dente. La L.D.A. mode´lise les effets
non-locaux, a` n corps, par une forme locale du potentiel d’e´change et de corre´lation
e´lectronique. Par construction, elle est exacte pour un syste`me homoge`ne, et suffi-
samment pre´cise pour un syste`me dans lequel la densite´ varie lentement en fonction
de #r. Dans une mole´cule ou un solide, cette dernie`re hypothe`se n’est pas valable :
pourtant, la L.D.A. donne des re´sultats de structure atomique pre´cis au pourcentage
pre`s compare´s a` l’expe´rience.
Afin que la D.F.T. puisse un jour concurrencer en pre´cision les calculs de chimie
quantique, une grande activite´ est poursuivie pour introduire des corrections de gra-
dient de densite´ (Generalized Gradient Approximation) : εxc(#r) est remplace´ par
εxc(ρ,∇$rρ) dans l’e´quation 2.47, ce qui permet d’ame´liorer les e´nergies de cohe´sion
de certaines mole´cules. Cependant, la D.F.T.-G.G.A. doit encore eˆtre teste´e au cas
par cas et la compre´hension the´orique est en cours de de´veloppement.
Lorsque les e´lectrons du solide ne sont pas “fortement corre´le´”, la L.D.A. constitue
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Tab. 2.2 – Constantes die´lectriques haute-fre´quence the´oriques de´termine´es par
D.F.T.P. dans ce travail. L’anisotropie des constantes die´lectriques expe´rimentales
n’a pas e´te´ de´termine´e. Pour indication, dans le bore β, les constantes die´lectriques
expe´rimentales sont ,‖[111]∞ = 8.4 et ,⊥[111]∞ = 9.12 [57]. Dans le carbure de bore, la
contribution des vibrations de re´seau a` la constante die´lectrique a e´te´ e´value´e a` 2
[59]. Elle est de l’ordre de 2 dans le bore β [57].
,‖[111]∞ ,
⊥[111]
∞ Exp : ,∞ Th : ,∞
B12 7.4 10.3 6.5 a 7.31 c
B4C 7.3 6.6 6.7 ±0.3 b 6.35 d
aSpectroscopie de perte d’e´nergie d’e´lectron EELS [58].
bMesure sur toute la gamme de fre´quence, par impe´dance
complexe, mesures microondes et optiques [59].
cDFT-LDA-OLCAO, Random Phase Approximation [217].
dDFT-LDA-OLCAO, Kubo-Greenwood [60].
une approximation suffisante et en particulier reproduit l’e´tat me´tallique ou isolant
du solide. Cependant, la D.F.T.-L.D.A. ne permet pas de s’inte´resser avec pre´cision
aux proprie´te´s e´lectroniques suivantes : tenseur die´lectrique e´lectronique ,∞, largeur
de bande interdite Eg, ce pour des raisons diffe´rentes dans les deux cas :
1. Le tenseur die´lectrique ,∞ mesure la variation de polarisation macroscopique
induite dans le solide en pre´sence d’un champ e´lectrique macroscopique, de
fre´quence supe´rieure a` celle des vibrations de re´seau et infe´rieure a` celle des
transitions e´lectroniques interbande. Elle est donne´e par l’inverse de la
limite a` grande longueur d’onde de la fonction de re´ponse (2.40) ,−1(#G+#q, #G′+#q
pour #G = #G′ = #0 (fonction de re´ponse macroscopique) [19, 31] :
,∞ =
1
lim$q→0 ,−1(#q, #q)
. (2.65)
En l’absence de courant e´lectrique dans le mate´riau, l’e´tat fondamental du
syste`me avec et sans champ e´lectrique peut eˆtre de´termine´ dans le cadre de la
D.F.T. et de l’approximation adiabatique. ,∞ peut donc eˆtre calcule´e dans le
cadre de la D.F.P.T. (cf. section suivante).
Or, la L.D.A. est base´e sur une mode´lisation des proprie´te´s d’un gaz d’e´lectrons
en interaction : elle est approprie´e dans les me´taux simples mais elle majore
syste´matiquement l’e´crantage e´lectronique dans les semi-conducteurs, ce qui
conduit a` une surestimation de la constante die´lectrique de plus de 10% dans
le silicium [31] et de 8 % dans le quartz α [55]. Cet effet peut parfois eˆtre
compense´ par d’autres approximations, cause´es par exemple par le choix de
la configuration atomique du pseudopotentiel - voir la re´fe´rence [56] pour une
discussion de´taille´e -.
Dans le tableau (2.2) sont donne´es les valeurs des constantes die´lectriques du
bore et du carbure de bore e´value´es dans le cadre de la D.F.P.T. aux parame`tres
de maille d’e´quilibre the´orique. Dans le bore α, la constante die´lectrique the´orique
est tre`s anisotrope et l’e´cart a` l’expe´rience est de 14 et 48 % selon la direc-
tion, paralle`le ou perpendiculaire a` l’axe rhomboe´drique. Cependant les me-
sures expe´rimentales sont une moyenne sur les directions de polarisation et
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il n’est pas fait e´tat d’une telle anisotropie de la constante die´lectrique. Il
serait inte´ressant de la ve´rifier expe´rimentalement afin de faire une compa-
raison directe. La densite´ des bore α et β sont respectivement 2.46 et 2.36
gcm−3. La moyenne the´orique de 9.3 pour le bore α est comparable a` la valeur
expe´rimentale de 8.9 dans le bore β.
Dans le carbure de bore, le tenseur die´lectrique the´orique est isotrope a` 10%
pre`s et l’e´cart de la valeur moyenne´e dans les trois directions, par rapport a`
l’expe´rience, est de seulement 2 %. Cet accord est explicable : les mesures sont
faites sur des e´chantillons qui n’ont pas comple`tement la stoechiome´trie B4C
[59] et tendent elles aussi a` surestimer la constante die´lectrique qui est plus
forte lorsque baisse la composition en carbone (plus d’e´lectrons susceptibles
d’e´cranter) [59].
Dans le bore [217], la fonction de re´ponse σ(ω) a` un champ alternatif a e´te´
calcule´e en Random Phase Approximation. Dans le carbure de bore [60], elle
a e´te´ calcule´e a` l’aide de la formule de Kubo-Greenwood [32]. La partie re´elle
de la fonction die´lectrique a ensuite e´te´ obtenue par la relation de Kramers-
Kronig. Cependant, la me´thode de combinaisons line´aires orthogonalise´es d’or-
bitales atomiques ne permet pas d’effectuer un calcul totalement relaxe´ : l’angle
rhomboe´drique et les positions atomiques sont expe´rimentales. Les niveaux
monoe´lectroniques sont tre`s sensibles a` ces parame`tres : en D.F.T., seule l’e´nergie
totale (et ses de´rive´es secondes [61]) est variationnelle, les niveaux e´lectroniques
ne le sont pas. Dans ce travail, l’anisotropie de la constante die´lectrique n’a
pas e´te´ e´tudie´e.
2. Le second proble`me est celui de la reproduction correcte de la bande interdite
des semi-conducteurs. Il ne concerne pas directement la L.D.A. mais la D.F.T.
dans le formalisme de Kohn-Sham. En l’absence d’effets excitoniques, la bande
interdite est la diffe´rence entre l’e´nergie a` fournir pour retirer un e´lectron de
la bande de valence et l’e´nergie pour mettre un e´lectron dans la bande de
conduction :
Eg = (EKSn+1,e − EKSn, e)− (EKSn, e− EKSn−1,e) (2.66)
En D.F.T., l’orbitale occupe´e la plus haute en e´nergie est bien l’e´nergie d’ioni-
sation du syste`me, et il faudrait calculer l’e´tat fondamental de deux syste`mes
ayant respectivement N+1 et N e´lectrons :
Eg = εKS,N+1N+1 − εKS,NN (2.67)
Or on calcule ge´ne´ralement la diffe´rence entre l’e´nergie de l’orbitale occupe´e la
plus haute en e´nergie, et celle de l’orbitale vide la plu basse en e´nergie (e´tat
excite´) pour un syste`me a` N e´lectrons :
Eg ε
KS,N
N+1 − εKS,NN (2.68)
Le gap ainsi calcule´ est de 50 a` 100 % trop petit, puisque la fonction d’onde
de la D.F.T. ne de´crit pas un e´lectron dans le champ moyen des (n-1) autres
particules et qu’elle est une the´orie de l’e´tat fondamental.
Le proble`me initial a` n corps peut eˆtre simplifie´ dans l’approximation GW
[62], ou` la re´ponse des (n-1) particules a` la transition e´lectronique est effec-
tivement prise en conside´ration et calcule´e e´ventuellement a` l’aide des e´tats
monoe´lectroniques de Kohn et Sham pre´alablement de´termine´s [63].
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Tab. 2.3 – Bande interdite e´lectronique du bore α (eV).
Expe´rimentale The´orique
indirecte Z - Γ directe Γ
B12 2 a 1.427 e 1.780 e
2.4 b 1.7 e 2.17 f
1.63 et 2.06 c
aMesure de conductivite´ [64].
bSpectroscopie de perte d’e´nergie EELS [58].
cMesure d’absorption optique [65]
dLe front d’absorption peut e´galement eˆtre mode´lise´ par une tran-
sition a` 1.49 eV d’un niveau profond vers la bande de valence.
eDFT-LDA-Pseudopotentiel (e´quilibre the´orique) [66].
fDFT-LDA-OLCAO [67].
Pour cette raison, le proble`me de l’e´valuation the´orique de la bande interdite
n’est pas aborde´ dans la pre´sente e´tude. Le tableau (2.3) re´sume les donne´es
de la litte´rature, expe´rimentales et the´oriques, sur la bande interdite du bore
α. Le tableau (2.4) re´sume les donne´es the´oriques sur le carbure de bore : il
n’y a pas eu de de´termination expe´rimentale. Dans tous nos calculs, le bore et
le carbure de bore sont restitue´s semi-conducteurs par la D.F.T.-L.D.A.
Les bandes interdites the´oriques des compose´s bore´s dont la structure est
de´rive´e de celle du bore α sont toutes indirectes. Entre le bore α et les com-
pose´s bore´s, l’introduction d’atomes le long de l’axe [111] modifie les points de
haute syme´trie entre lesquels se font la transition.
Dans le carbure de bore, la diffe´rence entre les re´sultats the´oriques s’explique
comme suit : d’une part, la remarque du paragraphe pre´ce´dent sur l’extreˆme
de´pendance des niveaux monoe´lectroniques par rapport a` la relaxation de tous
les degre´s de liberte´ de la structure s’applique ; d’autre part, les bandes de
Kohn et Sham sont extreˆmement plates le long de certaines directions de haute
syme´trie dans la zone de Brillouin [68], ce qui rend difficile la de´termination
des points de transition.
Tab. 2.4 – Bande interdite e´lectronique the´orique du carbure de bore (eV).
indirecte directe
B4C 2.781 (B-A) 2.803 (B-Z) a 3.05 (A) 3.17 (B) 3.272 (Z) a
3.04 (Z-A) b 3.55(Z) 3.56 (A) 3.70(X, D) b
aDFT-LDA-Pseudopotentiel (e´quilibre the´orique) [68].
bDFT-LDA-OLCAO [60].
La dernie`re des approximations de cette partie concerne l’e´chantillonnage en points
#k de la zone de Brillouin, ainsi que la taille de la base d’ondes planes sur laquelle
sont de´veloppe´es les orbitales de Kohn et Sham :
φj$k(#r) = e
i$k.$ruj$k(#r) (2.69)
=
∑
$G
ei(
$k+$G).$rCj$k+$G, (2.70)
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Tab. 2.5 – Parame`tres du calcul : nombre de points N$k dans la zone irre´ductible de
Brillouin et nombre moyen d’ondes planes par atome NPW .
Syme´trie Ecut (Ryd) NPW N$k (structure) N$k(phonons)
B12 D3d 55 340 10 10
B4C Cs 60 370 20 3
ou` #G est un vecteur du re´seau re´ciproque.
Les coefficients de Fourier Cj$k+$G de la relation (2.66) sont solution des e´quations de
Kohn et Sham dans l’espace dual [69] :∑
$G′
[
1
2
|#k + #G|2δ$G, $G′ + vh(#G− #G′) + vxc(#G− #G′) (2.71)
+vext(#k + #G,#k + #G′)]Cj$k+$G′ = ε
j
$k
Cj$k+$G
ou` apparaissent les facteurs de forme des potentiels de Hartree, d’e´change-corre´lation
et du pseudopotentiel non-local. Ce dernier est factorise´ sous la forme de Kleinman-
Bylander [70, 71].
La pre´cision du calcul de´pend du nombre N$k de points #k dans la portion de la zone de
Brillouin irre´ductible par syme´trie, qui correspond au nombre de mailles e´le´mentaires
re´pe´te´es pe´riodiquement dans l’espace re´el. Pour ame´liorer la pre´cision, des points
spe´ciaux ont e´te´ choisis [72]. D’autre part, le nombre d’ondes planes NPW (#k) uti-
lise´es dans le de´veloppement (2.62) est limite´ par une e´nergie de coupure Ecut qui
borne l’e´nergie cine´tique de l’onde plane : 12 |#k + #G|2 ≤ Ecut.
Les valeurs de ces parame`tres sont indique´es dans le tableau (2.3). Dans le bore α,
elles correspondent a` une pre´cision supe´rieure au meV sur l’e´nergie totale, ainsi que
sur chaque niveau monoe´lectronique de Kohn et Sham. Dans le carbure de bore,
l’e´tude des proprie´te´s de compressibilite´ a e´te´ faite avec le meˆme degre´ de pre´cision.
Le spectre vibrationnel a e´te´ de´termine´ avec un nombre de points #k moindre : ce degre´
de pre´cision a e´te´ suffisant pour comparer aux donne´es expe´rimentales, fortement
e´largies par les de´fauts de structure et le de´sordre substitutionnel.
2.5 Possibilite´s et limites de la D.F.T. - D.F.P.T.
La dernie`re partie de ce chapitre recense les grandeurs physiques accessibles dans le
cadre de la the´orie. Elles sont donne´es par ordre de difficulte´ croissante de calcul.
Parmi les proprie´te´s standard des solides figurent l’e´nergie totale et la densite´ de
l’e´tat fondamental [69]. Ces dernie`res sont calcule´es a` l’e´quilibre the´orique, id est
pour une relaxation comple`te de tous les degre´s de liberte´, ceux des atomes (forces
atomiques nulles [69]) et ceux de la maille (tenseur des contraintes nul [34]). Les
e´tudes sous pression sont mene´es a` tenseur des contraintes hydrostatique scalaire.
La pression est connue a posteriori, le calcul e´tant mene´ a` volume fixe´.
Lorsque les proprie´te´s de l’e´tat fondamental sont correctes a` quelques % pre`s, on
peut envisager l’e´tude des fonctions de re´ponse line´aire en D.F.T.P. [16, 15] :
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1. la matrice dynamique D(#q), en centre de zone ou a` longueur d’onde finie :
DLMαβ (#q) =
1√
MLMM
CLMαβ (#q), (2.72)
CLMαβ (#q) =
∫
d#r [
∂ρ(#r)
∂u$qLα
]∗
∂vext(#r)
∂u$qMβ
+ δIJ
∫
d#r ρ0(#r)
∂2vext(#r)
∂u$q=0Lα ∂u
$q=0
Mβ
+
∂2UI
∂u$qLαu
$q
Mβ
. (2.73)
La diagonalisation du syste`me (Mω2 − D)|ξ〉 = 0 donne les 3N fre´quences
de vibration ων(#q), ainsi que les de´placement atomiques associe´s ξLαν (#q), ou` L
indice les atomes de la maille e´le´mentaire et α les directions carte´siennes. Les
de´placements atomiques ξ sont norme´s dans la maille e´le´mentaire :∑
Lα |
√
MLξLαν (#q)|2 = 1.
Dans un me´tal ou un semi-conducteur non polaire, les constantes de force interato-
mique CLMαβ (#R− #R′) s’annulent rapidement lorque la distance relative #R− #R′ entre
les mailles conside´re´es augmente. Dans les mate´riaux polaires cependant, les atomes
ont des e´tats de charge diffe´rents et forment des sous-re´seaux charge´s positivement
et ne´gativement. Lorsque les de´placements relatifs de ces sous-re´seau par un pho-
non est de longueur d’onde finie, la polarisation du mate´riau est bien de´crite par la
relation (2.70). Cependant, a` cause des forces coulombiennes a` tre`s longue porte´e,
certaines vibrations de tre`s grande longueur d’onde - les vibrations longitudinales de
centre de zone - peuvent polariser le solide sur une tre`s grande re´gion : dans la limite
de longueur d’onde infinie, un champ e´lectrique macroscopique apparaˆıt dans le so-
lide, auquel se couplent certains phonons de centre de zone - les phonons transverses.
2 Pour prendre en compte cet effet de polarisation macroscopique longitudinale
#P , aux contributions de l’e´quation (2.69), calcule´es a` champ e´lectrique nul,
s’ajoute la contribution non-analytique, en pre´sence d’un champ homoge`ne #E0
[73] :
CLMαβ =
4pie2
Ω
∑
ν Z
∗L
ναqν
∑
ν Z
∗M
νβ qν∑
νµ qν,
∞
νµqµ
. (2.74)
Le tenseur die´lectrique macroscopique ,∞νµ repre´sente l’e´crantage macrosco-
pique du champ : #E0 = ,∞ #E et #E = #E0 − 4pi #P . Le tenseur de charge ef-
fective de Born Z∗Lνα pour l’atome L mesure la polarisation macroscopique in-
duite line´airement par le de´placement relatif des sous-re´seaux dans un champ
e´lectrique nul. Il contient les effets d’e´crantage microscopique (e´q. (2.36)) [19].
L’une et l’autre quantite´s sont relie´es a` la variation de polarisation macroscopique
du syste`me, la premie`re en pre´sence d’un champ e´lectrique, la seconde en pre´sence
d’un phonon de centre de zone. Les deux perturbations sont traite´es de la meˆme
fac¸on :
,αβ∞ = 1 + 4pi
∂Pα
∂Eβ
, δvext = −e #E.#r, (2.75)
Z∗Lνα = Z
L +
Ω
e
∂Pα
∂u$q=0Lβ
, δvext =
∑
L
vLps(#r − #R0L − #uL)− vLps(#r − #R0L),(2.76)
ou`, #P est la polarisation longitudinale, u$q=0Lβ le de´placement induit par une vibration
transverse et ZL la charge de valence de l’atome. La relation entre la variation de
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polarisation et la variation de densite´ de charge e´tant [74, 16] :
δ #P = e
∫
#rδρ(#r)d#r, (2.77)
l’e´quation (2.55) devient, pour la polarisation :
δPα =
4e
L1L2L3Ω
∑
v,c,$k
〈φ$k,v|rα|φ$k,c〉〈φ$k,c|δv|φ$k,v〉
εc(#k)− εv(#k)
. (2.78)
|δφ$k,v〉 = δv|φ$k,v〉 est solution de l’e´quation (2.63). La variation du potentiel auto-
cohe´rent δv est donne´e par l’e´quation (2.56), dans laquelle, selon la grandeur cal-
cule´e, la variation du potentiel externe δvext est donne´e soit par (2.72), ou par (2.73).
L’expression (2.75) fait intervenir les e´le´ments de matrice 〈φ$k,v|rα|φ$k,c〉 dans lesquels
intervient l’ope´rateur position dont l’inte´grale est mal de´finie dans un solide de´crit
avec des conditions aux limites pe´riodiques. On utilise alors l’e´galite´ [16] :
〈φ$k,v|rα|φ$k,c〉 =
〈φ$k,v|[HKS , rα]|φ$k,c〉
εc(#k)− εv(#k)
, (2.79)
avec
〈φ$k,v|[HKS , rα]|φ$k,c〉 =
ih¯
m
pα + [vext, rα], (2.80)
ou` #p est l’ope´rateur d’impulsion et le commutateur [vext, rα] est non nul pour la par-
tie non locale du pseudopotentiel. L’e´galite´ (2.76) est exacte pour un syste`me fini.
L’inte´grale du membre de gauche n’est pas de´finie quand des conditions aux limites
pe´riodiques sont utilise´es, tandis que le membre de droite l’est [16]. Une me´thode
diffe´rente pour traiter le champ e´lectrique est la me´thode des longues ondes [75].
La connaissance du tenseur de charges effectives et des de´placements propres du
phonon permet le calcul de la force d’oscillateur du mode ν [76, 77] :
fν(ω) = |
∑
Lα
Z∗Lνα ξ
Lα
ν (#q = #0)|2, (2.81)
ainsi que celui de la partie imaginaire de la constante die´lectrique [76] :
,2(ω) =
4pi2
Ω
∑
ν
1
2ων
|
∑
Lα
Z∗Lνα ξ
Lα
ν (#q = #0)|2δ(ω − ων(#q = #0)). (2.82)
La D.F.P.T. est applicable quelle que soit la longueur d’onde de la perturbation,
elle permet de de´terminer des proprie´te´s de polarisation macroscopique. Un autre
exemple de ce type est la de´termination du tenseur pie´zoe´lectrique des mate´riaux [80].
La densite´ d’e´tats de phonons ne´cessite l’inte´gration de toutes les fre´quences dans
la zone de Brillouin. Dans les mate´riaux non polaires, le fait que les constantes de
force soient a` courte porte´e permet d’ope´rer l’interpolation suivante : les matrices
dynamiques sont calcule´es sur une grille grossie`re de la zone de Brillouin. Puis les
constantes de force sont obtenues dans l’espace re´el par transformation de Fourier.
Comme les constantes de force sont nulles au dela` d’une certaine distance, on peut
alors facilement doubler le nombre de mailles dans l’espace re´el et obtenir ainsi les
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matrices dynamiques sur une grille tre`s fine dans l’espace re´ciproque [15, 81].
Les proprie´te´s thermodynamiques sont calcule´es dans l’approximation quasi-harmonique.
La de´pendance en tempe´rature est prise en compte par le biais de la de´pendance
par rapport au volume des constantes de force. L’e´nergie libre de Helmholtz a e´te´
de´termine´e dans des cristaux simples [83, 84, 45]. L’e´quation d’e´tat “chaude” d’un
solide est donne´e par [82] :
P = − ∂
∂Ω
[E +
∑
ν
1
2
h¯ων(#q)] +
∑
$qν
(− ∂
∂Ω
(h¯ων(#q)))
1
eβh¯ων($q) − 1 , β =
1
kT
. (2.83)
De´terminer la pression P repre´sente un ordre de grandeur de difficulte´ supple´mentaire,
en ce sens que son calcul ne´cessite les fre´quences et leur parame`tres de Gru¨neisen
dans toute la zone de Brillouin [84]. Eventuellement, la dynamique mole´culaire ab
initio traite les proprie´te´s anharmoniques du cristal et permet de s’affranchir de la
de´termination du spectre de phonons [85].
Enfin, des de´veloppements re´cents permettent le calcul des coefficients de troisie`me
ordre : le the´ore`me (2n+1) stipule en effet que la connaissance de l’e´nergie et de la
fonction d’onde a` l’ordre pair 2n, permet la connaissance de l’e´nergie a` l’ordre impair
2n+1 du de´veloppement en perturbation [61]. Formellement, le terme d’ordre 3 de
l’e´nergie est donc une simple grandeur de´rive´e du calcul a` l’ordre 2 tel qu’il est mene´
en D.F.P.T. Cela a re´cemment e´te´ applique´ a` la de´termination des temps de vie des
phonons [86, 88].
La section de diffusion Raman de premier ordre est, elle aussi, un calcul de troisie`me
ordre, car elle fait intervenir la de´rive´e de la matrice polarisabilite´ par rapport aux
mode normaux des phonons. En effet, la section efficace (quantique [87]) de diffu-
sion Raman, inde´pendante du volume de l’e´chantillon, est donne´e pour la transition
Stokes par [87] :
∂2σeff
∂Ω¯∂ω
=
ωiω3f
c4
∑
ν
|,ˆ∗f
∂χ
Qν
,ˆi|2〈QQ†〉δ(ω − ων) (2.84)
ou` Ω¯ est l’angle solide de diffusion, c la vitesse de la lumie`re, ,ˆi,f et ωi,f sont res-
pectivement les vecteurs polarisation et fre´quences des photons incident et diffuse´,
et Qν = Qν(#q = #0) et ων sont le mode normal ν et sa fre´quence associe´e.
Le facteur statistique 〈QQ†〉 repre´sente la moyenne thermodynamique de QQ† dans
l’e´tat fondamental du syste`me. Elle de´pend du nombre de phonons n par la relation
[87] :
〈QQ†〉 = h¯
2ων
(n + 1) (2.85)
D’autre part, la relation entre un mode normal Qν de la branche de phonon ν et la
composante carte´sienne α du de´placement atomique uL(#R) de l’atome L de la maille
#R est [87] :
uLα(#R) =
1√
NML
∑
$qν
ξLα (#qν)Q(#qν)e
i$q.$R−ωνt (2.86)
ou` N est le nombre de mailles e´le´mentaires. La de´rive´e de la matrice de polarisabilite´
se re´e´crit :
∂χ
Qν
=
∑
L,α
(
∂χ
∂uLα(#q = #0)
)(
∂uLα(#q = #0)
∂Qν
) =
∑
L,α
(
∂χ
∂uLα
)ξνLα. (2.87)
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Calculer la variation de polarisabilite´ ∂χ∂uLα par rapport aux de´placements atomiques
peut eˆtre fait en combinant D.F.P.T et frozen phonon : la polarisabilite´ est calcule´e
pour diffe´rents de´placements et sa de´rive´e obtenue par diffe´rence finie [78, 45].
Dans les semiconducteurs a` structure diamant, la de´rive´e de la polarisabilite´ s’ex-
prime simplement et la proce´dure couple´e ci-dessus peut alors permettre d’obtenir
l’allure du spectre Raman de second ordre [79].
Dans la pre´sente e´tude sur les compose´s bore´s, seules les proprie´te´s (2.69) a` (2.77)
ont e´te´ e´tudie´es. La complexite´ de la structure des cristaux a permis l’e´tude en centre
de zone, compare´e aux donne´es expe´rimentales avec succe`s.
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2.6 Conclusion.
La D.F.T.-D.F.P.T. a permis l’e´tude ab initio des proprie´te´s vibrationnelles du bore
α et de B4C. Les approximations harmonique et adiabatique, ainsi qu’une descrip-
tion standard de l’interaction e´lectron-ion, permettent la reproduction des donne´es
vibrationnelles expe´rimentales avec un accord remarquable.
Deux proble`mes restent ouverts et peuvent eˆtre e´voque´s a` l’issue de ce chapitre :
– D’une part, la mode´lisation des compose´s bore´s telle qu’elle a e´te´ de´crite dans ce
chapitre semble atteindre ses limites lorsque la teneur en carbone dans le carbure
de bore de´croˆıt. A 13 % en carbone, B13C2 est expe´rimentalement semiconducteur
[89]. La D.F.T.-L.D.A. le reproduit me´tallique [90], ce que nous avons ve´rifıe´.
Cependant, l’extreˆme platitude des bandes e´lectroniques pourrait favoriser une
distorsion de re´seau rendant ce carbure de bore semiconducteur, non prise en
compte dans la mode´lisation. Par ailleurs, nous verrons dans le chapitre suivant
que la baisse de la teneur en carbone est accompagne´e d’un accroissement du
de´sordre structural et la composition B13C2 seraient interme´diaire entre des phases
a` haute teneur en carbone cristallines et des phases a` haute teneur en bore dans
lesquelles le de´sordre pre´domine. Ainsi, il a e´te´ re´cemment montre´ que lorsque la
concentration en carbone est minimale (10%, B9C) les vibrations de re´seau ne
sont plus de type cristallin mais amorphe [91]. Il semble cependant que B13C2 ait
encore une structure de type cristalline [92].
– D’autre part, la conduction e´lectronique dans les carbures de bore a e´te´ interpre´te´e
a` l’aide d’un mode`le de polarons qui s’appliquerait meˆme au carbure le plus or-
donne´ B4C a` cause du de´sordre substitutionnel [93, 94]. Dans B4C, une mode´lisation
“classique” D.F.T./ L.D.A. rend compte du caracte`re semiconducteur et de toutes
les observations expe´rimentales sur les vibrations de re´seau, comme nous le verrons
dans les chapitres suivants. Les effets polaroniques semblent ne pas eˆtre significatifs
pour cette teneur en carbone.
Dans les chapitres suivants, les proprie´te´s d’absorption infrarouge et la polarite´
des solides ont e´te´ e´value´es, ce qui constitue une avance´e tre`s forte par rapport
au mode`le de couche utilise´ jusqu’a` pre´sent (chapitre 5). Sur la base des donne´es
the´oriques, le spectre de diffusion Raman a e´te´ re´interpre´te´ (chapitre 4). Enfin, la
compre´hension the´orique de la compressibilite´ de la structure icosae´drique remet en
cause l’interpre´tation actuellement accepte´e (chapitre 3).
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Chapitre 3
Equation d’e´tat du bore α et
du carbure de bore B4C.
Parmi les mate´riaux tre`s durs utilise´s dans l’industrie, le carbure de bore B4C figure
en troisie`me place apre`s le diamant et le nitrure de bore cubique. Le plus remar-
quable est que B4C maintient sa durete´ au dela` de 1000 ˚C et passe par exemple,
de 4800 a` 2200 kg/mm2 sur l’e´chelle de Vickers entre 20 et 900˚C [46]. A cette
dernie`re tempe´rature, le diamant se transforme en graphite [95] et le carbure de
bore prend la premie`re place dans l’e´chelle de durete´. On situe son seuil de plasticite´
vers 1500˚C [96]. La durete´ est une proprie´te´ plus phe´nome´nologique que fonda-
mentale et met en jeu la re´sistance a` la compression et au cisaillement. Nous nous
inte´ressons ici a` l’origine de la faible compressibilite´ des structures icosae´driques.
Dans ce chapitre, les compressibilite´s du bore et du carbure de bore sont e´tudie´es en
re´gime hydrostatique. Les re´sultats the´oriques sont en opposition avec l’interpre´tation
courante des donne´es expe´rimentales : bien que le module de volume mesure´ soit
restitue´ correctement par la the´orie, nous montrons que l’icosae`dre B11C est moins
compressible que le reste de la maille et confe`re aux compose´s icosae´driques leur
faible compressibilite´.
Cela pose au lecteur le proble`me de la validation de ce calcul : cette dernie`re est
reporte´e dans les deux chapitres suivants. Nous y montrerons que la dynamique de
re´seau caracte´rise´e par diffusion Raman et absorption infrarouge est parfaitement
reproduite par le calcul a` pression ambiante dans le bore α et le carbure de bore.
Nous y montrerons e´galement que les parame`tres de Gru¨neisen du bore α mesure´s
et calcule´s sont en tre`s bon accord.
Dans un souci de cohe´rence, nous anticipons donc les re´sultats des deux prochains
chapitres qui nous permettent d’affirmer de`s maintenant que les interactions interato-
mique sont bien de´crites aux densite´s conside´re´es et que la variation des distances in-
teratomique sous pression l’est aussi. Par conse´quent, les compressibilite´s the´oriques
inter et intra icosae´driques infirment l’existence d’une compression mole´culaire in-
verse dans le bore α et le carbure de bore B4C.
Si le diamant doit sa durete´ a` la coordination te´trae´drique et a` l’hybridation sp3 des
orbitales e´lectroniques de sa structure, le carbure de bore doit la sienne a` une coordi-
nation de 6 permise par les liaisons particulie`res a` trois centres de l’icosae`dre. Cette
compre´hension the´orique balise la voie dans la recherche de mate´riaux superdurs a`
haute tempe´rature : a` l’ambiante, la structure cristallographique du diamant donne
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lieu a` un module de volume maximal de 450 GPa, la structure icosae´drique, quant
a` elle, donne un module de volume maximal de 250 GPa.
3.1 Le diagramme de phase du bore e´le´mentaire.
Le diagramme de phase du bore est mal connu [97]. 16 varie´te´s de phases cristallines
ont e´te´ re´pertorie´es, la plupart avec des informations tre`s partielles [99]. Les pro-
prie´te´s des cinq phases cristallines principales sont re´sume´es dans le tableau (3.1).
Il n’est pas certain que les phases quadratiques soient du bore pur. Toutes sont
me´tastables, a` l’exception du bore β, mais leur stabilite´ thermodynamique relative
n’a pas e´te´ e´tudie´e en de´tail. Dans cette partie, nous nous restreignons aux proprie´te´s
des phases rhomboe´driques.
Tous les polymorphes du bore sont difficiles a` pre´parer a` l’e´tat pur, excepte´ le bore
β [46], et aucun ne donne lieu a` des macrocristaux [98]. A l’exception de la phase cu-
bique [99], elles sont toutes base´es sur un assemblage d’icosae`dres. Les polymorphes a`
grand nombre d’atomes comme le bore β rhomboe´drique, ou les phases quadratiques,
pre´sentent de nombreux sites potentiels, inoccupe´s ou partiellement occupe´s et sont
stabilise´s par la pre´sence d’impurete´s. Ce dernier point explique la relative facilite´
des applications industrielles : par exemple, les fibres de bore sont forme´es a` partir
de la phase quadratique, ou de me´lange de bore α rhomboe´drique et quadratique
[100], alors que chacune de ces phases est difficile a` pre´parer a` l’e´tat pur.
Enfin, on peut remarquer que le bore doit ses proprie´te´s semiconductrices a` l’ar-
rangement spe´cifique en icosae`dres. Toutes les phases the´oriques a` structure plus
simples sont pre´dites me´talliques par la D.F.T./L.D.A. [105]. La phase quadratique
α est e´galement pre´dite me´tallique par la D.F.T./L.D.A. [67]. Qu’elle soit ou non
stabilise´e par la pre´sence d’autres e´le´ments qui, en comple´tant la valence du bore,
modifieraient ses proprie´te´s de conduction e´lectrique et donc que la phase te´tragonale
α soit ou non une phase de bore pur, est une question ouverte.
3.1.1 Le bore β rhomboe´drique.
La phase β rhomboe´drique est la seule phase thermodynamiquement stable entre
les basses tempe´ratures et le point de fusion. Toutefois, une modification dans les
proprie´te´s optiques est observe´e a` 180 K [97, 101]. Le point de fusion est de Tf =
2360± 10K [102] et la densite´ du bore diminue tre`s peu a` la fusion [97]. Cependant
la courbe de fusion n’a pas e´te´ mesure´e.
Des calculs de dynamique mole´culaire ab initio montrent que les icosae`dres sont
absents en phase liquide [53]. Les facteurs de structure the´orique et expe´rimental
seraient en accord pour les longueurs d’onde accessibles par dynamique mole´culaire.
Mais la pre´sence de pic au troisie`me et quatrie`me voisins dans le facteur de structure
expe´rimental pourait eˆtre interpre´te´e par la re´manence des icosae`dres [103].
L’application de hautes pressions statiques sur le bore β jusqu’a` 25 GPa et dy-
namiques jusque 110 GPa, ne mettent pas en e´vidence de transition de phase [97].
Cependant, une phase orthorhombique, me´tastable aux conditions de tempe´rature et
de pression ambientes, vient d’eˆtre synthe´tise´e a` une pression et tempe´rature P=17
GPa, T=4600K [104].
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Tab. 3.1 – Les principales phases solides du bore e´le´mentaire : rhomb. =
rhomboe´drique, quad. = quadratique. Sont pre´cise´s le groupe d’espace, la densite´
ρ (g/cm3), le nombre d’atomes par maille e´le´mentaire Nat et le nombre de coor-
dination moyen Z. Les parame`tres de maille sont en Angstroem (A˚) ou en degre´
(˚). Dans les remarques, SC signifie semiconducteur et l’e´ventuelle stabilisation par
des impurete´s est pre´cise´e. Quand la re´fe´rence n’est pas explicitement spe´cifie´e, les
donne´es sont tire´es de [46].
Phase Syme´trie ρ Nat Z a α ou c Remarques
α rhomb. R3¯m 2.45 12 6.5 5.57 58.06˚ SC, cristaux rouges
β rhomb.a idem 2.35 105 6.6 10.14 65.2˚ SC, cristaux noir
α quad.a P42/nnm 2.31 50 6.1b 8.73 5.03 A˚ Stab. par des impurete´s ?
β quad. P4122 2.36 190 10.16 14.28A˚ Stab. par des impurete´sb
cubique Pn3n 2.37 1708 23.47 SC
amorphec - 2.34 6.4 SC
aRef. [99].
bRef. [106].
cRef. [107].
3.1.2 Le bore α rhomboe´drique.
La phase α rhomboe´drique est la plus compacte (table 3.1). Elle est produite en
microcristaux de taille insuffisante pour en envisager l’e´tude par diffusion e´lastique
de neutrons. Toutes les caracte´risations structurales du bore α sont faites par dif-
fraction de rayons X.
La phase α est me´tastable et se transforme en phase β entre 1370 et 1640˚C. La
transition a e´te´ observe´e au microscope e´lectronique et se fait en 3 e´tapes [46] :
– A 1370˚C une transformation martensitique coope´rative double la taille de la
maille rhomboe´drique dans chaque direction et comprime la structure suivant l’axe
[111]. Une phase β′ apparaˆıt.
– A 1590˚C les liaisons intericosae´driques a` trois centres se cassent et permettent
une rotation de la maille de 48.5˚ autour de l’axe [11¯0] : la phase interme´diaire
β′′ apparaˆıt.
– Enfin a` 1640˚C, la diffusion d’atomes permet la condensation de certains icosae`dres
en unite´s B28, ce qui ache`ve la stabilisation de la phase β.
La me´tallisation du bore α a e´te´ e´tudie´e par des calculs ab initio a` tempe´rature nulle.
Ils pre´disent [105] :
– Une transition a` 210 GPa vers une phase quadratique centre´e.
– Une transition a` 360 GPa vers une phase cubique face centre´e.
Cependant, les phases postule´es sont les phases traditionnelles, contenant un petit
nombre d’atomes : hexagonale compacte, cubique a` faces centre´es, cubique simple,
quadratique centre´e, diamant. Il n’est pas exclu qu’une structure interme´diaire plus
complexe puisse apparaˆıtre. Si c’e´tait le cas, la tempe´rature aurait sans doute un
roˆle non ne´gligeable pour briser les liaisons intericosae´driques. D’autre part, l’angle
rhomboe´drique n’a pas e´te´ relaxe´ dans ces calculs et le bore α the´orique ainsi mode´lise´
dans [105] est moins compressible (table 3.3) : en l’absence de phase interme´diaire,
les pressions annonce´es constitueraient une limite supe´rieure pour la transition de
me´tallisation.
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Pour re´sumer, la structure icosae´drique est extreˆmement stable en tempe´rature et
pression : la tempe´rature joue un roˆle essentiel dans les transitions du bore α, en
facilitant la brisure de liaisons intericosae´driques a` trois centres.
3.2 Le diagramme de phase du carbure de bore.
3.2.1 Composition du carbure de bore
Le diagramme de phase du carbure de bore en fonction de la teneur en carbone
a donne´ lieu a` un nombre conside´rable d’e´tudes dans les anne´es soixante [46]. La
principale difficulte´ est l’e´valuation correcte de la composition. Le diagramme main-
tenant admis est pre´cise´ figure (3.1) et a e´te´ obtenu pour des e´chantillons synthe´tise´s
par pressage a` chaud :
– Un premier domaine biphase´ bore + carbure de bore existe entre 0 et 8.8 at.% en
carbone.
– Le domaine monophase´ du carbure de bore s’e´tend entre les teneurs en
carbone de 8.8 et 20 at.%, avec une fusion congruente pour la teneur
a` 13.3 at.%. Cependant, une re´cente e´tude sur des e´chantillons presse´s a` chaud
diminuerait la limite supe´rieure de 20 a` 18.8 at.% [108].
– Un domaine biphase´ graphite + carbure de bore existe pour les teneurs
supe´rieures a` 20 at.%, avec un point eutectique a` environ 30 at.%.
Fig. 3.1 – Le diagramme de phase du carbure de bore [109].
Un carbure de bore pre´sente au moins quatre niveaux de de´sordre [96] :
– Le de´sordre substitutionnel, comme nous l’avons vu au chapitre 2 : les mailles
contiennent le meˆme nombre d’atomes, le site de substitution du carbone peut
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Tab. 3.2 – Composition des carbures de bore. La composition en carbone xC est en
at.% et la densite´ ρ en g cm−3. Le nombre d’atomes total dans la maille e´le´mentaire
Nat, ainsi que le nombre d’atomes de carbone NCat sont pre´cise´s.
xC ρ Nat NCat
B9C 8.8 2.465 15.297 1.346
11.2 2.479 15.264 1.71
≈ B13C2 13.4 2.486 15.196 2.036
16.2 2.502 15.157 2.455
16.8 2.505 15.141 2.544
17.4 2.508 15.130 2.633
B4C 20. 2.52 15.081 3.016
changer.
– Le de´sordre stoechiome´trique pour les compositions diffe´rentes de B4C ( et peut
eˆtre de B13C2) : les mailles n’ont pas toutes la meˆme composition.
– Le de´sordre de structure, sous forme de micromacles. Ce de´sordre est particulie`rement
fort dans les e´chantillons obtenus par pressage a` chaud : dans ces derniers, les
macles peuvent eˆtre rapproche´es de quelques parame`tres de maille [12, 110].
– Le de´sordre des grains de la ce´ramique industrielle : leur taille varie entre 1 et 100
microns.
L’e´tude structurale de monocristaux n’existe que pour les compose´s B4C, B13C2 et
B9C. La dispersion des diffe´rentes mesures est aussi grande que celle des mesures sur
poudre [111]. Ces dernie`res ont permis la caracte´risation structurale sur le domaine
monophase´ entier. La composition des phases solides a e´te´ soigneusement de´termine´e
et est re´sume´e dans le tableau (3.2). Les poudres ont e´te´ e´tudie´es en de´tail par dif-
fraction X et absorption infrarouge [112]. Elles ont toutes la structure du bore α
(R3¯m). Le volume de la maille rhomboe´drique croˆıt de fac¸on line´aire lorsque la te-
neur en carbone diminue et une discontinuite´ des parame`tres a et α apparaˆıt a` 13.3
at.% [112]. Cette discontinuite´, absente dans les mesures ante´rieures, a e´te´ confirme´e
[113]. Pour les teneurs infe´rieures a` 13.3 %, les parame`tres de maille restent constants
[111].
Pour conclure cette partie sur le diagramme de phase du carbure de bore B4C, il
est utile de pre´ciser que la litte´rature ne contient pas de donne´es sur d’e´ventuelles
transitions de phase sous pression. La tempe´rature de fusion est supe´rieure a` celle du
bore β : 2623 K [46]. Le seuil de plasticite´ est de 1500˚C : pre´cise´ment la tempe´rature
a` laquelle a lieu la transition α –3 β dans le bore pur.
3.2.2 Structure atomique du carbure de bore.
Le fait que la structure du bore α puisse rester stable sur une large gamme de teneur
en carbone a donne´ lieu a` un vaste de´bat sur les positions respectives du carbone
et du bore dans la maille. Nous en re´sumons maintenant le contenu qui distingue
les teneurs supe´rieures a` 13.3 at.%, de celles infe´rieures a` cette limite. Les compose´s
stoechiome´triques situe´s de part et d’autre de la discontinuite´ des parame`tres de
maille, B13C2 et B12C3=B4C (resp. 13.3 et 20 at.% de carbone, cf. table (3.2)) sont
d’abord de´crits.
Le mode`le propose´ en 1943 sur la base d’expe´riences de rayons X contient une chaˆıne
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intericosae´drique C-C-C et un icosae`dre B12 pour le compose´ B4C [114]. Dans les
compose´s plus riches en bore, les atomes de bore seraient en position interstitielle
dans les sites inoccupe´s de la structure. Ce mode`le n’explique pas la stabilite´ de la
structure sur la large gamme de composition. Le mode`le maintenant accepte´ pour la
limite riche en carbone B4C est une substitution du carbone dans l’icosae`dre, B11C
et une chaˆıne C-B-C. Ce mode`le est confirme´ par la pre´sente e´tude.
Il a e´te´ propose´ qu’a` 13.3 % en carbone, la structure est un icosae`dre B12 et une
chaˆıne C-B-C [115, 120]. Les calculs de structure e´lectronique ont confirme´ cette
structure [116]. Cependant, comme nous l’avons vu, ils ne mode´lisent pas les pro-
prie´te´s de conduction correctement, ce qui conduit a` penser que toute la physique
approprie´e n’est certainement pas introduite dans le mode`le. Le proble`me de la struc-
ture de B13C2 est donc actuellement ouvert.
La fac¸on dont s’ope`rent les substitutions pour les compositions interme´diaires entre
B4C et B13C2 est de´battue par deux mode`les concurrents. Le mode`le 1 est un calcul
d’e´nergie libre dont l’entropie prend en compte les deux premiers niveaux de de´sordre,
substitutionnel et stoechiome´trique [117]. Le mode`le 2 consiste en un mode`le pour
la seule chaˆıne intericosae´drique : il approxime la vibration d’e´longation de la chaˆıne
triatomique par celle d’une mole´cule XY2. Le mode`le de force est la superposition
des vibrations de chaˆınes C-B-C et C-B-B et est fitte´e sur le mode infrarouge a` 1580
cm−1 du carbure de bore a` diffe´rentes concentrations [118]. Ce mode est reconnu, a`
juste titre, comme mode d’e´longation de la chaˆıne (cf. chapitre 5). La diffe´rence entre
les re´sultats du mode`le et l’expe´rience est attribue´e aux mailles sans chaˆıne, de type
bore α. Les re´sultats des deux mode`les qui se re´cusent l’un l’autre, sont maintenant
e´nonce´s :
– Dans le premier mode`le, entre 13.3 et 20 at.%, l’icosae`dre contiendrait toujours
du carbone et resterait B11C. La chaˆıne se modifierait, et passerait de C-B-C a`
20 % et a` C-B-B pre`s de 13.3 % [117]. B13C2 aurait pour structure (B11C)BBC.
Sous cette composition s’ope`rerait la substitution brutale du bore dans l’icosae`dre
B11C, ce qui rendrait compte de la discontinuite´ observe´e dans les parame`tres de
maille.
– Selon le second mode`le, une structure homoge`ne ne serait pas e´nerge´tiquement
favorable dans le carbure de bore : a` 18.8 at.%, B4.3C serait compose´ d’icosae`dres
B11C, de 80 % de chaˆınes C-B-C et de 20 % de chaˆınes C-C-B. Lorsque la concen-
tration en bore augmente, le nombre de mailles sans chaˆıne augmenterait et, a` 13.3
%, le carbure de bore serait a` son maximum de de´sordre structural, avec autant
d’icosae`dres B12 et B11C [118, 119].
On peut enfin noter que la majorite´ des donne´es de diffraction a e´te´ interpre´te´e sur
le fait qu’entre 20 et 13.3 %, les icosae`dres B11C sont remplace´s progressivement par
des icosae`dre B12, ce que les deux mode`les s’accordent a` disputer [128].
Pour des compositions infe´rieures a` 13.3 %, selon le mode`le 1, la chaˆıne C-B-C se-
rait remplace´e par d’autres structures : chaˆıne C-B-B [128] ou 4 atomes interstitiels
B4 [121]. Selon le mode`le 2, la proportion de mailles sans chaˆıne du tout pourrait
atteindre 50 % [118].
L’origine des difficulte´s dans la de´termination de la structure du carbure de bore est
une conjonction de plusieurs facteurs :
– La proximite´ des atomes de bore et de carbone dans la table pe´riodique rend
difficile, voire impossible, leur distinction par la diffraction de rayons X qui reste
la meilleure fac¸on d’explorer cette structure de fac¸on non destructive.
– Les mesures de diffusion de neutrons sont ope´re´es sur des e´chantillons enrichis en
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11B. Cependant, meˆme une faible quantite´ de 10B absorbe fortement les neutrons,
suivant la re´action [96] :
10B +1 n =7 Li+4 He, (3.1)
en cre´ant quelques milliers de paires de Frenkel par neutron absorbe´. Il est connu
que les lacunes et intersitiels se recombinent facilement dans le carbure de bore,
et que l’icosae`dre a la proprie´te´ de rester stable sous irradiation [123, 124].
– Enfin, les e´tudes par re´sonance magne´tique nucle´aire semblent difficiles a` in-
terpre´ter. Le mode`le structural de´duit de ces mesures de´pend fortement des temps
de relaxation spin-spin de 11B et peut conduire soit incorrectement a` B12(CCC)
[126], soit a` B11C(CBC) [125, 127].
Si la litte´rature plus ancienne fait e´tat de substitution du carbone en site e´quatorial
de l’icosae`dre [46], les re´sultats expe´rimentaux actuels sont les suivants :
– Rayons X [111] : un atome de carbone est distribue´ statistiquement sur les deux
sites polaires et e´quatoriaux de l’icosae`dre comme dans un vrai alliage : (BxC1−x)pol6 (ByC1−y)
eq
6 ,
avec une le´ge`re pre´dominance sur le site polaire : x ≈ 0.8− 0.9 et y ≈ 0.7 [111].
– Neutrons [128] : les mesures ne permettent pas de conclure sur le site de substitu-
tion.
Dans les deux e´tudes, les facteurs thermiques des atomes de la chaˆıne sont e´leve´s, ce
qui a conduit a` approfondir l’e´tude structurale de la chaˆıne :
– Rayons X [113] : l’e´tude de´taille´e des facteurs thermiques issus de l’ajustage des
pics de diffraction, montre que le facteur thermique de l’atome central de la chaˆıne
est beaucoup plus e´leve´ dans les 4 e´tudes sur monocristal, particulie`rement dans
le plan de base perpendiculaire a` l’axe rhomboe´drique, ou` sa valeur est multiplie´e
par deux a` toute composition. L’interpre´tation est que l’atome de bore de la chaˆıne
centrale est faiblement lie´ dans B4C.
– Neutron : la structure est affine´e en supposant que l’ icosae`dre est B12. Sur des
poudres obtenues par pressage a` chaud, un taux de 25 % de lacunes est observe´
dans la position centrale de la chaˆıne intericosae´drique [128]. L’interpre´tation a e´te´
que la re´action avec les neutrons provoquerait l’apparition de lacunes, ce qui paraˆıt
contestable ave des neutrons thermiques. Depuis, des expe´riences sur monocristal
[129] montrent que les lacunes en sont absentes : elles proviennent donc de la
fabrication des poudres. La mesure sur monocristal montre, de plus, un de´sordre
sur l’atome de bout de chaˆıne : cette dernie`re serait parfois C-B-B a` la place de
C-B-C. Nous reviendrons sur ce point lors de la comparaison the´orie-expe´rience.
Pour toutes les raisons cite´es pre´cedemment, le site de substitution du carbone
dans l’icosae`dre est difficilement identifiable. Il est maintenant admis que le carbone
se situe en site polaire [120], sans preuve expe´rimentale directe [119]. Nos calculs
the´oriques confirment de fac¸on de´finitive cette localisation, comme nous le verrons
par la suite.
3.3 Compressibilite´ de la maille - Compressibilite´
de l’icosae`dre.
Les compose´s qui ont la structure du bore α sont des mate´riaux superdurs en
re´gime hydrostatique, comme en te´moignent leurs compressibilite´s the´oriques et
expe´rimentales (table 3.3). La structure est faite d’un icosae`dre et d’une chaˆıne
diatomique X-X (B12P2, B12As2), ou triatomique X-Y-X (B4C), le long de l’axe
rhomboe´drique [111]. L’e´tude aux rayons X sur le bore α a montre´ l’isotropie de la
compression hydrostatique [138]. Dans le carbure de bore B4C, on peut constater la
grande dispersion des mesures de neutrons ( ≈ -20%, +32%) par rapport aux autres
de´terminations expe´rimentales d’une part, aux re´sultats the´oriques d’autre part, qui
mode´lisent de fac¸on remarquable les proprie´te´s de compression. Nous expliquerons
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Tab. 3.3 – Compressibilite´ expe´rimentale et the´orique des principaux mate´riaux
superdurs (GPa). La plupart des donne´es ont e´te´ collecte´es dans la re´fe´rence [130].
Expe´rience The´orie
Structure zinc-blende
Diamant 440a 435b
BN 368c 367d
Structure bore α
B4C 245e - 247f - 199g - 332h 234l -
bore rh-α 224 - 213 i 207l - 249n
B6O 228j- 186k 222l
B13C2 231f 217m
B12As2 - 182l
B12P2 180n -
Autre structure
bore rh-β 185i -
aRef. [131].
bRef. [132].
cRef. [133].
dRef. [134].
eRef. [135]. Rayons X.
fRef. [136]. Mesures des vitesses ultrasoniques.
gRef. [144]. Neutrons.
hRef. [137]. Neutrons.
iRef. [138]. Bore α : Rayons X. Bore β : neutrons.
jRef. [139].
kRef [141]. Neutrons.
lRef. [140] D.F.T. / L.D.A. / Pseudopotentiels.
mRef. [140] Idem. Me´tallique en D.F.T./L.D.A.
nRef. [105] Idem. Parame`tre de maille α non relaxe´.
ce re´sultat ulte´rieurement.
Nous re´sumons maintenant le contenu de la litte´rature sur la compressibilite´ de
l’icosae`dre. Ce dernier a e´te´ pense´ comme la partie la plus compressible de la struc-
ture pour les raisons suivantes :
– Les liaisons intericosae´driques sont ge´ne´ralement des liaisons covalentes classiques,
a` deux centres. Les liaisons intraicosae´driques a` trois centres ont un de´ficit d’e´lectrons
et seraient moins dures que les pre´ce´dentes. Ces compose´s ont pour cela e´te´ appele´s
“antimole´culaires” [9], par opposition aux forces respectives des liaisons intra et
inter mole´culaires dans les cristaux mole´culaires.
Ce qui pourrait eˆtre exact du point de vue d’une liaison isole´e, ne l’est pas pour la
structure icosae´drique envisage´e dans son ensemble (vingt liaisons a` trois centres),
comme nous le verrons dans la prochaine partie.
– Les mesures de conductivite´ e´lectrique montrent que cette dernie`re est de type
p et augmente avec la tempe´rature, comme le fait une conduction par saut dans
les semi-conducteurs, et une loi d’Arrhe´nius peut eˆtre trac¸e´e [142]. Des mesures
sous pression jusqu’a` 2.5 GPa montrent cependant que la conductivite´ de´croˆıt en
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augmentant la pression, contrairement a` ce qui est attendu.
Dans le mode`le propose´, un bipolaron, i.e. une paire d’e´lectrons de spins oppose´s,
serait localise´ sur l’icosae`dre B11C et y serait pie´ge´ par le couplage e´lectron-
phonon. Le transport se ferait par saut assiste´ par les phonons, d’icosae`dre a`
icosae`dre et l’interaction e´lectron-phonon de´pendrait inversement de la taille ca-
racte´ristique de l’icosae`dre [143].
Si l’icosae`dre e´tait plus compressible que le reste de la maille, la longueur du
saut de´croˆıtrait moins vite en fonction de la pression, que ne le ferait l’interac-
tion e´lectron-phonon [143]. C’est dans ce mode`le que le concept de compression
mole´culaire inverse a e´te´ exprime´ pour la premie`re fois.
– La compression antimole´culaire aurait e´te´ observe´e jusqu’a` ≈ 10 GPa sur des
poudres de B4C [144] par diffusion e´lastique de neutrons. Les modules de com-
pressibilite´ de la maille, de l’espace intericosae´drique, et de l’icosae`dre approxime´
par une ellipso¨ıde, ont e´te´ de´termine´s. Dans B4C [144] le module de volume
de l’icosae`dre est 23 % plus petit que le module de volume de l’espace inter-
icosae`drique.
D’autre part, l’icosae`dre B12 est conside´re´ comme plus compressible que l’icosae`dre
B11C :
– Les vitesses du son longitudinale et transverse ont e´te´ mesure´es dans le carbure
de bore a` diffe´rentes compositions [136]. Constantes lorsque la teneur en carbone
de´croˆıt, elles chutent toutes deux brutalement pour des compositions infe´rieures a`
13.3 %. Par conse´quent, le module de volume de´duit est constant entre les compo-
sitions B4C et B13C2 (247 a` 231 GPa), baisse de fac¸on discontinue a` cette dernie`re
composition et reste constant au dela` (183 a` 178 GPa).
Ce re´sultat a e´te´ interpre´te´ dans le mode`le de structure 1 de´crit dans la partie
pre´ce´dente [117]. Comme pour les faibles teneurs en carbone, l’icosae`dre B11C
serait remplace´ par un icosae`dre B12 et les mesures de vitesse du son montreraient
la plus faible compressibilite´ de ce dernier [113].
3.4 Equation d’e´tat the´orique du bore α et du car-
bure de bore B4C.
Dans cette partie, nous pre´sentons le calcul the´orique des compressibilite´s respectives
de la maille et de l’icosae`dre. Apre`s avoir reporte´ les re´sultats structuraux dans le
bore α et le carbure de bore B4C, nous pre´sentons les re´sultats de compressibilite´.
Si l’absence de compression mole´culaire inverse a d’abord e´te´ calcule´e dans le bore α
[147], il e´tait ne´cessaire de la confirmer sur le mate´riau dans lequel elle a e´te´ reporte´e
[144].
3.4.1 Le bore α the´orique.
Les parame`tres de maille a et α pour le bore α a` l’e´quilibre the´orique, en compression
a` 12 GPa et en de´tente a` 10 GPa sont re´sume´s dans la table 3.4 et les distances
d’e´quilibre sont reporte´es sur la figure (3.2). La structure rhomboe´drique peut s’ex-
primer dans une maille hexagonale qui la contient 3 fois. On passe a` la description
hexagonale par les formules : ah = 2a sin(α/2) et ch =
√
3a
√
1 + 2 cos(α).
La premie`re remarque est que les distances expe´rimentales sont approximativement
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Tab. 3.4 – Parame`tres de maille et distances the´oriques et expe´rimentales dans le
bore α. 〈rico〉 est le rayon moyen de l’icosae`dre. di sont les longueurs des liaisons
entre les icosae`dres en A˚ : d1 est la longueur de la liaison intericosae´drique covalente
a` deux centres. d2 est la liaison intericosae`drique a` trois centres. rij sont les distances
intraicosae´driques en A˚. Les indices 1 et 1′ se rapportent a` deux atomes du site
polaire, 2 et 2′ a` deux atomes du site e´quatorial.
a (A˚) α(deg) 〈rico〉 d1 d2 r11′ r12 r12′ r22′
Expt.a 5.06 58.2 1.69 – – – – – –
Expt.b 5.07 58.0 1.70 1.67 2.00 1.75 1.80 1.81 1.79
Ce travail :
-10 GPa 5.06 58.2 1.70 1.68 2.04 1.74 1.79 1.80 1.77
Equilibre 4.98 58.2 1.68 1.65 1.98 1.72 1.77 1.78 1.76
+ 12 GPa 4.91 58.0 1.65 1.62 1.93 1.70 1.75 1.75 1.74
aRef. [149]. Pression ambiante
bRef. [137]. Enclume diamant 0.5 GPa.
e´gales aux distances the´oriques en de´tente a` 10 GPa. Cela fixe l’ordre de grandeur
de la pre´cision de la L.D.A. pour le bore α : l’e´quilibre the´orique correspond a` un
cristal comprime´ a` 10 GPa. La seconde remarque est que la structure the´orique est
bien comprime´e de fac¸on isotrope, comme trouve´ expe´rimentalement [138].
3.4.2 Le carbure de bore the´orique.
Dans l’e´tude the´orique de B4C se posait alors le proble`me de l’emplacement du car-
bone dans la structure et de la prise en compte du de´sordre dans les comparaisons
e´nerge´tiques. Les trois configurations de´battues dans la litte´rature ont e´te´ e´tudie´es
pour B4C : configuration de chaˆıne B12(CCC), substitution polaire B11Cpol(CBC),
ou e´quatoriale B11Ceq.(CBC). Pour s’affranchir de la prise en compte du de´sordre
substitutionnel, la strate´gie a consiste´ a` comparer les spectres vibrationnels the´oriques
et expe´rimentaux. Les spectres Raman et surtout infrarouge seront reporte´s dans les
chapitres suivants : l’accord remarquable dans une des configurations et la pre´sence
de de´saccords dans les deux autres cas envisage´s, ont permis de conclure quant a` la
structure du carbure de bore B4C : le carbone est en site polaire. Nous rappelons
que le re´seau de Bravais est alors monoclinique (cf. chapitre 2). Dans ce chapitre,
nous pre´sentons essentiellement les re´sultats pour cette configuration. Tous les de´tails
peuvent eˆtre trouve´s dans [148].
Les parame`tres de maille a et α pour les trois configurations the´oriques e´tudie´ees
sont re´sume´s table (3.5). On remarque la tre`s faible amplitude de la distorsion mo-
noclinique dans les configurations ou` un atome de carbone est substitue´. Enfin, on
remarque e´galement la tre`s faible diffe´rence d’e´nergie entre les structures, au maxi-
mum 0.07 eV / atome.
Les distances dans la structure sont reporte´es figure (3.3). L’erreur maximale est
de 2.8 %, excepte´ dans la description de la chaˆıne. Pour cette dernie`re en effet, on
remarque les points suivants :
– L’examen de la distance intrachaˆıne (figure 3.3) permet d’exclure la configuration
de chaˆıne comme possible dans le carbure de bore : en effet, elle est trop courte
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Tab. 3.5 – Parame`tres de maille the´oriques et expe´rimentaux pour le carbure de
bore B4C. a est le parame`tre de la maille, α est l’angle entre les vecteurs du re´seau
de Bravais. Dans les configurations the´oriques polaire et e´quatoriale (cf. texte), a et
α sont moyenne´s sur les 3 valeurs des parame`tres de la maille monoclinique a` base
centre´e et la dispersion par rapport a` cette moyenne est donne´e en %. εa et εα sont
les erreurs sur a et α par rapport a` la moyenne des valeurs expe´rimentales obtenues
par rayons X et neutrons. ∆Etot est la diffe´rence sur l’e´nergie totale de la maille
par rapport a` la configuration polaire prise comme re´fe´rence (eV / maille) .
a (A˚) α (degrees) εa εα ∆Etot
Ce travail Chaine 5.123 65.921 0.7% 0.4% +1.09
Polaire 5.095 ± 1.8% 65.794 ± 1.0% 1.2% 0.1% 0. (Ref.)
Equatoriale 5.129 ± 0.5% 64.877 ± 0.1% 0.6% 1.3% +0.58
Expt. Rayons Xa 5.163 65.732
Neutronsb 5.155 65.679
aRef.[150].
bRef. [128].
de plus de 10 % par rapport a` l’expe´rience.
Pour les configurations polaires et e´quatoriale, cette distance est bien de´crite a`
1.2% pre`s, au maximum.
– La seconde distance qui concerne la chaˆıne est la distance chaˆıne-icosae`dre. Elle
est plus grande de 5% dans les deux configurations polaire et e´quatoriale. Nous
avons vu dans la partie pre´ce´dente que les e´tudes sur monocristal [129] tendent
a` montrer qu’un de´sordre de site existe sur l’atome en bout de chaˆıne, ce qui
explique l’e´cart the´orie-expe´rience pour cette distance chaˆıne-icosae`dre.
A l’origine de ces calculs, le de´sordre substitutionnel sur la chaˆıne semblait de
moindre importance et n’a pas e´te´ pris en compte dans les calculs. Depuis nos
re´sultats, une e´tude de la substitution sur la chaˆıne par la me´thode F.L.A.P.W.
a e´te´ reporte´e [146]. La de´termination the´orique du gradient de champ e´lectrique a
e´te´ compare´e a` l’expe´rience. Le gradient de champ e´lectrique est un tenseur de´fini
comme la de´rive´e seconde du potentiel coulombien par rapport aux de´placements
atomiques, e´value´ a` la position d’e´quilibre atomique :
(∇E)Iαβ =
∫
d#r ρ(#r)
∂2Vext(#r)
∂uIα∂uIβ
, (3.2)
ou` ρ est la densite´ de charge a` l’e´quilibre. Il a e´te´ de´termine´ pour les 3 atomes in-
tericosae´driques pour toutes les configurations possibles de la chaˆıne, en conservant
cependant l’icosae`dre B12 et la syme´trie rhomboe´drique : B12(BBC), B12(BCB),
B12(CBC), B12(CCB), B12(CCC). Le gradient de champ e´lectrique, remarquable-
ment fort, observe´ pour l’atome central est seulement reproduit pour la configuration
B12(CBC), ce qui ame`ne a` penser que seule cette chaˆıne est pre´sente dans B4C.
D’autre part, l’effet sur le gradient de champ e´lectrique de la substitution du car-
bone sur l’icosae`dre devrait eˆtre faible lorsque ce dernier est en site polaire, puisque
l’atome central est lie´ aux atomes e´quatoriaux. Cette hypothe`se n’a cependant pas
e´te´ ve´rifie´e.
En re´sume´ de l’e´tude structurale du carbure de bore, deux points sont a` souligner :
d’une part, les re´sultats structuraux, ainsi que les conside´rations e´nerge´tiques, sont
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ici insuffisantes pour distinguer le site de substitution de l’icosae`dre mais permettent
d’exclure la configuration de chaˆıne. D’autre part, dans la mode´lisation the´orique,
les positions des atomes intericosae´driques sont moins contraints par la syme´trie
monoclinique que dans le fit des pics des rayons X ou des neutrons. Excepte´ pour la
distance chaˆıne-icosae`dre, l’erreur par rapport a` l’expe´rience (2.8 %) est cependant de
l’ordre de grandeur de l’erreur habituel DFT-LDA. Pour la distance chaˆıne-icosae`dre,
l’erreur est de 5% : la comparaison de nos calculs a` l’expe´rience semblent confirmer
le de´sordre sur l’atome en bout de chaˆıne.
3.4.3 Compressibilite´ the´orique du bore α et du carbure de
bore B4C.
Les compressibilite´s de la maille et de l’icosae`dre ont e´te´ e´tudie´es dans le carbure de
bore en relaxant la structure a` 5 volumes diffe´rents. Les variations relatives de volume
de la maille et de l’icosae`dre sont reporte´es figure 3.4. Comme dans le bore α (figure
3.5), l’icosae`dre est trouve´ moins compressible que le reste de la maille. Les donne´es
the´oriques ont e´te´ ajuste´es dans le carbure de bore avec la loi de Murnaghan :
V
V0
= (1 + P
B′0
B0
)
−1
B′0 , (3.3)
B0(V ) = −V0 ∂P
∂V
|T,P=0, (3.4)
B(P ) = B0 + B′0P + ..., (3.5)
B′0 =
∂B
∂P
|T,P=0 (3.6)
Le re´sultat du fit est donne´ table 3.6. Pour comparer les compressibilite´s respec-
tives des icosae`dres B12 et B11C, les donne´es structurales du bore a` trois pressions
diffe´rentes ont e´te´ fitte´es en maintenant la de´rive´e du module de volume par rapport
a` la pression B′0 = 3.5, e´gale a` celle trouve´e dans le carbure de bore.
Dans la table (3.6) sont reporte´s e´galement les re´sultats expe´rimentaux de la litte´rature.
On peut noter que, lorsque les mesures sont peu nombreuses, un ajustage line´aire
donne uniquement une indication d’ordre de grandeur. En effet, on a toujours B′0 ≥ 2
dans les solides [152], car il existe une relation entre B′0 et le potentiel interatomique
V [153] :
V = − 1
rm
+
b
rn
, (3.7)
B′0 =
∂B
∂P
|P=0 = 13(m + n + 6), (3.8)
ou` r est la distance interatomique. B′0 varie alors de 2.33 pour un potentiel coulom-
bien, a` 8 pour un solide de van der Waals. B′0 = 0 n’est pas relie´ a` un potentiel
interatomique connu.
Dans le bore α et le carbure de bore, l’e´cart the´orie-expe´rience sur le module de
volume est respectivement de 4% et de 1.5 % pour les mesures acoustiques et par
rayons X. La relative mollesse du bore α par rapport a` celle du carbure de bore est
explicable par l’absence d’atomes intericosae´driques : l’introduction de carbone dans
la structure renforce globalement sa compressiblilite´.
Dans le carbure de bore, l’e´cart the´orie-expe´rience devient±25% par rapport aux me-
sures de neutrons. Nous discutons maintenant l’e´cart avec les re´sultats expe´rimentaux
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Fig. 3.2 – Bore α : distances a` l’e´quilibre the´orique en A˚.
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Chaine centrale
Site polaire
Site équatorial
7 - Chaîne - icosaèdre
x 1.675 - n 1.669
th 1.645 - 1.593 - 1.588
1 -  Intrachaîne
x 1.434 - n 1.438
th 1.295 - 1.420 -1433
2 -  Intericosaèdre
x 1.716 - n 1.699
th 1.700 - 1.707 - 1.690
3 - Hexagone équatorial
x 1.693 - n 1.687
th 1.734 - 1.734 - 1.720
4 - Polaire - équatorial
x 1.758 - n 1.76
th 1.767 - 1.778 -1.776
5 - Polaire - équatorial
x 1.762 - n 1.761
th 1.771 - 1.765 - 1.768 
6 - Triangle polaire
x 1.805 - n 1.810
th 1.806 - 1.782 - 1.777
Fig. 3.3 – B4C : distances d’e´quilibre the´oriques et expe´rimentales. x= rayons X
[150]. n=neutrons [128]. th= the´orie pour les 3 positions de substitution du carbone :
dans l’ordre, configuration de chaˆıne, polaire et e´quatoriale.
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Tab. 3.6 – Modules de volume the´oriques et expe´rimentaux de la maille et de
l’icosae`dre dans le bore α et dans le carbure de bore B4C (GPa). Le rayon moyen
de l’icosae`dre est pre´cise´ (A˚).
Maille Icosae`dre
B0 B′0 B0 B′0 rico
Bore αa 224 0 - -
213 4 - -
The´orieb 222 3.5 297 3.5 1.675
B4C 245c - - -
247d - - -
332e 0 - - 1.69
199f 1 169 0
The´orie 248 3.5 274 3.5 1.68
aRef. [138]. Rayons X.
bB′0 impose´ dans le fit.
cRef. [135]. Rayons X.
dRef. [136] Mesures des vitesses ultrasoniques.
eRef. [137]. Neutrons.
fRef. [144]. Neutrons.
de diffusion de neutrons [144]. Les expe´riences ont e´te´ faites sur poudre de B4C, avec
une poudre de NaCl comme milieu transmetteur de pression. Pour estimer la pres-
sion, elle a e´te´ suppose´e homoge`ne, hydrostatique et transmise a` l’e´chantillon avec
les conditions de Reuss. Ce dernier point signifie que la contrainte σapp applique´e par
l’enclume a` NaCl est re´percute´e sur B4C : σ = σapp. La condition de Reuss donne
une borne infe´rieure a` la pression re´elle [151]. Pour une meˆme pression applique´e, une
borne supe´rieure de la pression sur B4C est donne´e par la condition de Voigt : c’est
la de´formation et non la contrainte qui est transmise de NaCl a` B4C. La situation in-
terme´diaire a` ces deux cas de figure peut eˆtre donne´e par un mode`le de milieu effectif.
Or, a` meˆme de´formation, la pression σreelle sur B4C est beaucoup plus forte que
la pression sur NaCl a` cause de la diffe´rence de leur constantes e´lastiques. Dans le
me´lange de poudres, la condition de Voigt est pre´dominante aux joints de grains.
Le fait de prendre alors σ = σapp sousestime le module de volume mesure´, ce qui
explique l’e´cart the´orie-expe´rience sur le volume de la maille. Des re´centes mesures
de module de volume par diffraction X, non publie´es, confirment ce point [135].
Les re´sultats the´oriques de la table 3.6 indiquent e´galement que l’icosae`dre est moins
compressible que le reste de la maille en compression hydrostatique. Or, meˆme sou-
sestime´e, la pression devrait eˆtre la meˆme pour l’icosae`dre et pour la maille. On peut
alors formuler quelques hypothe`ses : ce sont les intensite´s des pics de diffraction qui
permettent de de´terminer par affinement les positions des atomes dans la maille. Or,
sous pression, ces pics sont tre`s fortement e´largis, ce qui constitue une importante
source d’erreur [141]. D’autre part, un gradient de pression existe dans l’enclume.
Enfin, a` haute pression, la microstructure, et particulie`rement les macles, peut jouer
un roˆle dans la re´partition non homoge`ne de la pression.
L’hypothe`se de non hydrostaticite´ a e´te´ ve´rifie´e de fac¸on the´orique : le carbure de
bore a e´te´ soumis a` diffe´rentes contraintes non hydrostatiques. Aucune compressibi-
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Fig. 3.4 – B4C : Variation relative des volumes de la maille et de l’icosae`dre en
fonction de la pression.
lite´ plus forte de l’icosae`dre n’a pu eˆtre mise en e´vidence.
Enfin, les re´sultats the´oriques n’indiquent en aucune manie`re que l’icosae`dre B12
est plus compressible que l’icosae`dre B11C : la compressibilite´ a e´te´ e´tudie´e pour les
trois configurations the´oriques (table 3.7). Les configurations polaires et e´quatoriales
ont des modules de volume identiques. Dans la configuration de chaˆıne, en revanche,
le module de volume de la maille baisse de 5%, tandis que celui de l’icosae`dre B12
reste identique a` celui de l’icosae`dre B11C.
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Fig. 3.5 – Bore α : Variation relative des volumes de la maille et de l’icosae`dre en
fonction de la pression.
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Tab. 3.7 – Modules de volume the´oriques de la maille et de l’icosae`dre dans
les 3 configurations the´oriques du carbone dans B4C (GPa). Le rayon moyen de
l’icosae`dre est e´galement pre´cise´ (A˚).
Maille Icosae`dre
B B′ B B′ rico
Bore α 222 3.5 B12 297 3.5 1.680
B4C polaire 248 3.5 B11C 274 3.5 1.677
e´quatorial 249 3.4 B11C 276 3.5 1.681
chaˆıne 235 3.6 B12 271 3.4 1.675
3.5 Conclusion.
Obtenir une e´quation d’e´tat correcte fait partie inte´grante de l’e´tat de l’art en matie`re
de calcul ab initio. Cependant, c’est une condition ne´cessaire et non suffisante pour
un mode`le the´orique. A lui seul, ce re´sultat ne nous autoriserait pas a` contester les
re´sultats expe´rimentaux sur l’observation de la compression, mole´culaire inverse. Ce
sont les re´sultats des chapitres suivants qui nous permettent d’affirmer la validite´ de
la mode´lisation des interactions interatomique dans les compose´s bore´s.
L’icosae`dre est donc bien la partie la plus dure de la maille dans les deux solides. C’est
cet arrangement spe´cifique qui confe`re aux compose´s riches en bore leur re´sistance
en tempe´rature et sous pression. Suivant les re´sultats the´oriques, cet arrangement
limite le module de volume a` 250 GPa (table 3.6).
Ce re´sultat balise la voie dans les mate´riaux superdurs a` haute tempe´rature. Jus-
qu’ici, le carbure de bore est le mate´riau qui pre´sente le plus fort module de volume
a` haute tempe´rature. Il serait tre`s inte´ressant d’e´tudier le nitrure de bore en phase
icosae´drique B6N : son icosae`dre est en bore pur B12 comme dans le bore α, et
deux atomes d’azote renforcent la compressibilite´ intericosae´drique comme dans le
carbure de bore, ce qui peut autoriser un module de volume plus e´leve´ que celui de
B4C. Bien suˆr, le module de volume ne devrait pas atteindre celui des solides de
la structure diamant, puisque la compressibilite´ maximale de l’icosae`dre semble eˆtre
290 GPa. B6N a e´te´ mentionne´ deux fois dans la litte´rature [155, 156], il ne semble
pas avoir e´te´ caracte´rise´ en compressibilite´, a` fortiori en tempe´rature. La premie`re
e´tude peut eˆtre du ressort d’e´tude the´orique et pourra constituer une des suites de
cette e´tude.
Les re´sultats de compressibilite´ des icosae`dres B12 et B11C re´futent le mode`le pro-
pose´ pour expliquer la chute de la vitesse du son dans les carbures de bore. A 13.3%,
il semble qu’une transition ordre “cristal-like” − − 3 de´sordre “glass-like” se pro-
duise pour les faibles teneurs en carbone [91, 113]. La structure semblent ne´anmoins
pouvoir encore eˆtre ajuste´e en moyenne sur la structure du bore α. Le de´sordre est
manifeste dans le spectre Raman, comme nous le verrons ulte´rieurement.
Enfin, les solides riches en bore et leur structure ne pre´sentent pas d’analogie avec les
fullere`nes, comme on peut le lire de nombreuses fois dans la litte´rature [154]. D’une
part les liaisons a` 3 centres du bore sont diffe´rente des liaisons a` hybridation sp2 des
fullere`nes, d’autre part les solides riches en bore ne sont pas des cristaux mole´culaires
ou mole´culaires inverse´s, mais forment une classe spe´cifique de mate´riaux covalents.
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Nous abordons maintenant les calculs de vibrations de re´seau.
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Chapitre 4
Diffusion Raman sur les
solides riches en bore.
Dans ce chapitre est de´crit le processus par lequel la diffusion ine´lastique de la
lumie`re par le cristal conduit a` l’excitation de phonons. Pre´dit de fac¸on the´orique en
1923, et observe´ en 1928, l’effet Raman se manifeste par une diffe´rence d’e´nergie de la
lumie`re diffuse´e [157]. Il se produit pour une lumie`re dont l’e´nergie est bien supe´rieure
a` celle des vibrations du re´seau : c’est donc par l’interme´diaire des e´lectrons que se
produit l’e´mission ou l’absorption des phonons. Les couplages lumie`re-e´lectron et
e´lectron-phonon, dans lequel l’agitation thermique des phonons modifie la polari-
sabilite´ e´lectronique du cristal, permettent l’absorption d’un photon, l’e´mission ou
l’absorption d’un phonon et celle d’un second photon. Dans ce processus, l’e´nergie
de la lumie`re est infe´rieure a` celle des transitions interbandes, de sorte que l’approxi-
mation adiabatique reste valable pour les e´lectrons.
Dans un premier temps, le cadre the´orique de l’effet Raman est rappele´. Puis le
principe de son observation sous pression est de´crit. La partie 3 est une synthe`se
des fre´quences de toutes les vibrations du bore α et du carbure de bore et servira
de re´fe´rence pour les chapitres pre´sent et suivant. Enfin, les quatrie`me et cinquie`me
parties contiennent l’interpre´tation des spectres de diffusion Raman respectivement
du bore et du carbure de bore.
4.1 Description de l’effet Raman.
On de´crit d’abord le couplage d’une onde e´lectromagne´tique classique avec un syste`me
de particules de´crit de fac¸on quantique, en de´finissant le Hamiltonien d’interaction.
Puis la diffusion de la lumie`re est de´crite avec les ope´rateurs de seconde quantification
pour l’onde e´lectromagne´tique. L’effet Raman est ensuite de´crit dans l’approxima-
tion dipolaire. Par un changement de jauge approprie´, ce traitement est identique a`
l’approximation dipolaire semi-classique pour le couplage lumie`re-matie`re. Enfin, le
tenseur de polarisabilite´ e´lectronique est introduit dans l’approximation de Placzek.
4.1.1 L’interaction lumie`re-matie`re.
Le Hamiltonien non relativiste du syste`me lumie`re + matie`re s’e´crit en fonction du
Hamiltonien de l’onde e´lectromagne´tique Hl et de celui du cristal en interaction avec
la lumie`re Hm [159, 160] :
Htot = Hl + Hm. (4.1)
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Pour simplifier, les proprie´te´s die´lectriques du cristal sont caracte´rise´es par la constante
die´lectrique , [157, 158] :
Hl =
1
8pi
∫
d3r (, #E2 + #B2), (4.2)
Hm = TI( #A) + Te( #A) + U(RI , re) + Φ(RI , re). (4.3)
U(RI , re) est donne´ par l’e´quation (2.3). Le potentiel e´lectrique Φ s’e´crit en fonction
du potentiel scalaire de l’onde e´lectromagne´tique ϕ(#r, t) et les ope´rateurs d’e´nergie
cine´tique s’e´criventmaintenant en fonction du potentiel vecteur de l’onde e´lectromagne´tique
externe #A(#r, t), de sa vitesse c, de la charge −e des e´lectrons, et de la charge + ZLe
sur chaque ion :
TI( #A) =
∑
L
1
2ML
(#PL − ZLe
c
#A(#RL, t))2, (4.4)
Te( #A) =
1
2m
∑
i
(#pi +
e
c
#A(#ri, t))2, (4.5)
Φ(RI , re) =
∑
L
ZLeϕ(#RL, t)−
∑
i
eϕ(#ri, t). (4.6)
On suppose le champ e´tabli de fac¸on adiabatique au temps t = −∞. Dans les condi-
tions expe´rimentales courantes, l’onde e´lectromagne´tique est faible : on re´e´crit alors
Hm = H + Hint, en fonction du Hamiltonien H non perturbe´ donne´ par l’e´quation
(2.2) et de la perturbation de´pendante du temps Hint :
Hint =
∑
i
e
2mc
(#pi. #A(#ri, t) + #A(ri, t).#pi) +
e2
2mc2
#A2(#ri, t)− eϕ(#ri, t)) (4.7)
+
∑
L
− ZLe
2MLc
(#PL. #A(#RL, t) + #A(#RL, t).#PL) +
Z2Le
2
2MLc2
#A2(#RL, t) + ZLeϕ(#RL, t)).
A ce point, on introduit les ope´rateurs densite´ d’e´lectrons ρ =
∑
i δ(#r − #ri),
d’ions ρI =
∑
L δ(#r − #RL), de densite´ de charge ρc et de densite´ de courant para-
magne´tique de particules #j :
ρc(#r) = −
∑
i
δ(#r − #ri) +
∑
L
ZLδ(#r − #RL), (4.8)
#j(#r) = (4.9)
−1
2
∑
L
ZL
ML
(#PLδ(#r − #RL) + δ(#r − #RL)#PL) + 12m
∑
i
#piδ(#r − #ri) + δ(#r − #ri)#pi.
L’e´volution en temps des diffe´rents ope´rateurs est donne´ par#j(#r, t) = eiHt/h¯#j(#r)e−iHt/h¯.
Le Hamiltonien d’interaction s’e´crit, pour des ions de meˆme masse et charge :
Hint = (4.10)∫
d3#r
e
c
#j(#r). #A(#r, t) (4.11)
+
∫
d3#r
e2
2mc2
ρ(#r) #A2(#r, t) (4.12)
+
∫
d3#r
e2Z2L
2MLc2
ρI(#r) #A2(#r, t) (4.13)
+
∫
d3#r eρc(#r)ϕ(#r, t). (4.14)
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Jusqu’ici le traitement est exact. Il n’a pas e´te´ fait de choix de jauge particulier et
les expressions sont invariantes sous l’effet d’une transformation telle que :
#A′(#r, t) = #A(#r, t) + #∇χ(#r, t), (4.15)
ϕ′(#r, t) = ϕ(#r, t)− 1
c
∂χ(#r, t)
∂t
. (4.16)
On passe au traitement quantique pour l’onde e´lectromagne´tique dans le cristal en
remplac¸ant le potentiel vecteur par l’ope´rateur quantique correspondant [160] :
#Aop(#r, t) =
1√
Ω
∑
$Q,p
[Aop$Q,p #ep e
i $Q.$r−iωt + Aop†$Q,p #ep∗ e
−i$Q.$r+iωt], (4.17)
ou` #ep est la polarisation de l’onde e´lectromagne´tique telle que #ep. #Q = 0, Ω est le
volume du cristal, et Aop$Q,p et A
op†
$Q,p
sont, a` un facteur
√
2pih¯c2/,ω pre`s, les ope´rateurs
de destruction et de cre´ation d’un photon :
Aop$Qp|N $Q1p1 , ..., N $Qp〉 =
√
2pih¯c2
,ω
√
N $Qp |N $Q1p1 ; ...;N $Qp − 1〉, (4.18)
Aop†$Qp |N $Q1p1 , ..., N $Qp〉 =
√
2pih¯c2
,ω
√
N $Qp + 1 |N $Q1p1 ; ...;N $Qp + 1〉, (4.19)
ou` N $Qp est le nombre de photons de vecteur d’onde #Q et de polarisation #ep.
4.1.2 La diffusion de la lumie`re.
Pour de´crire la diffusion de la lumie`re, on appelle |i〉 et |f〉 les fonctions d’onde du
syste`me e´lectrons + ions associe´es aux e´nergies Ei et Ef (eq. 2.1) ; ( #Q,#ep) et ( #Q′,#ep′)
caracte´risent la direction de propagation et la polarisation des ondes incidente et dif-
fuse´e, et ω et ω′ leurs fre´quences.
Dans la diffusion spontane´e de la lumie`re, le syste`me total passe de l’e´tat
|i;N $Qp;N $Q′p′ = 0〉 a` l’e´tat |f ;N $Qp − 1;N $Q′p′ = 1〉. On ne´glige la diffusion induite
telle que N $Q′p′ ,= 0 dans l’e´tat de de´part [157]. En outre, la fre´quence de l’onde
e´lectromagne´tique incidente est suppose´e bien supe´rieure a` celles des vibrations ato-
miques et infe´rieure a` celle des transitions interbandes. On examine les diffe´rentes
contributions de (4.10) a` la diffusion[160] :
– Le choix de la jauge de Lorentz (ou jauge transverse) annule le potentiel scalaire
et le terme (4.14) :
ϕ = O, #∇. #A = 0 =〉#pi. #A = #A.#pi, #PL. #A = #A.#PL. (4.20)
– Les termes (4.12) et (4.13) repre´sentent la diffusion de l’onde e´lectromagne´tique
par la fluctuation des densite´s de particules ρ et ρI [160]. A cause du rapport
des masses e´lectroniques et ioniques, la diffusion (4.13) par les noyaux peut eˆtre
ne´glige´e.
Seuls restent les termes (4.11) et (4.12), respectivement en #Aop et #Aop
2
. Or l’ope´rateur
#Aop(#r, t) ne peut cre´er ou de´truire qu’un seul photon a` la fois. C’est pourquoi en
l’absence d’excitation des degre´s de liberte´ internes du syste`me, seul le terme (4.12)
60
diffuse la lumie`re. Lorsque l’excitation de degre´s de liberte´ internes est possible, le
terme (4.11) s’ajoute au second ordre en perturbation de´pendante du temps. Le
calcul des amplitudes de transition se fait par la re`gle d’or de Fermi [160]. Pour un
temps t tel que t >>> 2piω−ω′ , on a :
– Au premier ordre en perturbation, l’e´le´ment de matrice de (4.12) est :
A(1)if (ω,ω
′) = 〈f ;N $Qp − 1;N $Q′p′ = 1|Hint|i;N $Qp;N $Q′p′ = 0〉 (4.21)
=
e2
mc2
2pih¯c2
Ω
√
N $Qp
,2ωω′
#ep.#ep′∗ 〈f |
∫
d3#r ρ(#r)ei($Q−$Q
′).$r|i〉
Les conservations de l’e´nergie et de l’impulsion impliquent
Ei + h¯ω = Ef + h¯ω′, et #q = #Q− #Q′, ou` #q est l’impulsion e´change´e par le syste`me
e´lectrons + ions.
– L’e´le´ment de matrice de second ordre pour la transition induite par (4.11) s’e´crit :
∑
m
〈f ;N $Qp − 1, 1|Hint|m;N $Qp − 1, 0〉〈m;N $Qp − 1, 0|Hint|i;N $Qp, 0〉
(Ei + N $Qph¯ω)− (Em + (N $Qp − 1)h¯ω) + iη
(4.22)
=
e2
c2
√
2pih¯c2N $Qp
Ω,ω
√
2pih¯c2
Ω,ω′
∑
m
〈f |#j$Q′ .#e∗p′ |m〉〈m|#j− $Q.#ep|i〉
Ei − Em + h¯ω + iη ,
ou` apparaˆıt l’e´tat interme´diaire (|m〉, Em) du syste`me e´lectrons+ions et ou` #j$Q =∫
d3#r#j(#r) e−i$Q.$r.
Lors de la destruction d’un photon (#Q,#ep), le syste`me passe dans l’e´tat virtuel
|m〉 interme´diaire a` |i〉 et |f〉 (figure 4.1b). Le passage de |m〉 a` |n〉 se fait avec
e´mission du photon ( #Q′,#ep′). Le processus est instantane´ et l’e´tat |m〉 est virtuel
car, par exemple, la transition ne conserve pas l’e´nergie. Il repre´sente un e´tat non
stationnaire dans lequel la fonction d’onde est une combinaison line´aire des fonc-
tions d’onde de l’e´tat fondamental avec des coefficients qui de´pendent du temps.
La transition e´lectronique n’est pas une transition interbande [76].
Le processus inverse selon lequel le photon ( #Q′,#ep′) est e´mis lors du passage de |i〉
a` |m〉 et le photon ( #Q,#ep) est absorbe´, est e´galement probable (figure 4.1c) et les
deux processus s’ajoutent de fac¸on cohe´rente :
A(2)on (ω,ω
′) = (4.23)
2pih¯e2
Ω
√
N $Qp
,2ωω′
∑
m
〈f |#j$Q′ .#ep′∗ |m〉〈m|#j−$Q.#ep|i〉
Ei − Em + h¯ω + iη +
〈f |#j−$Q.#ep|m〉〈m|#j$Q′ .#ep′∗ |i〉
Ei − Em − h¯ω′ + iη .
La conservation de l’e´nergie impose Ei + h¯ω = Ef + h¯ω′ et la quantite´ de mouve-
ment communique´e au syste`me e´lectrons+ions est #q = ±( #Q− #Q′).
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Fig. 4.1 – Transitions pour (a) la diffusion Rayleigh, (b) la diffusion Stokes,
(c) la diffusion anti-Stokes.
Le taux de transition total est donne´ par la re`gle d’or de Fermi :
Γ i→f
$Q,$ep→$Q′,$ep′
=
2pi
h¯
δ(Ei+h¯ω−Ef−h¯ω′) |A(1)if (ω,ω′) + A(2)if (ω,ω′)|2, (4.24)
et la section de diffusion diffe´rentielle est donne´e par :
dσi→f
dΩ′
=
Ω
N $Qpc
∫
dω′ Γ i→f
$Q,$ep→$Q′,$ep′
,=
Ω2pi
N $Qpch¯
ω′2|A(1)if (ω,ω′)+A(2)if (ω,ω′)|2, (4.25)
ou` dΩ′ est l’unite´ d’angle solide de la lumie`re diffuse´e pour les directions #Qp et
N $Qpc/Ω le flux de photons incidents.
Pour un e´lectron libre non relativiste, la diffusion de la lumie`re se fait principalement
par le terme de premier ordre : le terme de second-ordre est, en effet, plus petit dans
un rapport v/c, ou` v est la vitesse de e´lectron [157, 160]. L’intensite´ diffuse´e est
donne´e par la section efficace de Thomson :
dσ
dΩ′
=
e4
m2c4
ω′
ω
|#ep.#e∗p′ |2. (4.26)
Pour un atome ou une mole´cule, en l’absence de degre`s de liberte´ interne, la diffusion
se fait toujours par le terme de premier ordre et l’intensite´ diffuse´e par les n e´lectrons
est cohe´rente [160] :
dσ
dΩ′
= n2
e4
m2c4
ω′
ω
|#ep.#e∗p′ |2. (4.27)
Pour un syste`me cristallin, en revanche, les matrices de transition sont e´value´es
dans l’approximation dipolaire qui fait l’objet de la prochaine partie. Dans cette
dernie`re, la diffusion du premier ordre (4.21) s’annule avec certains termes du se-
cond ordre dans (4.23) [160] : seuls subsistent alors les termes Stokes et anti-Stokes
caracte´ristiques de l’effet Raman.
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4.1.3 L’approximation dipolaire.
On conside`re maintenant que chaque e´lectron est localise´ sur un site atomique L, ce
qui permet de de´finir l’ope´rateur moment dipolaire [161] :
#µ = #µelec + µion =
∑
L
−e
∑
i
#riL + ZLe#RL, (4.28)
d
dt
#µ =
1
ih¯
[#µ,H ], (4.29)
d
dt
#µ =
∑
L
−e
m
∑
i
#piL +
ZLe
ML
#PL = −e#j, (4.30)
ou` #j est le courant paramagne´tique de´fini par (4.9) et i indice tous les e´lectrons du
site L. On re´e´crit les inte´grales en fonction du moment dipolaire :
〈f |#j$Q|i〉 =
∫
d3#re−i$Q.$r〈f |#j(#r)|i〉 = 〈f |
∑
L
[
∑
i
e−i$Q.$r
i
L
#piL
m
] + e−i$Q.$RLZL
#PL
ML
|i〉.
(4.31)
Les matrices de transition deviennent [161] :
〈f |#j−$Q.#ep|i〉 =
1
ih¯e
(Ef − Ei)〈f |#µ−$Q.#ep|i〉. (4.32)
Par des arguments de rapport des masses e´lectroniques et ioniques, l’expression du
tenseur de diffusion Raman est souvent donne´e en conside´rant seulement les e´lectrons
dans l’ope´rateur moment dipolaire [162, 76]. On suppose, de plus, la longueur d’onde
de la lumie`re grande devant l’extension spatiale des orbitales e´lectroniques, ce qui
permet dans (4.31) de de´velopper l’exponentielle autour de la position RL de chaque
noyau.
Dans l’approximation dipolaire, on retient seulement l’ordre 0 du de´veloppement
[157, 160] :
〈f |#µelec$Q |i〉 ≈ 〈f |#µelec|i〉. (4.33)
Les transitions de premier et second ordre deviennent, apre`s un peu d’alge`bre pour
les termes de second ordre [160] :
A(1)if (ω,ω
′) =
e2
mc2
2pih¯c2
Ω
√
N $Qp
,2ωω′
#ep.#e
∗
p′ 〈f |ρ$0|i〉, (4.34)
A(2)if (ω,ω
′) =
2pih¯e2
Ω
√
N $Qp
,2ωω′
[ − 1
ih¯e
〈f |[#j$0.#e∗p′ , #µelec.#ep]|i〉 (4.35)
+
ωω′
e2∑
m
〈f |#µelec.#ep′∗ |m〉〈m|#µelec.#ep|i〉
Ei − Em + h¯ω + iη +
〈f |#µelec.#ep|m〉〈m|#µelec.#ep′∗|i〉
Ei − Em − h¯ω′ + iη ].(4.36)
Dans (4.35), l’e´le´ment de matrice du commutateur se re´e´crit :
ih¯(#e∗p′ .#ep) 〈f |
∑
L
(
e
m
)|i〉. (4.37)
Ainsi a` l’ordre 0 (approximation dipolaire), (4.37) introduite dans (4.35) permet
d’annuler (4.34) ou` ρ$Q=$0 =
∫
ρ(#r)d3#r est simplement le nombre d’e´lectrons n.
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Dans la somme des e´le´ments de transition du premier et second ordre, seuls restent
les termes de second ordre caracte´ristiques de l’effet Raman :
Atotif (ω,ω
′) = A(1)if + A
(2)
if = (4.38)
2pih¯e2
,Ω
√
N $Qpωω
′
∑
m
〈f |#µelec.#ep′∗ |m〉〈m|#µelec.#ep|i〉
Ei − Em + h¯ω + iη +
〈f |#µelec.#ep|m〉〈m|#µelec.#ep′∗|i〉
Ei − Em − h¯ω′ + iη .
Le terme de droite caracte´rise la transition de Stokes, dans laquelle un phonon est
cre´e´, et le photon perd de l’e´nergie. Celui de gauche caracte´rise la transition anti-
Stokes, dans laquelle un phonon est de´truit et le photon gagne de l’e´nergie.
Si les photons incidents n’excitent pas le syste`me e´lectrons + ions, la diffusion de la
lumie`re est e´lastique. Dans (4.38), on a alors |f〉 = |i〉 et ω = ω′ (figure 4.1a). C’est
la diffusion Rayleigh, dont la section efficace de diffusion se comporte en ω4 a` basse
fre´quence [160].
Avec une probabilite´ beaucoup plus faible, le photon e´change de l’e´nergie avec le
syste`me : ce dernier retombe alors dans un e´tat stationnaire tel que |f〉 ,= |i〉, dans
lequel un phonon d’e´nergie h¯(ω − ω′) a e´te´ e´mis ou absorbe´.
Finalement, on peut noter qu’un autre choix de jauge permet de retrouver ce re´sultat.
Dans la jauge de dipoˆle :
χ(#r, t) = −#r. #A(#r, t), (4.39)
A′α(#r, t) = −
∑
β
rβ∇αAβ(#r, t), (4.40)
ϕ′(#r, t) = −#r. #E(#r, t), (4.41)
le Hamiltonien d’interaction devient :
Hint = −
∫
d3#r e#r. #E(#r, t)ρc(#r) +
∫
d3#r [
e
c
jpα rβ∇αAβ(#r, t)] (4.42)
+ e
2
2mc2
∫
d3#r ρ(#r)[rβ∇αAβ(#r, t)]2 + e
2Z2L
2MLc2
∫
d3#r ρI(#r)[rβ∇αAβ(#r, t)]2.
On voit apparaˆıtre successivement l’interaction e´lectrique dipolaire, l’interaction
e´lectrique quadrupolaire, et les termes d’ordre supe´rieur. L’approximation dipolaire
prend en compte seulement le premier terme du membre de droite de l’e´quation
(4.42), et se rame`ne a` l’approximation semi-classique dans la limite des ondes longues,
pour laquelle #E(#r, t) = #E(#0, t).
4.1.4 La polarisabilite´ e´lectronique.
Dans l’expression (4.38), on de´couple maintenant les e´tats vibrationnels des e´tats
e´lectroniques. On conside`re les processus de diffusion a` l’issu desquels l’e´tat e´lectronique
n’est pas modifie´, et on fait maintenant l’approximation de Placzeck [76] : l’inten-
site´ de la lumie`re diffuse´e par un syste`me ayant des vibrations atomiques, est e´gale,
pour chaque configuration atomique instantane´e RI , a` l’intensite´ diffuse´e par un
syste`me dont les noyaux sont fixes dans la configuration RI . Cela est ve´rifie´ sous
les 3 conditions suivantes : l’e´tat fondamental e´lectronique doit eˆtre non de´ge´ne´re´,
l’approximation adiabatique valide et la fre´quence de la lumie`re incidente supe´rieure
a` celle des ions et infe´rieure a` celle des transitions e´lectroniques [76].
Dans (4.38), on fait l’approximation adiabatique, |m〉 = ψm′,µ(RI)φm′(RI , re). De
plus, dans les e´tats |i〉 = |ψ0,νφ0〉 et |f〉 = |ψ0,ν′φ0〉, la partie e´lectronique est dans
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l’e´tat fondamental, et seul l’e´tat vibrationnel est modifie´. D’autre part, on ne´glige
l’e´nergie du phonon par rapport a` l’e´nergie e´lectronique ε dans les de´nominateurs :
Ei ≈ εi, Em ≈ εm. Enfin, on utilise le fait que les fonctions d’onde vibrationnelles
forment une base comple`te :
∑
ν′ |φ0ν′(#R)〉〈φ0ν′ (#R′)| = δ(#R − #R′). La transition
devient [161, 162] :
Atotif (ω,ω
′) =
2pih¯
Ω,
√
N $Qpωω
′ 〈ψ0,ν′ | #ep′∗ χ #ep |ψ0,ν〉, (4.43)
dans laquelle #ep′∗χ#ep =
∑
αβ ep′∗α Pαβ epβ et le tenseur de polarisabilite´ e´lectronique
χαβ est donne´ par :
χαβ(ω,ω′) =
∑
m′
〈φ0|µelecα |φm′〉〈φm′ |µelecβ |φ0〉
εi − εm + h¯ω + iη +
〈φ0|µelecβ |φm′〉〈φm′ |µelecα |φ0〉
εi − εm − h¯ω′ + iη .(4.44)
Le tenseur de polarisabilite´ e´lectronique de´pend des coordonne´es nucle´aires par la
de´pendance des fonctions d’onde e´lectroniques φ. Dans son de´veloppement en fonc-
tion d’un mode normal Q0ν :
χαβ = χ
(0)
αβ+
∑
ν
χ(1)αβ,ν |Qν=Q0ν (Qν−Q0ν)+
1
2
∑
νν′
χ(2)αβ,νν′ |
Qν′=Q
0
ν′
Qν=Q0ν
(Qν−Q0ν)(Qν′−Q0ν′)+... ,
(4.45)
apparaissent successivement les termes a` l’origine de la diffusion Rayleigh, de la dif-
fusion Raman de premier ordre et de la diffusion Raman de second ordre.
La section efficace de diffusion Raman est :
dσi→f
dΩ¯
=
ωω′3
c4
|〈ψ0,ν′ | #ep′∗ χ #ep |ψ0,ν〉|2. (4.46)
Au premier ordre, elle est donne´e par les e´quations (2.84) a` (2.87). La fonction d’onde
vibrationnelle |ψ0,ν〉 est utilise´e pour calculer le facteur statistique (2.82).
4.1.5 Conclusion.
Dans un cristal, l’effet Raman non re´sonant est un effet de second ordre dans le
couplage lumie`re-matie`re. La petitesse de cet effet par rapport a` la diffusion e´lastique
de Rayleigh et la difficulte´ de sa mise en e´vidence, ont constitue´ un handicap pour
son e´tude jusqu’a` l’apparition de la lumie`re des lasers comme source de couplage. La
diffusion Raman constitue maintenant un outil tre`s pre´cis pour l’e´tude des vibrations
atomiques. Le principal inconve´nient de la diffusion Raman est que, a` cause de la
tre`s grande longueur d’onde de l’onde e´lectromagne´tique par rapport aux dimensions
de la maille du cristal, elle ne permet d’e´tudier les phonons que dans une partie tre`s
limite´e de la zone de Brillouin : le centre de zone, ainsi que les combinaisons de bord
de zone.
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4.2 La diffusion Raman sous pression.
Nous avons vu au chapitre 3 que le bore α figure parmi les mate´riaux les plus durs.
Le spectre de diffusion Raman de premier ordre et le spectre d’absorption infrarouge
ont e´te´ e´tudie´s de fac¸on expe´rimentale sous pression et les parame`tres de Gru¨neisen
des diffe´rents modes mesure´s. Le principe expe´rimental de la mesure est de´crit.
Une presse a` enclume en diamant a e´te´ utilise´e pour atteindre les hautes pressions
ne´cessaires a` la compression du bore. La cellule a` enclume en diamant a` membrane
est repre´sente´e sur la figure (4.2) et son fonctionnement explique´ en de´tail dans [163].
Chaque diamant de l’enclume est fixe´e sur une des demi-sphe`res (J) et (E). (J) est
fixe, tandis que (E) est en contact avec le piston mobile (D). La force est transmise
au piston par un syste`me hydraulique : le gonflement a` l’he´lium d’une membrane
fixe´e sur la partie (B).
La taille de l’espace re´serve´ pour l’e´chantillon et le milieu transmetteur de pression
est de 10−4mm3. Ce dernier est dans l’e´tat gazeux ou liquide pour ge´ne´rer une pres-
sion hydrostatique ou quasi-hydrostatique sur l’e´chantillon. Du ne´on a e´te´ utilise´
dans les expe´riences sur le bore α. Il est charge´ dans la cellule sous forme de gaz et
se lique´fie puis se solidifie lors de la monte´e sous pression.
La pression au sein de la cellule est de´duite de la mesure de l’e´volution de la ligne de
luminescence de plusieurs rubis dispose´s au hasard de part et d’autre de l’e´chantillon
lors du chargement. L’homoge´ne´ite´ de la pression dans la cellule peut ainsi eˆtre
e´value´e.
Dans certaines conditions, les plus hautes pression accessibles en cellule a` enclume
de diamant sont de l’ordre de 100 a` 200 GPa [166]. Dans les e´tudes mene´es sur le
bore α, les pressions maximales ont e´te´ de 30 GPa dans l’expe´rience de diffusion
Raman, et de 10 GPa dans l’expe´rience d’absorption infrarouge.
Les diamants de l’enclume sont optiquement transparents dans une grande gamme
de longueur d’onde et permettent ainsi les caracte´risations optiques de l’e´chantillon
sous pression : rayons X [164], diffusion Raman et Brillouin, absorption infrarouge
[165]. La petite taille de l’e´chantillon exige´e par le dispositif ne permet pas l’e´tude des
vibrations de re´seau sous pression par diffusion ine´lastique de neutrons qui ne´cessite
un cristal de l’ordre de quelques mm3. Dans le bore α, la lumie`re laser non polarise´e
de la ligne a` 5145 A˚ de l’argon a e´te´ utilise´e comme source d’excitation pour la
diffusion Raman.
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Fig. 4.2 – (Haut) Plan de la cellule a` enclume en diamant a` membrane. (Bas)
Photographie de ses diffe´rentes parties [163]. (E) et (J) sont les he´misphe`res qui
maintiennent les diamants. (F) sont les pie`ces en cuivre dans lesquelles sont inse´re´s
les diamants. (B) est la pie`ce sur laquelle est fixe´e la membrane, qui appuie sur la
pie`ce (C). Cette dernie`re transmet la force au piston (D). (M), (P) et (r) sont des
e´crous de maintien et (q) est un dispositif de blocage.
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4.3 Synthe`se des re´sultats the´oriques.
Dans cette partie sont re´unis les diffe´rents re´sultats dont l’analyse sera faite au cours
de ce chapitre et du chapitre suivant.
Le tableau (4.1) re´sume les re´sultats de la the´orie des groupes pour l’activite´ optique
des modes de vibrations dans le bore α [167] et le carbure de bore [168]. La pre´sence
du centre d’inversion (figure 2.1) entraˆıne l’exclusion mutuelle des activite´s Raman
et infrarouge : la re`gle de se´lection pour un tenseur de second rang comme le tenseur
Raman autorise seulement les transitions entre e´tats de meˆme parite´, a` l’inverse de
celle pour l’e´mission ou l’absorption [169].
Dans les calculs de vibration de re´seau, les masses du bore naturel (10.81 a.m.u.) et
du carbone naturel (12.011 a.m.u.) ont e´te´ conside´re´es. Le bore naturel contient en
effet 20 % de bore 10B et 80 % de bore 11B. Le carbone naturel contient, quant a`
lui, 1.1 % de carbone 13C. Les calculs ont e´te´ mene´s en centre de zone de Brillouin
et aux parame`tres d’e´quilibre the´oriques. Pour le bore α, les coefficients de pression
ont e´te´ de´termine´s aux volumes indique´s dans le chapitre pre´ce´dent.
Le tableau (4.2) rassemble les fre´quences, syme´tries et activite´s des modes de vi-
bration optiques par ordre croissant de fre´quence. Dans le tableau (4.2), seules les
fre´quences de la partie analytique (2.69) de la matrice dynamique a` #q = #0 sont
donne´es. Dans le bore α, l’existence de deux sites cristallographiques permet l’acti-
vite´ infrarouge. La polarite´ est cependant faible et le de´calage en fre´quence cause´ par
la contribution (2.71) est quasiment inexistant (infe´rieur au cm−1). Dans le carbure
de bore, le splitting infra rouge est de l’ordre du % : il est compris entre 1 et 5 cm−1
pour tous les modes excepte´ le mode d’e´longation de la chaˆıne centrale a` 1606 cm−1,
pour lequel le splitting infrarouge est de 20 cm−1.
Comme explique´ au chapitre 2, la mode´lisation de B4C avec le carbone en site po-
laire abaisse le nombre de syme´tries du groupe ponctuel : de D3d il devient Cs. En
particulier, le centre d’inversion est perdu. Chaque mode est non de´ge´ne´re´ et poten-
tiellement actif en Raman et en infrarouge. La leve´e de de´ge´ne´rescence ∆ω/ω a e´te´
e´value´e chaque mode de syme´trie E et est en moyenne de 4%.
Tab. 4.1 – Activite´ optique des modes de vibration dans le bore α et le carbure de
bore ( groupe ponctuel D3d ).
Activite´ Syme´trie Nombre de modes
B12 B4C
Silencieux 4 4
dont A1u 2 2
A2g 2 2
Raman 10 12
dont A1g 4 5
Eg 6 7
Infrarouge 8 12
dont A2u 3 5
Eu 5 7
Pour le carbure de bore en configuration polaire, afin d’e´valuer la syme´trie pre´fe´rentielle
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de chaque mode, les vecteurs propres ont e´te´ projete´s sur ceux obtenus pour B12(CCC)
en syme´trie D3d, lorsque les 3 atomes de carbone forment la chaˆıne intericosae´drique.
Pour les fre´quences infe´rieures a` 840 cm−1, chaque vecteur propre Cs se projette ma-
joritairement sur un seul des vecteurs propres D3d et la correspondance est univoque
entre les vecteurs propres Cs et les vecteurs propres D3d. Pour certains modes de
haute fre´quence, l’assignation d’une syme´trie est plus ambigue¨. La comparaison des
intensite´s en polarisation A2u et Eu permet de lever les ambigu¨ıte´s. La leve´e de
de´ge´ne´rescence des modes E induite par la syme´trie Cs est en moyenne de 5 %, avec
un maximum a` 12 % sur le mode Eu de plus basse fre´quence et un minimum a` 1 %
sur les modes E autour de 800 cm−1.
Les vecteurs propres du bore α sont donne´es dans les figures (4.3) a` (4.8). La figure
(4.3) rassemble les modes de libration et les modes silencieux. Les figures (4.4) et
(4.5) repre´sentent les modes actifs en Raman, et les figures (4.6) et (4.7) repre´sentent
les modes actifs en infrarouge.
Les deux premiers dessins de la figure (4.3) repre´sentent deux des 3 modes de libra-
tion, respectivement autour des axes perpendiculaire et paralle`le a` l’axe rhomboe´drique.
Le premier est de´ge´ne´re´ et Raman actif, le second est silencieux. Les trois dessins
restants sont des modes de torsion de l’icosae`dre. Ils sont silencieux.
– Dans le premier mode de torsion, les atomes e´quatoriaux sont quasiment fixes et
la torsion de l’icosae`dre vient de la rotation autour de l’axe rhomboe´drique et en
sens inverse´ des atomes des deux triangles polaires.
– Dans le second mode de torsion, la torsion de l’icosae`dre vient de la rotation en
sens inverse´ des 6 atomes polaires et des 6 atomes e´quatoriaux.
– Dans le troisie`me mode de torsion, les atomes polaires sont fixes, et la torsion de
l’icosae`dre vient de la rotation en sens inverse´ des trois atomes e´quatoriaux situe´s
le´ge´rement au dessus du plan e´quatorial, par rapport aux 3 atomes e´quatoriaux
situe´s au dessous de ce plan.
Les figures (4.4) et (4.5) repre´sentent les modes actifs en Raman par ordre de
fre´quence croissante a` l’exception du mode de libration. Les modes A1g sont des
modes de respiration de l’icosae`dre, dans lesquels les vecteurs de´placements sont pa-
ralle`les au vecteur position de l’atome (fig. (2.5)).
Les modes Eg sont plus difficiles a` interpre´ter. Dans les modes a` 608 et 1138 cm−1,
4 atomes d’un meˆme site sont principalement en mouvement : e´tirement suivant un
diame`tre de l’icosae`dre et contraction suivant un autre diame`tre. Le mode de basse
fre´quence concerne 4 atomes e´quatoriaux, celui de haute fre´quence, 4 atomes polaires.
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Tab. 4.2 – Fre´quence en cm−1 et activite´ the´oriques des modes de vibration optiques
du bore α (groupe ponctuel D3d) et du carbure de bore B11Cpol(CBC) dans l’ap-
proximation monoclinique (groupe ponctuel Cs) ou en syme´trisant la matrice dyna-
mique (groupe ponctuel D3d). Pour le bore α, les coefficients de pression γth = ∂ωth∂P
en cm−1GPa−1. Pour le carbure de bore, la leve´e de de´ge´ne´rescence ∆ω/ω sur les
modes E est estime´e en %.
Bore α B12 Carbure de bore B4C
D3d Cs D3d
Syme´trie Activite´ ωth γth Syme´trie Activite´ ωth ∆ω/ω ωth
A1u Silencieux 492 0.85 Eu IR 360-402 12 396
A2g Silencieux 508 0.04 A2u IR 438 436
Eg Raman 529 0.18 Eg Raman 479-489 4 499
Eu IR 571 2.7 A2g Silencieux 493 495
Eg Raman 608 3.3 Eg Raman 532-545 2 543
Eu IR 612 2.1 Eu IR 511-535 5 519
A1g Raman 708 2.8 A1u Silencieux 573 576
Eu IR 721 2.7 Eu IR 598-628 5 616
Eg Raman 729 3.5 A1g Raman 702 729
A2g Silencieux 739 0.77 Eu IR 702 :728 4 714
Eg Raman 790 2.3 A1g Raman 711 707
A1u Silencieux 802 0.66 A2u IR 735 720
Eu IR 808 4.1 Eg Raman 737-767 4 749
A2u IR 814 3.7 Eu IR 725-788 9 761
A1g Raman 815 4.2 A2g Silencieux 803 794
Eu IR 819 3.8 Eg Raman 810-819 1 812
A2u IR 829 4.8 Eu IR 845-863 2 857
Eg Raman 890 3.3 Eg Raman 845-855 1 848
A1g Raman 947 5.2 A2u IR 878 877
A2u IR 947 3.9 A1u Silencieux 881 878
Eg Raman 1138 5.5 A2u IR 970 972
A1g Raman 1192 5.6 A1g Raman 1000 999
Eg Raman 1043-1049 1 1054
Eg Raman 1101-1139 4 1116
Eu IR 1082-1118 3 1103
A1g Raman 1069 1060
A1g Raman 1100 1093
A2u IR 1606 1605
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Tab. 4.3 – Re´sultats the´oriques et expe´rimentaux des fre´quences Raman du bore α.
Les fre´quences sont en cm−1. La syme´trie des modes expe´rimentaux a e´te´ attribue´e
sur la base du pre´sent travail. L’analyse des re´sultats s’appuie sur les deux colonnes
de droite.
Expe´rience The´orie Ce travail
Sym. ωexpa ωexpb ωexpc ωthd ωthe ωthf ωexp ωth
215 175 148 170 179 181
Eg 524 524 525 525 529
Eg 587 586 587 614 540 511 616 586 608
A1g 693 691 692 698 671 667 798 692 708
Eg 710 710 727 693 672 806 708 729
Eg 776 774 776 775 800 776 873 774 790
A1g 796 793 795 748 769 750 857 793 815
Eg 872 870 872 886 873 845 918 870 890
A1g 931 930 933 976 955 912 965 925 947
Eg 1125 1157 1121 1123 1157 1210 1097 1155 1157 1122 1138
A1g 1185 1198 1184 1186 1112 1178 1184 1151 1186 1192
aRef. [170].
bRef. [171].
cRef. [172].
dMode`le de champ de force a` 3 parame`tres [167].
eMode`le de champ de force a` 5 parame`tres [23].
fMode`le a` couche a` 14 parame`tres. 2 ajustements diffe´rents [22].
4.4 Diffusion Raman sur le bore α.
Dans le tableau (4.3) sont re´sume´s les diffe´rents re´sultats expe´rimentaux de l’acti-
vite´ Raman du bore α. 10 modes sont attendus par la the´orie des groupes (table
(4.1)) alors que plus de 10 pics sont observe´s dans les expe´riences. Les re´sultats de
deux mode`les de champ de force de valence (e´quation 2.25 et 2.26) sont e´galement
reporte´s. Le premier mode`le a e´te´ fitte´ sur les modes Raman [167], le second sur les
modes Raman et infrarouge [23]. Les re´sultats d’un mode`le a` couche a` 14 parame`tres
prenant en compte la polarite´ du bore α, sont e´galement indique´s [22].
Sur la base des re´sultats des mode`les de champ de force, les modes de vibration du
bore α ont e´te´ classe´s de la fac¸on suivante [167] :
– les modes intericosae´driques ont une fre´quence supe´rieure a` 1000 cm−1 ;
– les modes intraicosae´driques ont une fre´quence plus basse, comprise entre 950
et 551 cm−1 ;
– les modes de libration font vibrer des icosae`dres de 12 atomes et ont une fre´quence
plus basse, vers 100 ou 200 cm−1.
On peut faire deux remarques sur la classification propose´e. D’une part, elle conforte
le caracte`re mole´culaire inverse suppose´ du bore α, dont nous avons montre´ au
chapitre pre´ce´dent qu’il est errone´. D’autre part, elle ne tient pas compte d’un mode
tre`s fin a` 525 cm−1, pour les raisons suivantes :
– Sa largeur a` mi-hauteur mesure´e est de 0.8 cm−1 [172]. A cette fre´quence, rem-
placer un atome de 11B par un atome 10B entraˆıne un de´calage en fre´quence de
l’ordre de 20 cm−1 sur une liaison B −B et de plus d’un cm−1 sur un oscillateur
71
010
001100
 Eg   529 cm-1
001
010 100
A1u 492 cm-1
100 010
001
A2g 508 cm-1
001
010 100
A2g 739 cm-1
010
001
100
A1u 802 cm-1
Fig. 4.3 – Bore α : vecteurs propres de la matrice dynamique des modes de libration
et silencieux. Les atomes clairs forment les triangles polaires, les atomes fonce´s sont
e´quatoriaux. L’axe carte´sien [001] est l’axe rhomboe´drique. Les deux premiers modes
sont les modes de libration autour des axes perpendiculaire et paralle`le a` [111]. Les
trois autres modes sont silencieux et constituent des modes de torsion de l’icosae`dre.
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Eg 608 cm-1
010
100
001
Eg 608 cm-1 (degenere)
010
100
001
A1g 708 cm-1
001
010
100
Eg 729 cm-1
100
001010
Eg 729 cm-1 (degenere)
001
010
100
Eg 790 cm-1
010
001
100
Eg 790 cm-1 (degenere)
Fig. 4.4 – Bore α : vecteurs propres de la matrice dynamique des modes actifs
en Raman. Les atomes clairs forment les triangles polaires, les atomes fonce´s sont
e´quatoriaux. L’axe carte´sien [001] est l’axe rhomboe´drique.
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100
A1g 815 cm-1
001
100010
Eg 890 cm-1
001
010
100
Eg 890 cm-1 (degenere)
010
100
001
A1g 947 cm-1
100
010
001
Eg 1138 cm-1
001
010
100
Eg 1138 cm-1 (degenere)
010
001
100
A1g 1192 cm-1
Fig. 4.5 – Bore α : vecteurs propres de la matrice dynamique des modes actifs
en Raman. Les atomes clairs forment les triangles polaires, les atomes fonce´s sont
e´quatoriaux. L’axe carte´sien [001] est l’axe rhomboe´drique.
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site 1 
3 atomes polaires 
site 1 
3 atomes polaires
site 2 
6 atomes hexagonaux
 (quasi hexagone)
deformation des sites lors de la vibration 
sphere du deplacement du site 1
sphere  de deplacement du site 2 
position des sites a l’ equilibre 
X
X centre d inversion 
708 cm-1
815 et 947  cm -1
X
liaison a 2 centres
! 
site 1  immobile
1192 cm-1
site 2 immobile
liaison 
Fig. 4.6 – Bore α : description des modes A1g.
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100
001
010
Eu 571 cm-1
001
100
010
Eu 571 cm-1 (degenere)
001
010
100
Eu 612 cm-1
001
010
00
Eu 612 cm-1 (degenere)
100
010
001
Eu 721 cm-1
001
010
100
Eu 721 cm-1 (degenere)
Fig. 4.7 – Bore α : vecteurs propres de la matrice dynamique des modes actifs en
infrarouge. Les atomes clairs forment les triangles polaires, les atomes fonce´s sont
e´quatoriaux. L’axe carte´sien [001] est l’axe rhomboe´drique.
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001
010
100
Eu 808 cm-1 (degenere) 
001
010
100
Eu 808 cm-1
010
001
100
A2u 814 cm-1
001
010
100
Eu 819 cm-1 (degenere)
010
100 001
A2u 829 cm-1
001
010
100
A2u 947 cm-1
010
100
001
 Eu  819 cm-1
Fig. 4.8 – Bore α : vecteurs propres de la matrice dynamique des modes actifs en
infrarouge. Les atomes clairs forment les triangles polaires, les atomes fonce´s sont
e´quatoriaux. L’axe carte´sien [001] est l’axe rhomboe´drique.
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ayant une masse e´quivalent a` 12 atomes [65]. Si le mode e´tait une vibration de
re´seau, les effets isotopiques devraient l’e´largir de fac¸on plus importante.
– Il a une intensite´ anormalement e´leve´e par rapport aux autres modes [167]. Ce
motif est e´quivalent au pre´ce´dent, puisque c’est l’intensite´ inte´gre´e qui doit eˆtre
prise en compte dans ce type de comparaison et elle est faible.
– D’autre part, il a e´te´ observe´ sur un cristal oriente´ a` la fois dans la ge´ome´trie
Y (ZX)Y qui active seulement les modes de syme´tries Eg et dans la ge´ome´trie
Y (ZZ)Y , dans laquelle seuls les modes A1g sont visibles [173]. Cependant, un
examen attentif des expe´riences permet de ve´rifier que l’intensite´ observe´e en
ge´ome´trie Y (ZZ)Y est a` peine 1% de celle des autres modes A1g, alors que dans
l’autre ge´ome´trie son intensite´ est identique aux modes Eg. Dans cette expe´rience,
nous supposons donc une polarisation imparfaite de la lumie`re ou une de´viation
aux re`gles de se´lection ge´ne´re´e par un de´sordre quelconque. Ce mode n’apparaˆıt
pas en absorption infrarouge.
– Le mode`le de champ de force de valence, simple, a` 3 parame`tres, restitue e´tonnament
bien tous les modes, sauf le mode a` 525 cm−1. Inclure ce mode dans les ajuste-
ments s au de´triment du mode a` 710 cm−1 modifie peu la pre´cision du calcul [23].
En particulier le mode de libration est toujours trouve´ autour de 170 cm−1.
Bien qu’il soit pre´sent quel que soit le mode de synthe`se du cristal, le mode a` 525
cm−1 a donc e´te´ exclu des modes de re´seau du bore α [167, 23, 22]. Des hypothe`ses
varie´es ont e´te´ e´mises sur son origine, parmi lesquelles ont e´te´ cite´s un effet d’impu-
rete´ tel que la vibration d’un aggre´gat de silicium ou celle de Cl2 ou un effet Raman
e´lectronique entre deux niveaux e´lectroniques superficiels e´loigne´s de 65 meV [23].
Pour en pre´ciser l’origine, son comportement sous pression a e´te´ observe´. Comme
nous allons le voir, ce dernier est diffe´rent de celui des autres modes et son in-
terpre´tation a ne´cessite´ le calcul ab initio des modes de re´seau et de leur parame`tres
de Gru¨neisen.
4.4.1 Comportement sous pression des fre´quences Raman.
La figure (4.9) repre´sente un spectre expe´rimental a` pression ambiante, dans lequel le
mode a` 525 cm−1 est fortement e´largi par la re´solution du spectrome`tre (≈ 2 cm−1).
On voit que son comportement sous pression est remarquable par rapport aux autres
modes : sa pente a` l’origine est 10 fois plus petite (table 4.4). La figure (4.10) indique
cependant une faible croissance de la fre´quence qui redescend au dela` de 15 GPa.
La table (4.4) rassemble les fre´quences the´oriques et expe´rimentales. L’erreur moyenne
sur les modes est infe´rieure a` 2.5 % et l’erreur maximale est de 4% sur le mode
Eg observe´ a` 585 cm−1. La fre´quence harmonique the´orique est syste´matiquement
supe´rieure a` la fre´quence expe´rimentale, alors qu’elle est infe´rieure dans les semicon-
ducteurs a` structure diamant C, Si, Ge [88]. Cet e´cart a au moins trois origines :
– Le volume d’e´quilibre the´orique qui est sous estime´ dans la D.F.T.-L.D.A. (cf.
chapitre 2). Il correspond a` une pression de 10 GPa, ce qui conduit a` une e´le´vation
des fre´quences de l’ordre de 36 cm−1, puisque le coefficient de pression est en
moyenne de 3.6 cm−1GPa−1.
– Le de´calage cause´ par les effets anharmoniques [175].
– Le de´calage produit par les effets isotopiques [176, 177].
Ces effets agissent diffe´remment suivant chaque mode.
Dans le calcul the´orique, un mode a` 529 cm−1 est tre`s proche en fre´quence du mode
expe´rimental a` 525 cm−1. Les de´placements atomiques associe´s sont reporte´s figure
(4.3), et montrent qu’il s’agit d’un mode de libration autour des axes perpendicu-
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Tab. 4.4 – Fre´quences Raman the´oriques et expe´rimentales a` pression ambiante ω
(cm−1), et leurs coefficients de pression, γP = (∂ω/∂P )P=0 (cm−1GPa−1). ε est
l’e´cart relatif the´orie-expe´rience en %. Quand elle est mesurable, la largeur a` mi-
hauteur est e´galement pre´cise´e (cm−1). Celle du mode de libration est tire´e de [172].
Eg Eg A1g Eg Eg A1g Eg A1g Eg A1g
ωth 529 608 708 729 790 815 890 947 1138 1192
ωexpt 525 586 692 708 774 793 870 925 1122 1186
ε 0.8 3.8 2.3 3 2.1 2.7 2.3 2.4 1.4 0.5
FWHM 0.8 5 7 11 8 22 15 24
γthP 0.18 3.3 2.8 3.5 2.3 4.2 3.3 5.2 5.5 5.6
γexptP 0.3 3.3 3.0 3.6 2.6 4.2 3.5 5.4 5.2 5.0
laires a` l’axe rhomboe´drique. Il est donc de´ge´ne´re´ Eg.
Les coefficients de pression the´oriques et expe´rimentaux sont e´galement reporte´s
table (4.4). Ils sont de´termine´s par la pente a` l’origine des re´sultats expe´rimentaux
et par diffe´rence finie dans le calcul the´orique. L’erreur relative est de l’ordre de 10
%, ce qui paraˆıt raisonnable e´tant donne´e l’impre´cision des de´terminations the´orique
et expe´rimentale. Le point remarquable est que les calculs reproduisent l’e´cart d’un
ordre de grandeur entre le mode a` 529 cm−1 et les autres modes Raman, ce qui
permet d’attribuer sans ambigu¨ıte´ le mode observe´ a` la libration des icosae`dres. Au-
cun mode the´orique n’est trouve´ a` une fre´quence infe´rieure a` 490 cm−1 (table 4.2).
Aucun autre mode n’a un coefficient de pression aussi faible, hormis le mode de
libration silencieux a` 508 cm−1.
Le mode de libration est pre´dit a` la bonne fre´quence par la the´orie : l’absence
d’e´largissement expe´rimental de la raie confirme qu’il n’est affecte´ ni par le de´sordre
isotopique, ni par l’anharmonicite´. D’autre part son coefficient de pression est tre`s
faible et l’e´cart entre volume d’e´quilibre the´orique et expe´rimental ne joue pas. Le
mode Raman de respiration de plus haute fre´quence est, lui aussi, tre`s bien pre´dit
par la the´orie harmonique. Or, il est tre`s e´largi et sa forme de raie peut eˆtre explique´e
par les diffe´rentes re´partitions de masse sur les six atomes de l’oscillateur. Dans ce
cas pre´cis, les de´calages en fre´quence isotopiques et anharmoniques et les effets de
pression, semblent se compenser.
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Fig. 4.9 – Bore α : (Haut) Spectre de diffusion Raman a` pression ambiante. (Bas)
De´pendance en pression des fre´quences Raman expe´rimentales : les cercles pleins
(resp. vides) donnent la fre´quence lors de la monte´e (resp. descente) en pression.
Fig. 4.10 – Bore α : De´pendance en pression du mode a` 525 cm−1.
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4.4.2 Analyse du mode de libration de l’icosae`dre.
Le mode de libration n’est affecte´ ni par les termes anharmoniques, ni par le de´sordre
isotopique. N’e´tant pas e´largi, il a une forte intensite´ par rapport aux autres modes
de vibrations. Nous examinons les arguments qui ont conduit a` son exclusion des
modes de re´seau.
– La libration met en mouvement e´quivalente une masse de 12 atomes et il est
attendu que la fre´quence de sa vibration est la plus faible. C’est oublier que la
nature angulaire des forces de rappel est tre`s diffe´rente de celle des autres modes
qui, dans les mode`les de force, sont bien reproduits par des forces centrales. Dans
le bore α, l’icosae`dre a 12 liaisons avec son environnement. Ce dernier agit comme
un milieu isotrope pour un de´placement angulaire, comme l’indique la proximite´
en fre´quence du mode silencieux de libration autour de l’axe rhomboe´drique (508
cm−1, e´cart de 5%). Pour avoir ne´glige´ un trop grand nombre de forces angulaires,
les mode`les ont ainsi failli a` la restitution de la libration [174].
– La largeur a` mi-hauteur indique que le mode de libration est harmonique et que
son temps de vie est grand compare´ aux autres modes. Cela est possible si les
e´lements de matrice d’ordre 3 s’annulent ou si la densite´ d’e´tat de double phonon
est trop faible pour que le mode puisse se de´composer en deux autres vibrations
de longueur d’onde finie. La seule possibilite´ est ici une de´composition en deux
modes acoustiques. En l’absence d’un calcul complet des vibrations dans la zone
de Brillouin pour obtenir la densite´ d’e´tats de double phonon, cette dernie`re hy-
pothe`se ne peut eˆtre exclue. Cependant, trois remarques doivent eˆtre faites :
– Nous verrons dans la prochaine partie que le de´sordre structural dans certains
e´chantillons du carbure de bore permet d’activer les modes acoustiques qui ont
une forte densite´ d’e´tat entre 200 et 350 cm−1. L’analogie des comportements
vibrationnels des deux mate´riaux permet de supposer que la densite´ d’e´tats
acoustiques dans le bore α devrait permettre la de´composition du mode de
libration.
– Les fre´quences the´oriques et expe´rimentales co¨ıncident a` 0.8 %. Le de´calage en
fre´quence cause´ par l’anharmonicite´ est donc lui aussi tre`s faible. Il ne de´pend
pas de la densite´ d’e´tats de double phonon mais uniquement de la matrice
d’ordre 3 [175]. On a donc bien l’indication que ce terme de troisie`me ordre est
faible.
– La premie`re hypothe`se d’annulation des termes de troisie`me ordre est de plus
comptatible avec l’absence de de´pendance en pression de la fre´quence, puisque
cette absence de de´pendance est la conse´quence du mode`le harmonique. On
retrouve cette absence de de´pendance sur le mode de libration silencieux, dont
le coefficient de pression est infe´rieur a` 0.1 cm−1.
– Le mode de libration n’est pas non plus e´largi par le de´sordre isotopique. L’e´largissement
isotopique est proportionnel a` la densite´ d’e´tats vibrationnels autour du mode op-
tique conside´re´ [176, 161]. La densite´ d’e´tats vibrationnels doit donc eˆtre tre`s faible
autour de 525 cm−1. Effectivement, le mode de libration est probablement situe´
dans un gap de densite´ : dans le carbure de bore, la densite´ d’e´tats des modes
acoustiques est conse´quente jusque ≈ 400 cm−1 et le mode de libration est un des
premiers des modes optiques (table 4.2).
D’autre part, un e´largissement isotopique de moins de 0.5 cm−1 implique un tre`s
petit de´calage isotopique sur la fre´quence de vibration, ce qui peut eˆtre mode´lise´
en re´partissant les masses isotopiques sur environ 50 icosae`dres, soit 4 icosae`dres
dans chaque direction de la maille. La libration doit donc concerner au moins 4
mailles.
Il serait tre`s inte´ressant de reproduire cette absence d’effet isotopique par un calcul
ab initio, par contraste avec le comportements de certains modes haute fre´quence :
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Arséniure de bore B12As2
Phosphure de bore B12P2
Bore alpha B12
Carbure de bore B12C3
Fréquence (cm-1)
240
310
508
372
479
521
527
481 534
*5
Fig. 4.11 – Spectre Raman du bore et de 3 compose´s bore´s [172]. Le mode de
libration apparaˆıt a` 508, 521, 527 et 534 cm−1. Dans l’arse´niure de bore, l’amplitude
du mode a` 310 cm−1 a e´te´ multiplie´e par 5 [172].
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une me´thode ab initio a e´te´ de´veloppe´e et teste´e a` cet effet sur le germanium et
le diamant (annexe).
Pour toutes ces raisons, le mode a` 525 cm−1 est le mode de libration de l’icosae`dre.
Son comportement sous pression est inhabituel (figure 4.10). Que sa fre´quence de´croisse
au dela` de 15 GPa peut provenir d’une interfe´rence avec un mode silencieux. Les
coefficients de pression de la table (4.2) extrapole´s a` 15 GPa n’en donnent pas d’indi-
cation mais sont insuffisants a` pre´dire le comportement a` haute pression. Ce pourrait
eˆtre e´galement un de´but d’amollissement indicateur d’une transition de phase a` tre`s
haute pression. Il serait, a` cet e´gard, inte´ressant d’e´tudier de fac¸on the´orique la struc-
ture au dela` de 50 GPa.
Enfin, les pics Raman observe´s dans certaines expe´riences a` 215 [171] ou 175 cm−1
[172] ne sont pas des modes de re´seau. Ils ne sont d’ailleurs observe´s ni dans [170], ni
dans les re´sultats pre´sente´s ici. Les re´sultats the´oriques ne les restituent pas. Ils sont
probablement cause´s par les impurete´s et diffe´rents pre´cipite´s que l’on peut voir au
microscope dans les cristaux de bore α.
Pour conclure cette partie, le mode de libration a, effectivement, un comporte-
ment diffe´rent de tous les autres modes. Son interpre´tation permet la connaissance
comple`te de la diffusion Raman dans le bore α. C’est important d’un point de vue fon-
damental. Mieux encore, notre hypothe`se est qu’il est pre´sent dans tous les spectres
Raman des compose´s ayant la meˆme structure : B12P2, B12As2, B4C (figure 4.11)
et qu’il est la signature de la pre´sence de l’icosae`dre dans la structure.
Nous avons vu, dans le chapitre pre´ce´dent, la difficulte´ expe´rimentale a` caracte´riser
la structure atomique de B4C. Dans la prochaine partie, nous allons voir que le mode
de libration est un des seuls modes caracte´ristiques du spectre Raman expe´rimental
du carbure de bore. La` encore, il est moins affecte´ par le de´sordre que les autres
modes, ce qui va nous permettre de de´terminer sa structure atomique.
4.5 Diffusion Raman sur le carbure de bore.
Dans le troisie`me chapitre, nous avons vu que le carbure de bore est un mate´riau
de´sordonne´ a` diffe´rentes e´chelles de longueur. Cependant, les re`gles de se´lection res-
tent celles de la syme´trie D3d et les modes sont actifs, soit en Raman, soit en infra-
rouge.
Pour l’effet Raman, la situation expe´rimentale peut eˆtre re´sume´e par les spectres
reporte´s sur les figures (4.12) et (4.13), obtenus respectivement sur un monocris-
tal de B4C [172] et sur une ce´ramique obtenue par pressage a` chaud [172, 178]. Le
spectre du monocristal (fig. 4.12) est constitue´ de deux lignes a` 481 et 534 cm−1 et
de 4 bandes tre`s e´largies pour les fre´quences supe´rieures a` 600 cm−1. La largeur a`
mi-hauteur du mode a` 534 cm−1 est de 6 cm−1 [172]. Pour les e´chantillons obte-
nus par pressage a` chaud (fig. 4.13) [172, 178], les bandes sont encore plus e´largies,
et une double bande supple´mentaire apparaˆıt a` basse fre´quence, entre 200 et 400
cm−1. Elle a e´te´ attribue´e aux vibrations de chaˆıne [172]. Dans un troisie`me re´sultat
expe´rimental, seule cette double bande apparaˆıt de fac¸on majoritaire et le reste du
spectre est tre`s diffe´rent [179] : nous le conside´rons comme non repre´sentatif du car-
bure de bore et attribuons ses particularite´s a` un effet de de´sordre trop important
dans l’e´chantillon e´tudie´.
Dans le carbure de bore, la situation expe´rimentale rend difficile le processus d’ajus-
tement de mode`les : celui utilise´ dans le bore α a e´te´ applique´ au carbure de bore
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[180] mais le re´sultat de l’ajustement n’est pas de´taille´.
Dans le monocristal, le re´sultat contraste´ entre les deux modes a` 481 et 534 cm−1
et le reste du spectre, a e´te´ interpre´te´ de la fac¸on suivante [172] : l’e´largissement
provient du de´sordre substitutionnel, lorsque le carbone se re´partit parmi les sites
polaires et e´quatoriaux. Les deux seuls modes vraiment caracte´ristiques d’un cris-
tal seraient donc des modes de chaˆıne non affecte´s par le de´sordre substitutionnel.
Leur e´volution en fonction de la composition en carbone permettrait de supporter
le mode`le structural 1 explique´ au chapitre 3.
4.5.1 Effet Raman et structure atomique du carbure de bore.
Sur la figure (4.12), les re´sultats the´oriques sont reporte´s sous le spectre expe´rimental
du monocristal pour les 3 configurations de chaˆıne, polaire et e´quatoriale. Dans
ces deux dernie`res configurations, les fre´quences pre´sente´es ont e´te´ obtenues en re-
syme´trisant la matrice dynamique avec les ope´rations de syme´trie qui de´placent un
atome du site polaire sur les 6 positions possibles dans le site. Ceci permet de tenir
compte du de´sordre substitutionnel et de retrouver la syme´trie D3d. Les 3 configu-
rations the´oriques sont en accord avec les massifs observe´s au dela` de 600 cm−1 (fig.
4.12). Les modes observe´s a` 481 et 534 cm−1 sont restitue´s respectivement a` 489 et
517 (chaˆıne), 499-543 (polaire syme´trise´e) et 516-539 cm−1 (e´quatoriale syme´trise´e).
En absence de syme´trisation de la matrice dynamique, les modes the´oriques Eg ne
sont plus de´ge´ne´re´s (syme´trie Cs), et les modes observe´s a` 481 et 534 cm−1 sont
restitue´s respectivement a` 479-489 et 532-545 (polaire) et 510-512 et 519-545 cm−1
(e´quatoriale).
Les lignes peu affecte´es par le de´sordre sont, toutes les deux, des modes de rotation
(figures 4.14 et 4.15) : celle a` 535 cm−1 est le mode de libration, comme nous l’avons
anticipe´. Dans ce mouvement la chaˆıne reste au repos. Le mode a` 481 cm−1 est une
rotation des deux atomes de la chaˆıne autour d’un axe passant par l’atome central
de la chaˆıne. Dans ce mouvement, les atomes e´quatoriaux de l’icosae`dre subissent
l’e´longation de leur liaison intericosae`dre et sont le´ge`rement de´place´s. Ces re´sultats
sont donc en opposition avec l’interpre´tation qui en avait e´te´ donne´e [172].
L’e´cart en fre´quence observe´ entre les deux modes est de 54 cm−1. Dans les trois confi-
gurations the´oriques, les e´carts calcule´s sont respectivement de 28 (chaˆıne), 44 (po-
laire syme´trise´e) et 23 cm−1 (equatoriale syme´trise´e). En l’absence de syme´trisation
le´cart calcule´ est 53-56 (polaire) et 9-33 (e´quatoriale) cm−1. Nous rappelons que la
configuration de chaˆıne a e´te´ exclue sur la base des re´sultats structuraux obtenus au
chapitre 3. Nous en donnons les spectres vibrationnels pour comparaison. On voit
donc ici que la seule configuration atomique envisageable pour le carbure de bore qui
puisse restituer les donne´es, pourtant parcimonieuses, des spectres expe´rimentaux est
la configuration polaire. Le calcul restitue les fre´quences des deux modes a` 4% pre`s,
ce qui est l’erreur caracte´ristique obtenue dans le bore α. L’e´cart entre les deux modes
est restitue´ a` quelques cm−1 pre`s. Les deux modes ont des fre´quences tre`s proches et,
dans les deux cas, les vecteurs propres mettent en jeu des de´placements angulaires.
Expe´rimentalement, on observe le meˆme e´largissement pour les deux modes. Tout
indique que le potentiel interatomique effectif est semblable dans ces deux types de
vibration.
L’e´largissement identique observable des deux modes de rotation, ainsi que l’e´cart
en fre´quence parfaitement restitue´ par la the´orie, permettent de supposer que les
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Fig. 4.12 – Carbure de bore : (haut) Spectre de diffusion Raman a` pression ambiante
sur monocristal. (bas) Fre´quences the´oriques dans les trois configurations chaˆıne,
polaire et e´quatoriale.
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Fig. 4.13 – Carbure de bore : spectre expe´rimental sur des e´chantillons synthe´tise´s
par pressage a` chaud. (a) re´fe´rence [172] ; (b) re´fe´rence [178].
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Fig. 4.14 – Carbure de bore : modes de libration de l’icosae`dre.
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Fig. 4.15 – Carbure de bore : mode de rotation de la chaˆıne.
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effets isotopique et anharmonique, ainsi que l’effet de de´sordre de substitution du
carbone parmi les 6 positions du site polaire, affectent les deux modes faiblement et
de la meˆme fac¸on. L’absence des deux premiers effets dans le bore α a e´te´ discute´ et
les arguments sont les meˆmes dans le carbure de bore : matrice de troisie`me ordre
nulle pour la de´composition en deux phonons, absence de densite´ d’e´tat permet-
tant un e´largissement isotopique. De par les mouvements de vibration, on comprend
e´galement l’absence d’e´largissement cause´ par le de´sordre de substitution, soit que
les atomes polaires sont au quasi repos (le mouvement concerne les atomes de chaˆıne
et les atomes e´quatoriaux qui leur sont lie´s), soit qu’ils bougent de la meˆme fac¸on
dans le mouvement de libration quel que soit le site de substitution.
Dans le chapitre suivant, nous aurons la confirmation que la configuration atomique
du carbure de bore est tre`s probablement la configuration polaire.
4.5.2 Modes acoustiques active´s par le de´sordre.
Dans nos calculs, il n’apparaˆıt pas de mode de fre´quence infe´rieure a` 360 cm−1 (table
4.2). Ces derniers n’expliquent donc pas l’origine de la bande a` 200-400 cm−1 qui ap-
paraˆıt dans le spectre Raman des e´chantillons presse´s a` chaud (figure 4.13, [172, 178]
et qui n’est pas observe´e directement en absorption infrarouge.
L’activation de modes acoustiques par le de´sordre a re´cemment e´te´ mise en e´vidence
dans les phases VII et VIII de la glace [181]. Dans le carbure de bore, les modes
de´marrent vers 200 cm−1 avec une loi de puissance en ω4, ce qui indique fortement
leur origine acoustique. Ils n’apparaissent pas sur le spectre sur monocristal et ne
sont donc pas des modes de centre de zone. Leur largeur e´galement ne correspond
pas a` celle des modes propres. Ces modes sont donc tre`s probablement active´s par
le de´sordre de structure inhe´rent a` la ce´ramique.
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Plan de macle:
Fig. 4.16 – De´faut de microstructure dans les solides riches en bore : sche´ma d’une
macle. Les cercles repre´sentent les icosae`dres.
Le de´faut de microstructure omnipre´sent dans les compose´s bore´s est le de´faut de
macle repre´sente´ figure 4.16. Dans les e´chantillons synthe´tise´s par pressage a` chaud,
sa densite´ est telle que les macles sont e´loigne´es de seulement quelques parame`tres
de maille [12, 110]. Ces macles conservent la syme´trie du cristal. La macrosyme´trie
du cristal macle´ peut meˆme eˆtre renforce´e, par exemple, par le plan de la macle
comme nouveau plan de syme´trie [182]. Dans les compose´s bore´s, les macles aident
la structure a` relaxer les contraintes, notamment sur les plans de maclage [12, 110].
Le maclage du mate´riau pre´serve les re`gles de se´lection Raman et infrarouge.
Le point essentiel est que l’icosae`dre n’est pas affecte´ par le maclage [12]. Comme
les axes de rotation sont e´galement conserve´s, le mouvement de libration peut conti-
nuer a` s’effectuer, ce qui explique le peu de sensibilite´ du mode au de´sordre structurel.
Ainsi, la double bande a` basse fre´quence provient tre`s certainement de modes acous-
tiques a` #q ,= #0 active´s par le de´sordre de microstructure tre`s particulier, qui n’affecte
ni la syme´trie, ni un mode de rotation tel que la libration des icosae`dres.
Le spectre Raman donne l’image de la densite´ d’e´tats de phonons acoustiques qui
peuvent assister la conductivite´ e´lectronique statique : une de´viation a` la loi d’Arrhe´nius
est reporte´e dans le carbure de bore, pre´cise´ment a` la tempe´rature a` laquelle ces pho-
nons sont thermiquement graduellement de´sactive´s [143].
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4.6 Conclusion.
Dans ce chapitre, nous avons montre´ que le cadre the´orique D.F.T.-L.D.A. permet
de reproduire toutes les donne´es expe´rimentales sur les vibrations de re´seau actives
en Raman du bore α et du carbure de bore B4C. En particulier la possibilite´ de
reproduire les constantes de force interatomique et leur e´volution sous pression est
comple`tement de´montre´e.
Cela a permis l’interpre´tation du spectre Raman du bore α et du carbure de bore
B4C. Dans le premier, le calcul a permis la re´interpre´tation de l’expe´rience et l’ex-
plication de l’origine de la ligne a` 525 cm−1. Dans le dernier, la distinction a e´te´
faite entre les modes de re´seau proprement dit et les modes active´s par le de´sordre.
Le mode de libration posse`de la particularite´ de n’eˆtre e´largi ni par anharmonicite´,
ni par effet isotopique, ni par le de´sordre substitutionnel ou de microstructure. A ce
titre, il est vraiment la signature de la pre´sence de l’icosae`dre dans la structure et
se retrouvera dans tous les compose´s bore´s de structure similaire.
Enfin, le spectre de vibration the´orique permet de distinguer, parmi les diffe´rentes
structures atomiques possibles, celle qui est la probable, dans le sens ou elle ne
contredit aucune des donne´es expe´rimentales : le carbone est sur l’une des 6 positions
du site polaire de l’icosae`dre et la chaˆıne est C −B − C.
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Chapitre 5
L’absorption infrarouge dans
les solides riches en bore.
Apre`s avoir rappele´ les principes de l’absorption de la lumie`re dans les solides, nous
pre´sentons les re´sultats obtenus sur le bore α sous pression et sur le carbure de bore a`
pression ambiante. Dans ce dernier, les spectres the´oriques des diffe´rentes configura-
tions atomiques seront compare´s aux observations expe´rimentales de la litte´rature : la`
encore, les re´sultats confirment la substitution en site polaire d’un atome de carbone.
Dans le bore α, la the´orie des groupes pre´dit 8 modes actifs en infrarouge, alors que 4
pics principaux sont reporte´s dans la litte´rature. Nous analysons les re´sultats de me-
sure de spectre d’absorption infrarouge sous pression, pour lesquelles la re´solution du
spectrome`tre permet de de´tecter deux fre´quences supple´mentaires. De plus, le calcul
ab initio permet de re´concilier l’observation et la pre´diction the´orique, en pre´disant
une intensite´ nulle pour l’un des 8 modes et, pour 2 modes, un e´cart en fre´quence
plus faible que la re´solution expe´rimentale pourtant ame´liore´e.
Cependant, l’intensite´ relative des raies expe´rimentales et leur forme, de´passent le
cadre de l’approximation harmonique utilise´e jusqu’ici : nous examinerons alors la
forme des diffe´rentes raies a` l’aide de mode`les faisant intervenir les effets anharmo-
niques ou isotopiques, qui nous permettront une interpre´tation convaincante, sinon
exclusive, du spectre infrarouge du bore α.
5.1 L’absorption infrarouge.
Pour de´crire l’absorption de la lumie`re par le cristal, nous re´examinons maintenant
l’expression de l’interaction lumie`re-matie`re donne´e en (4.10).
Comme dans le chapitre pre´ce´dent, on fait le choix de la jauge transverse (4.20).
D’autre part, nous avons vu que l’effet Raman est un effet de second ordre. L’ab-
sorption de la lumie`re par les vibrations atomiques est, quant a` lui, un effet de
premier ordre, dans lequel le syste`me total passe de l’e´tat |i;N $Qp〉 a` l’e´tat
|f ;N $Qp − 1〉. Nous conside´rons donc seulement le terme (4.11) line´aire par rapport
a` l’ope´rateur de l’onde e´lectromagne´tique #Aop.
De plus, on ne´glige l’e´mission spontane´e de la lumie`re par le cristal : dans l’expression
de #Aop (4.17), on prend en compte uniquement le premier terme du membre de droite
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responsable de la destruction d’un photon :
#Aop(#r, t) =
1√
Ω
∑
$Q,p
Aop$Q,p #ep e
i$Q.$r−iωt. (5.1)
L’e´le´ment de matrice du couplage s’e´crit [160] :
〈f ;N $Qp − 1|Hint|i;N $Qp〉 =
e
c
√
2pih¯c2
ωΩ
√
N $Qp〈f |#j−$Q.#ep|i〉, (5.2)
et la section efficace d’absorption est :
σabs =
4pi2e2
ωc
∑
f
|〈f |#j−$Q.#ep|i〉|2δ(Ef − Ei − h¯ω). (5.3)
5.1.1 Moment dipolaire retarde´.
On introduit maintenant dans (5.2) l’ope´rateur moment dipolaire #µ (4.27) a` l’aide
de la relation (4.31) :
〈f ;N $Qp − 1|Hint|i;N $Qp〉 =
1
ih¯c
√
2pih¯c2
ωΩ
√
N $Qp(Ef − Ei)〈f |#µ−$Q.#ep|i〉. (5.4)
Le moment dipolaire e´lectrique non permanent qui intervient dans l’absorption infra-
rouge est essentiellement cause´ par les vibrations des atomes et est augmente´ d’une
contribution due au re´arrangement de la couche e´lectronique. Pour la contribution
atomique au moment dipolaire, on ne peut pas faire l’approximation dipolaire (4.32),
car la taille du cristal est grande par rapport a` la longueur d’onde de la lumie`re.
On garde donc le retard de phase ei$Q.$RL pour chaque atome dans l’expression de
l’ope´rateur moment dipolaire [76].
On e´value enfin l’e´le´ment de matrice (5.4) dans l’approximation adiabatique (cf.
4.1.4). On conside`re que l’e´tat e´lectronique n’est pas modifie´ lors du processus d’ab-
sorption et reste dans son e´tat fondamental :
〈f |#µ−$Q.#ep|i〉 = 〈ψ0,ν | #M(− #Q).#ep|ψ0,ν′〉, (5.5)
#M( #Q) =
∑
L
e−i$Q.$RL〈φ0| #ML|φ0〉, (5.6)
#ML = −e
∑
i
#riL + ZLe#RL. (5.7)
#M( #Q) est le moment dipolaire retarde´ qui provoque la transition entre les e´tats
vibrationnels φν et φν′ . On introduit dans (5.7) le de´placement des e´lectrons ρi rela-
tivement a` la position d’e´quilibre atomique #R0L, ainsi que les de´placements atomiques
#uL :
#riL = #ρiL + #R
0
L + #uL, #RL = #uL + #R
0
L. (5.8)
On a alors :
#ML = (ZL − n)e#R0L + (ZL − n)e#uL − e
∑
i
( #ρiL), (5.9)
et l’on voit apparaˆıtre le moment permanent et les contributions ioniques et e´lectroniques
au moment dipolaire e´lectrique cause´es par les vibrations atomiques.
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Le moment dipolaire retarde´ de´pend explicitement des coordonne´es atomiques et
implicitement par la de´pendance des fonctions d’onde e´lectroniques |φ0〉 qui mesure
la de´formabilite´ des couches e´lectroniques par le phonon [161] :
#M( #Q) = (5.10)∑
L
e−i$Q.$RL [(ZL − n)e#R0L + (ZL − n)e#uL]− e
∑
i
〈φ0|#ρiL|φ0〉,
(5.11)
Le moment dipolaire peut se de´velopper en fonction des de´placements atomiques
[76] :
Mα( #Q) = (5.12)
M (0) +
∑
Lβ
e−i$Q.$RLZ∗αLβuLβ +
∑
LβL′β′
e−i$Q.$RLZ∗αLβL′β′uLβuL′β′ + ...
ou` l’on voit apparaˆıtre l’e´ventuel dipole permanent et les termes responsables de
l’absorption infrarouge de premier et second ordre, dans lequels interviennent les
tenseurs de charge effective Z∗ au premier et second ordre (cf. section 2.5).
L’approximation dipolaire faite jusqu’ici (cf. section 4.1.3) dans les sections efficaces
de diffusion Raman et d’absorption infrarouge repose sur l’approximation de charges
e´lectroniques localise´es. Dans un solide covalent, la charge e´lectronique est de´localise´e
et la polarisation par unite´ de volume n’est pas une proprie´te´ de volume [183] :
#P =
1
Ω
[e
∑
L
ZL #RL +
∫
d3#r #r ρ(#r)], (5.13)
ou` −e est la charge de l’e´lectron.
Expe´rimentalement, seules les variations de polarisation sont mesure´es :
∆#P = ∆#Pion +∆#Pelec, (5.14)
∆#Pelec =
1
Ω
∫
d3#r ∆#r ρ(#r). (5.15)
Dans le cas spe´cifique de l’absorption infrarouge, on mesure la variation de polarisa-
tion induite par un phonon.
Les calculs ab initio de la variation de polarisation reposent sur diffe´rentes approches
[183] : l’alternative a` la D.F.P.T. (e´quations 2.74 a` 2.80) est l’approche dans laquelle
la variation de polarisation est reconnue comme une phase ge´ome´trique quantique,
ou phase de Berry [184]. Les deux approches donnent des re´sultats comparables [43].
5.1.2 Lien entre les quantite´s the´oriques et expe´rimentales.
Si ν˜ = 1λ =
ω
2pic est le nombre d’onde et n˜ = n + ik et ε = n˜
2 = ε1 + iε2 sont
respectivement l’indice de re´fraction et la fonction die´lectrique complexe, alors le
coefficient d’absorption est donne´ par :
α =
4pik
λ
=
2piν˜ε2(ω)
n
. (5.16)
Expe´rimentalement, on mesure la transmittance ou la re´flectance ; dans ce dernier
cas on acce`de au coefficient d’absorption par la relation de Kramers-Kronig. On peut
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aussi e´crire n˜ = n(1−iK), ou` K est l’indice d’absorption. La relation entre coefficient
et indice d’absorption est :
α =
4pinK
λ
, (5.17)
et passer de l’un a` l’autre requiert la connaissance de la partie re´elle de l’indice de
re´fraction n, dont nous ne connaissons pas la variation en fonction du nombre d’onde
dans le carbure de bore.
Le coefficient d’absorption est lie´ a` la partie imaginaire de la fonction die´lectrique :
α =
2piν˜ε2(ω)
n
(5.18)
Cette dernie`re s’exprime a` l’aide des forces d’oscillateurs fν (eq. 2.82). De fac¸on
the´orique, on acce`de aux forces d’oscillateurs the´oriques a` un facteur de normalisa-
tion pre`s (forces d’oscillateur relatives).
Les quantite´s the´oriques et expe´rimentales sont alors relie´es par :
α =
2pi2
cnΩ
∑
ν
fνδ(ω − ων), (5.19)
ou` fν est donne´e par (2.81).
5.2 Absorption infrarouge du carbure de bore.
La litte´rature fait e´tat de deux mesures de spectre de re´flectivite´ sur des poudres
obtenues par pressage a` chaud [118, 186]. Dans la seconde e´tude, les expe´riences ont
e´te´ mene´es en fonction de la teneur en carbone du carbure de bore. Il n’y a pas eu
de mesure sur monocristal. Nous comparons les donne´es the´oriques avec le spectre
de re´flectivite´ de la re´fe´rence [118] pour lequel le spectre de l’indice d’absorption a
e´te´ de´duit par la relation de Kramers-Kronig (figure 5.1) [118].
Nous avons vu, au chapitre pre´ce´dent, que les spectres Raman obtenus sur polycris-
taux contiennent une large bande de modes acoustiques induite par les de´fauts de
microstructure. Les bandes de re´flexion infrarouge sont e´galement tre`s e´largies par
ce de´sordre. A basse fre´quence, les modes acoustiques a` #q ,= #0 observe´s en Raman
pourraient eˆtre noye´s dans le continuum des porteurs libres.
D’autre part, il n’existe pas de donne´es the´oriques sur l’activite´ infrarouge du carbure
de bore. La dynamique de re´seau de B13C2 a e´te´ de´termine´e par un mode`le de force
[188] mais pas celle de B4C. La re´fe´rence [180] pre´cise uniquement les constantes de
force, sans donner le re´sultat de l’ajustement. Ces mode`les souffrent d’une mauvaise
prise en compte des contributions angulaires, comme nous l’avons vu au chapitre
pre´ce´dent et comme nous le verrons dans le bore α.
Dans le chapitre 3, nous avons vu que la structure atomique du carbure de bore n’est
pas connue avec certitude : c’est pourquoi diffe´rents sites de substitution du carbone
ont e´te´ e´tudie´s. La configuration de chaˆıne a e´te´ e´limine´e au chapitre 3 sur la base
des distances interatomique et la configuration e´quatoriale sur la base de l’analyse
des spectres Raman (chapitre 4).
Sur la figure (5.1) sont reporte´es les fre´quences the´oriques dans les trois configura-
tion de chaˆıne, polaire syme´trise´e et e´quatoriale syme´trise´e en dessous du spectre
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expe´rimental de l’indice d’absorption. Les fre´quences the´oriques de la configura-
tion polaire ont e´te´ re´capitule´es dans le tableau (4.2) du chapitre pre´ce´dent.
Sur la figure (5.2), les spectres d’absorption infrarouge the´oriques et expe´rimentaux
ont e´te´ superpose´s. L’obtention de ces spectres n’est pas directe et plusieurs com-
mentaires sont a` faire :
– les donne´es expe´rimentales donnent seulement le comportement en fre´quence de
l’indice d’absorption. Celui de la partie re´elle de l’indice de re´fraction n’est pas
donne´. Pour relier les quantite´s the´oriques et expe´rimentales (cf. section pre´ce´dente),
nous avons calcule´ n = 2.7 a` la fre´quence du milieu du spectre de l’indice d’ab-
sorption. Le coefficient d’absorption a e´te´ calcule´ en gardant n = 2.7 a` toutes les
fre´quences. Les valeurs du coefficient d’absorption ne constituent donc qu’un ordre
de grandeur, a` 10 ou 20 % pre`s.
– Les spectres des configurations polaire et e´quatoriale ont e´te´ obtenus en resyme´trisant
la matrice dynamique avec les ope´rations de syme´trie qui de´placent un atome du
site polaire sur les 6 positions possibles dans le site. Ceci permet de tenir compte
du de´sordre substitutionnel et de retrouver la syme´trie D3d.
– Dans les spectres the´oriques des trois configurations, une moyenne des polari-
sations a e´te´ faite, et a` chaque mode a e´te´ attribue´ une largeur de 10 cm−1.
Comme nous l’avons vu au chapitre 2, nous ne pouvons pas calculer l’e´largissement
the´orique des modes. Les forces d’oscillateurs the´oriques nous renseignent sur
l’intensite´ inte´gre´e Ithν = fν de chaque mode ν. Cette intensite´ inte´gre´e doit
eˆtre conserve´e lors d’un e´largissement lorentzien arbitraire de largeur totale a` mi-
hauteur 2Γ. On a alors une forme de raie telle que :
Iν(ω) =
Ithν
Γνpi
Γ2ν
(ω − ων)2 + Γ2ν
, (5.20)
dont l’intensite´ maximale est I
th
ν
Γνpi
et l’intensite´ inte´gre´e est Ithν . La valeur de Γν est
alors ajuste´e pour chaque mode de fac¸on a` correspondre a` la valeur expe´rimentale,
en conservant l’intensite´ inte´gre´e the´orique.
– Le bon accord sur la position des pics the´oriques et expe´rimentaux, en particulier
sur la configuration polaire, confirme la validite´ des approximations du calcul.
Nous avons vu au chapitre 3 que, dans la configuration de chaˆıne, la distance in-
trachaˆıne the´orique est sous e´value´e de 10 %. En conse´quence, le mode d’e´longation
observe´ a` 1560 cm−1 est de´cale´ de +10 % : ωchaineth = 1723 cm−1 (figure 5.1). Ce
mode est le mode de vibration de fre´quence la plus e´leve´e dans le carbure de bore
(figure 5.4).
Sur la figure (5.2), l’accord the´orie-expe´rience est meilleur en configuration polaire.
Une diffe´rence essentielle entre les configurations polaire et e´quatoriale apparaˆıt a`
basse fre´quence, sur le mode observe´ a` 407 cm−1 qui est un mode de torsion de la
chaˆıne (figure 5.5) et ce mode est directement affecte´ par la pre´sence d’un atome de
carbone dans le site e´quatorial lie´ a` la chaˆıne. Dans la configuration e´quatoriale, la
fre´quence the´orique est en de´saccord de 13% par rapport a` la fre´quence observe´e.
Pour analyser l’e´cart entre the´orie et expe´rience sur les forces d’oscillateurs, on
constate qu’on ne connaˆıt pas la polarisation du spectre expe´rimentale avec lequel
on fait la comparaison : on ajuste alors la proportion des contributions Eu et A2u
du spectre the´orique en conservant les intensite´s relatives des modes ayant la meˆme
syme´trie. On ajuste ensuite la largeur de chaque mode, en conservant l’intensite´
inte´gre´e a` sa valeur the´orique. Les e´largissements utilise´es sont re´sume´s dans la table
(5.1), et le re´sultat est reporte´ sur la figure (5.3). L’accord the´orie-expe´rience permet
maintenant d’assigner la syme´trie de tous les pics observe´s, sauf un, proche de la
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Fig. 5.1 – Carbure de bore : activite´ infrarouge. (haut) Indice d’absorption
expe´rimental de´duit du spectre de re´flectivite´ par la relation de Kramers-Kronig
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apparaissent respectivement en pointille´s et tirete´s. Les intensite´s inte´gre´es relatives
et les e´largissements utilise´s dans ce mode`le sont pre´cise´s dans la table 5.1.
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Tab. 5.1 – B4C : intensite´ infrarouge relative the´orique des fre´quences actives en
infrarouge pour la configuration polaire syme´trise´e. La plus haute intensite´ de chaque
syme´trie a e´te´ norme´e a` 10. Γmodele est l’e´largissement utilise´ dans la figure 5.3
(cm−1). La largeur totale a` mi hauteur est 2Γmodele.
Eu Eu Eu Eu Eu Eu Eu
ωth 396 519 616 714 761 857 1103
Ith 4.1 ≈ 0. 0.3 0.6 0.4 0.6 10.
Γmodele 15. 5. 10. 5. 10. 3. 20.
A2u A2u A2u A2u A2u
ωth 436 720 877 972 1605
Ith 0.1 ≈ 0. 0.2 0.1 10.
Γmodele 4. 4. 4. 4. 30.
fle`che sur la figure (5.3). Nous en discutons maintenant l’assignation.
Dans le spectre expe´rimental, un massif situe´ a` 950 cm−1 n’est pas restitue´ par le cal-
cul (figure 5.3). Sa forme observe´e est inhabituelle et est constitue´e d’un continuum
et d’un pic, dont la forme semble indiquer une re´sonance. Un mode A2u apparaˆıt a` la
fre´quence de 972 cm−1 (figure 5.1 et table 5.1) mais sa force d’oscillateur the´orique est
faible dans l’approximation harmonique. Ce mode est une vibration antisyme´trique
de tous les atomes de l’icosae`dre (figure 5.6). Sa position en fre´quence est indique´e
par la fle`che sur la figure (5.3).
Expe´rimentalement, ce mode correspond a` un pic d’absorption dissyme´trique avec
un flanc de haute e´nergie continu, a` la diffe´rence des autres modes observe´s par
re´flectivite´, ou` l’inversion de Kramers-Kronig donne des pics simples et syme´triques
pour le coefficient d’extinction [118]. D’autre part, son intensite´ observe´e par re´flectivite´
ou par transmittance, semble variable d’un e´chantillon a` l’autre [186], jusqu’a` dis-
paraˆıtre presque comple`tement dans certains e´chantillons. Enfin, son intensite´ e´value´e
par des mesures d’absorption sur des pastilles dilue´es dans KBr ne correspond pas
a` l’intensite´ des maxima de re´flectivite´ mesure´s sur des e´chantillons massifs obte-
nus par frittage. Enfin, il n’apparaˆıt pas dans les spectres ou` la polarisation Eu est
pre´dominante [118], ce qui confirme son caracte`re A2u.
Ce mode a` 950 cm−1 a e´galement e´te´ observe´ en fonction de la concentration en
carbone, cette dernie`re variant entre 10 et 20 % [186]. Il apparaˆıt a` toute concentra-
tion. La faiblesse de pe´ne´tration du rayonnement infrarouge dans le carbure de bore,
infe´rieure au micron, permet de supposer que la pre´sence de la surface modifie la
re´partition des charges effectives et que ce mode est ainsi active´ dans les expe´riences.
Lorsque la concentration en carbone diminue, la fre´quence du mode a` 950 cm−1
augmente de fac¸on moins significative que les autres fre´quences observe´es [186]. Le
spectre infrarouge a e´galement e´te´ observe´ sous enrichissement isotopique en 11B
et 13C et la fre´quence varie peu dans les spectres de 11B124 C, 10B124 C et 11B134 C.
Ces re´sultats indiqueraient que l’oscillateur a` 950 cm−1 implique les atomes de bore,
mais pas de carbone [186].
Le re´sultat the´orique nous indique au contraire que tous les atomes du site polaire
sont mis en mouvement dans cet oscillateur et, donc, que le carbone y intervient.
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Fig. 5.4 – Carbure de bore : mode d’e´longation de la chaˆıne. C’est le mode optique
de plus haute fre´quence.
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Fig. 5.5 – Carbure de bore : mode de torsion de chaˆıne. C’est le mode optique de
plus basse fre´quence observe´.
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Fig. 5.6 – Carbure de bore : mode observe´ a` 950 cm−1, alors que sa force d’oscillateur
the´orique est tre`s faible.
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Ce re´sultat the´orique infirme l’interpre´tation de l’expe´rience. L’enrichissement isoto-
pique (13C a` la place de 12C) et l’abaissement de la teneur en carbone (11B a` la place
de 12C) sont deux phe´nome`nes du meˆme ordre de grandeur dans B4C. Leur faible
effet sur la fre´quence du mode laisse penser que la masse de l’oscillateur e´quivalente
contient un grand nombre d’atomes, ce qu’indique la repre´sentation figure (5.6).
Pour conclure, l’identification des modes d’e´longation (1606 cm−1) et de torsion de
la chaˆıne (402 cm−1) et du mode a` 950 cm−1 sera tre`s pre´cieuse pour de´partager les
mode`les de structure atomique dans le carbure de bore a` faible teneur en carbone (cf.
chapitre 3). Le mode d’e´longation de la chaˆıne est encore observe´ dans B9C [186] et
on peut en de´duire que la chaˆıne intericosae´drique est encore pre´sente a` faible teneur
en carbone. Malheureusement, l’e´tude en fonction de la composition [186] ne donne
pas le spectre de re´flectance pour des fre´quences infe´rieures a` 500 cm−1, ce qui ne
permet pas de confirmer la pre´sence du mode de torsion dans B9C. Enfin, le fait
que ce mode a` 950 cm−1 soit observe´ a` toutes concentrations indique la persistance
de la structure icosae´drique a` faible concentration en carbone, meˆme si l’intensite´
observe´e du mode de libration s’e´largit.
La` encore, la configuration avec l’atome de carbone en site polaire et une chaˆıne inter-
icosae´drique C−B−C permet seule de reproduire le spectre expe´rimental. Ce mode`le
structural pour le carbure de bore ne contredit aucune des donne´es expe´rimentales
connues.
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5.3 Absorption infrarouge du bore α.
Le bore α est un semiconducteur homopolaire a` 12 atomes par maille. Zallen a montre´
que l’activite´ infrarouge est possible dans les semiconducteurs homopolaires au dela`
de 2 atomes par maille [185]. L’existence de 2 sites cristallographiques diffe´rents dans
le bore α autorise des charges effectives Z∗ diffe´rentes sur les deux sites et, par la`,
l’activite´ infrarouge (cf. table 5.2).
Cependant, la polarite´ du bore α est beaucoup plus faible que celle du carbure de
bore et le coefficient d’absorption du bore α est environ cent fois plus petit que celui
du carbure de bore (figure 5.7).
Tab. 5.2 – Bore α : tenseur de charges effectives calcule´es dans un repe`re carte´sien
tel que l’axe z est l’axe rhomboe´drique.
Les atomes e´quivalents par la syme´trie centrale ont le meˆme tenseur. Les atomes
B1 a` B3 forment un triangle polaire, les atomes B7 a` B9 sont situe´s sur le quasi
hexagone (cf. chapitre 2). Les composantes tensorielles sont indique´es par Z∗x− et
Z∗−x.
Site polaire Site e´quatorial
Z∗−x Z∗−y Z∗−z
B1 Z∗x− -0.27 0.03 -0.015 B7 0.44 0.32 0.04
Z∗y− 0.03 -0.31 -0.01 0.32 0.07 0.02
Z∗z− -0.25 -0.15 0.03 -0.05 -0.03 -0.02
B2 -0.27 -0.03 0.015 B8 0.44 -0.32 -0.04
-0.03 -0.31 -0.01 -0.32 0.07 0.02
0.25 -0.15 0.03 0.05 -0.03 -0.02
B3 -0.33 0. 0. B9 -0.11 0. 0.
0. -0.25 0.02 0. 0.63 -0.04
0. 0.29 0.03 0. 0.05 -0.02
Le tableau (5.3) re´sume les donne´es expe´rimentales et the´oriques de la litte´rature.
4 massifs sont observe´s en absorption infrarouge, sur les 8 attendus, aux fre´quences
548, 705, 806 et 920 cm−1. D’autre part, les mode`les de force donnent des re´sultats
fortement en de´saccord avec les re´sultats ab-initio. Le de´saccord porte sur l’attribu-
tion meˆme de la syme´trie des modes infrarouges : le mode a` 705 cm−1 est restitue´
A2u [23], alors que nous le trouvons Eu (table 5.3).
5.3.1 Etude expe´rimentale et the´orique sous pression.
La figure (5.7) rassemble 2 spectres expe´rimentaux, obtenus sur des monocristaux de
bore α en lumie`re non polarise´e, dans les conditions ambiantes de tempe´rature et de
pression, sur un spectrome`tre Perkin Elmer, avec un microscope de Cassegrain, donc
en lumie`re non polarise´e. Les microcristaux de bore α ont e´te utilise´s tels quels et
l’axe rhomboe´drique est variable selon les e´chantillons, ce qui explique les diffe´rences
d’intensite´ relative des pics d’absorption d’un e´chantillon a` l’autre (figure 5.7). Le
premier spectre a e´te´ obtenu a` l’air libre, le spectre du bas a e´te´ pris dans l’enclume
diamant et suivi en pression (figure 5.8). 3 massifs sont observe´s a` 706, 803 et 925
cm−1. Les conditions de mesure a` l’air libre permettent d’observer la fre´quence a`
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Tab. 5.3 – Fre´quences the´oriques et expe´rimentales actives en infrarouge du bore α.
Les fre´quences sont en cm−1. La syme´trie des modes expe´rimentaux a e´te´ attribue´e
sur la base du pre´sent travail. L’analyse des re´sultats s’appuie sur les deux colonnes
de droite.
Expe´rience The´orie Ce travail
Sym. ωexpa ωthb ωthc ωexp ωth
Eu 548 449 461 591 551 571
Eu - 531 514 669 - 612
Eu 705 594 567 670 706 721
Eu - 884 870 892 783 808
A2u - 727 710 786 803 814
Eu 806 909 887 989 (803) 819
A2u - 864 863 901 814 829
A2u 920 913 908 1005 925 947
aRef. [187].
bMode`le de champ de force a` 5 parame`tres [23].
cMode`le a` couche a` 14 parame`tres. 2 ajustements diffe´rents [22].
551cm−1 qui n’apparaˆıt pas a` pression ambiante lorsque l’e´chantillon est dans l’en-
clume diamant, ou` le domaine spectral est limite´ a` 570 cm−1.
Par rapport a` l’unique spectre de la litte´rature [187], la plus haute re´solution du
spectrome`tre permet d’observer la forme des raies. L’intensite´ des raies est variable
d’un spectre a` l’autre, a` cause des conditions de polarisation diffe´rentes. Dans le
massif a` 814 cm−1, on identifie un doublement du pic principal a` 803 et 814 cm−1
et un e´paulement a` 783 cm−1, ce qui porte a` 6 le nombre de fre´quences observe´es,
sur les 8 attendues. Nous verrons que le calcul pre´dit deux vibrations de re´seau de
syme´trie diffe´rente a` la meˆme fre´quence de 803 cm−1 et une force d’oscillateur nulle
pour le huitie`me mode : la figure (5.7) rassemble pour la premie`re fois tous les modes
actifs en infrarouge observables.
La figure (5.8) montre l’e´volution en pression des lignes d’absorption du spectre du
bas de la figure (5.7). La fre´quence a` 551 cm−1 apparaˆıt sous pression vers 571 cm−1.
La forme des autres massifs e´volue peu sous pression. Cependant, l’e´paulement a` 783
cm−1 a` pression ambiante est re´inte´gre´ dans le massif a` 830 cm−1 a` la pression de
7.3 GPa et ne se voit plus. Son coefficient de pression n’est pas mesurable (table 5.4).
Des franges d’interfe´rence sont observables sur 3 des spectres de la figure (5.8), entre
1100 et 1400 cm−1. A la pression de 7.3 GPa, elles ont une pe´riodicite´ d’environ
∆ν˜ ≈ 100cm−1. Elles sont cause´es par l’interaction du rayonnement re´fle´chi par
la premie`re surface de l’e´chantillon, avec le rayonnement diffracte´ dans l’e´chantillon
puis re´fle´chi par la deuxie`me surface de l’e´chantillon. Elles permettent ainsi d’estimer
l’e´paisseur d de l’e´chantillon : la diffe´rence de marche entre les deux faisceaux est
2nd, ou` l’indice de re´fraction est tel que n ≈ 2.5. La condition d’interfe´rence donne
alors d ≈ (2n∆ν)−1 ≈ 25µm.
La connaissance de l’e´paisseur de l’e´chantillon permet une estimation du coefficient
d’absorption α. La transmittance sous incidence normale d’un film a` faces paralle`les
d’e´paisseur d est donne´e par T = ITI0 = e
−αd, ou` I0 et IT sont respectivement les
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intensite´s incidente et transmise [76]. Dans les expe´riences pre´sente´es sur les figures
(5.7) et (5.8), la quantite´ mesure´e est la densite´ optique, soit log10( I0IT ). Le coeffi-
cient d’absorption est alors α ≈ 460cm−1 pour une densite´ optique de 0.5.
Dans la table (5.4) sont rassemble´es les fre´quences the´oriques et expe´rimentales.
L’e´cart maximal est de 4% sur le mode de plus basse fre´quence. Le calcul permet
d’expliquer les 4 massifs observe´s :
– A 551 et 706 cm−1, on trouve un seul mode de vibration.
– A 925 cm−1, on trouve un seul mode malgre´ la largeur observe´e supe´rieure a` 40
cm−1.
– Un mode the´orique est pre´dit a` 612 cm−1, dont la force d’oscillateur the´orique est
nulle.
– Enfin, le calcul restitue 4 fre´quences dans un intervalle de 21 cm−1 entre les valeurs
the´oriques de 808 et 829 cm−1 : 2 modes Eu et 2 modes A2u s’y trouvent.
– Le gros du massif est Eu et culmine a` la fre´quence expe´rimentale de 803 cm−1
(th : 819 cm−1).
– L’e´paulement a` 783 cm−1 est Eu (th : 808 cm−1).
– Deux modes A2u se superposent et forment le double pic a` 803 et 814 cm−1
caracte´ristique de ce massif (th : 814 et 829 cm−1).
Le pic a` 803 cm−1 contient donc deux modes : un mode Eu et un mode A2u. Ils
ne sont pas distinguables a` pression ambiante mais on peut effectivement observer
l’apparition d’un e´paulement sous pression (figure 5.8). Les coefficients de pression
the´oriques sont tre`s proches (table 5.4) : cela confirme que l’on ne dissociera pas
les deux modes aux pressions e´tudie´es.
Tab. 5.4 – Fre´quences infrarouges the´oriques et expe´rimentales a` pression ambiante
ω (cm−1), et leurs coefficients de pression, γP = (∂ω/∂P )P=0 (cm−1GPa−1). ε est
l’e´cart relatif the´orie-expe´rience en %. Ith est la force d’oscillateur the´orique relative.
L’abbre´viation “N. obs.” signifie “non observe´”. La meˆme fre´quence expe´rimentale
de 803 cm−1 a e´te´ attribue´e a` deux vibrations diffe´rentes (cf. texte) : ses proprie´te´s
sont reporte´es entre parenthe`ses.
Eu Eu Eu Eu A2u Eu A2u A2u
Ith 0.07 ≈ 0 1. 0.11 0.04 0.56 0.03 0.47
ωth 571 612 721 808 814 819 829 947
ωexpt 551 N. obs. 706 783 803 (803) 814 925
ε 3.6 2.2 3.2 1.4 (2.) 1.9 2.4
γthP 2.7 2.1 2.7 4.1 3.7 3.8 4.8 3.9
γexptP 2.8 N. obs. 2.8 N. obs. 3.4 (3.4) 5.7 4.1
ε 4. 4. 9. (12.) 16. 5.
Les coefficients de pression the´oriques et expe´rimentaux sont e´galement rassemble´s
dans la table (5.4). L’accord est exceptionnel pour les 3 modes qui sont isole´s en
fre´quence. L’erreur est notablement accrue sur les modes du massif autour de 803
cm−1 : il est difficile d’extraire le comportement particulier des 4 fre´quences de vi-
bration situe´es dans l’intervalle de 31cm−1.
On a donc ici, pour la premie`re fois, la caracte´risation de toutes les fre´quences ac-
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Fig. 5.7 – Bore α : densite´ optique log10( I0IT ) a` pression ambiante. Echelle des or-
donne´es en densite´ optique pour un cristal d’e´paisseur 25 µm. L’e´chelle d’absorption
correspondante est pre´cise´e par une fle`che.
Haut : e´chantillon a` l’air libre.
Bas : e´chantillon dans la cellule a` enclume diamant qui a e´te´ soumis a` une pression
(figure 5.8).
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Fig. 5.8 – Bore α : e´volution de la densite´ optique transmise log10( I0IT ) sous pression.
A gauche, Haut : P ambiante ; Bas : P=7.3 GPa.
A droite, Haut : P=8.1 GPa ; Bas : P=8.7 a` 8.8 GPa.
Echelle des ordonne´es en densite´ optique pour un cristal d’e´paisseur 25 µm. L’e´chelle
d’absorption correspondante est pre´cise´e par une fle`che.
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tives en infrarouge dans le bore α. Le tre`s bon accord jusqu’ici de´montre´ entre
les fre´quences the´oriques et expe´rimentales actives en Raman ou infrarouge et leur
comportement sous pression the´orique et observe´, nous incite a` nous inte´resser aux
formes particulie`res des massifs observe´s en infrarouge.
5.3.2 Analyse de la forme des raies d’absorption.
Pour e´tudier la forme des raies d’absorption du bore α a` pression ambiante, le spectre
du bas de la figure (5.7) a e´te´ traite´ comme indique´ sur le sche´ma (5.9). La ligne
de base (trait pointille´ ) lui a e´te´ soustraite. Elle peut provenir d’une contribution
de double phonon mais plus probablement d’impurete´s, puisque la ligne de base est
diffe´rente suivant les spectres (figure 5.7). Le pic a` 551 cm−1 est celui obtenu a` la
pression de 8.8 GPa (figure 5.8) et de´cale´ a` pression ambiante avec le coefficient de
pression.
Pour comparer le spectre expe´rimental a` un spectre the´orique, les intensite´s relatives
the´oriques de la table (5.4) qui correspondent aux intensite´s inte´gre´es expe´rimentales
(cf. section pre´ce´dente sur le carbure de bore), ont toutes e´te´ arbitrairement convolue´es
avec une lorentzienne de largeur totale a` mi-hauteur de 6 cm−1. Une moyenne des
polarisations Eu et A2u a e´te´ effectue´e. Le re´sultat (figure 5.10) a e´te´ globalement
de´cale´ de -11 cm−1. Contrairement a` l’accord obtenu sur la position des raies, le
de´saccord entre les forces d’oscillateur the´oriques et celles observe´es est manifeste,
la plus grande force d’oscillateur est pre´dite par la the´orie sur le mode a` 706 cm−1,
en de´saccord avec l’observation expe´rimentale d’une intensite´ inte´gre´e tre`s forte sur
les massifs a` 803 et 925 cm−1.
Pour comprendre l’origine de la forme des raies, on mode´lise maintenant diffe´rents ef-
fets : premie`rement, on traite les deux polarisations Eu et A2u de fac¸on inde´pendante
et on les ajuste a` la polarisation observe´e, en conservant les intensite´s inte´gre´es rela-
tives the´oriques. Deuxie`mement, il est ne´cessaire d’aller au-dela` de l’approximation
harmonique ab initio, en mode´lisant les effets isotopiques manifestes sur le mode a`
925 cm−1 et un effet de re´sonance avec le continuum de double phonon qui re´duit
l’intensite´ observe´e du mode a` 706 cm−1.
• Pour reproduire le me´lange des polarisations observe´ dans le massif a` 803 cm−1,
on dissocie les contributions respectives des polarisations Eu et A2u, en conservant
les e´carts relatifs d’intensite´ inte´gre´e pour chaque polarisation :
– On fixe a` 2Γ = 14 cm−1 l’e´largissement des modes Eu et a` 2Γ = 4 cm−1 celui
des modes A2u.
– Pour fixer celle des modes A2u, on ajuste les intensite´s inte´gre´es the´orique et
expe´rimentale du massif a` 925 cm−1. La contribution des modes A2u est pre´cise´e
sur la figure (5.12).
– Pour fixer la contribution des modes Eu, on ajuste alors les intensite´s inte´gre´es
the´orique et expe´rimentale du massif a` 803 cm−1 .
La forme du massif a` 803 cm−1 est alors bien restitue´e (figure 5.12). La contri-
bution A2u est essentielle pour reproduire le double pic. L’e´paulement Eu a` 783
cm−1 est masque´ par l’e´largissement du mode Eu principal a` 803 cm−1 : la the´orie
donne un e´cart entre les deux modes Eu de seulement 11 cm−1, contre 20 cm−1
dans l’expe´rience (table 5.4).
• On s’inte´resse ensuite a` la forme du massif a` 925 cm−1, dont la largeur a` mi-
hauteur est de l’ordre de 40 cm−1 et pour lequel on soupc¸onne un effet isotopique.
Les de´placements atomiques sont repre´sente´s figure (5.11). Il s’agit d’un mode de
“respiration” antisyme´trique A2u de l’icosae`dre. Il existe un mode actif en Raman
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Fig. 5.9 – Bore α : traitement du spectre expe´rimental (trait tirete´) pour l’analyse
des formes de raies. Le pic a` 575.5 cm−1 du spectre a` 8.8 GPa, de´cale´ a` la pression
ambiante, est dessine´ en trait plein . La ligne de base qui a e´te´ soustraite est indique´e
en trait pointille´.
111
50
0
60
0
70
0
80
0
90
0
10
00
No
mb
re
 d’
on
de
 (c
m!
1 )
0
20
0
40
0
60
0
80
0
10
00
Coefficient d’absorption (cm
!1
)
Ex
p.
Th
eo
rie
 (d
ec
al.
 !
11
 cm
!1
)
Fig. 5.10 – Bore α : coefficient d’absorption infrarouge the´orique et expe´rimental
(cm−1). Le spectre the´orique est arbitrairement e´largi par une lorentzienne de largeur
totale a` mi hauteur 2Γ = 6cm−1 et a e´te´ de´cale´ de -11 cm−1.
112
001
010
100
A2u 947 cm-1
Expérience
Ajustement (élargissement isotopique: % = 915, 923 et 930 cm  ; I=0.26, 0.39 et 0.25) -1
Fig. 5.11 – Bore α : mode´lisation de l’e´largissement isotopique du massif a` 925 cm−1.
Haut : De´placements atomiques de cet oscillateur ; Bas : mode´lisation de
l’e´largissement isotopique de la raie expe´rimentale.
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de respiration syme´trique A1g, qui ne met e´galement que les atomes polaires en
mouvement et qui est e´galement tre`s large (table 4.4). Les fre´quences the´oriques
de ces deux modes sont e´gales a` 947 (A2u) et 1192 ( A1g) cm−1.
On peut mode´liser ces deux modes avec les oscillateurs suivants, dans lesquel mN
et mS sont les masses e´quivalentes des 3 atomes des deux triangles polaires appele´s
Nord et Sud (figure 2.1) et mi est la masse d’un atome :
– A2g : 1/M = 1/mN + 1/mS, mx =
∑
i mi, i=1,3.
– A2u : M = mN + mS , 1/mx =
∑
i 1/mi, i=1,3.
On suppose dans les deux cas que le temps de vie de ces phonons est tel que la
vibration soit localise´e sur un seul icosae`dre et on envisage la re´partition possible
de p atomes de 10B parmi les n = 6 atomes constituant la masse M. La proba-
bilite´ est P = 0.2p 0.8n−p n!p!(n−p)! , ou` 0.2 et 0.8 sont les abondances naturelles
d’isotopes 10B et 11B.
La fre´quence d’un mode comportant p atomes de 10B est de´cale´e de 1/
√
M et son
intensite´ est proportionnelle a` la probabilite´ P . Ce mode`le rend compte de fac¸on
satisfaisante de la forme du mode A2g.
Pour la raie expe´rimentale A2u, on trouve que 4 fre´quences peuvent contribuer de
fac¸on significative au spectre expe´rimental : 915, 923, 930 et 938 cm−1. Avec un
e´largissement arbitraire de l’ordre de 2Γ = 13cm−1, la forme de raie obtenue est
reporte´e figure (5.11) et reproduit de fac¸on satisfaisante la forme expe´rimentale.
Sur la figure (5.12), le de´calage isotopique est maintenant effectue´ sur la fre´quence
the´orique.
La largeur a` mi-hauteur du mode a` 925 cm−1 est bien restitue´e. Le mode`le ne
rend cependant pas comple`tement compte de la forme tre`s rectangulaire observe´e
sur les spectres de la figure (5.7). Une mesure a` basse tempe´rature, e´ventuellement
en faisant varier l’orientation de l’e´chantillon, serait inte´ressante pour comprendre
son origine.
• L’intensite´ the´orique du mode a` 706 cm−1 est trop importante et une forme lo-
rentzienne ne rend pas compte du caracte`re asyme´trique de la raie expe´rimentale
(figure 5.7). On montre maintenant qu’un mode`le d’antire´sonance de Fermi resti-
tue correctement la forme du pic. Ce mode`le a e´te´ utilise´ dans CuCl pour expliquer
la forme du massif du mode TO observe´ en diffusion Raman [189, 190].
Parmi les effets anharmoniques, on ne retient que le terme cubique de la de´croissance
d’un phonon (j, #q) en deux autres (j1, #q1) et (j2, #q2). Le de´calage en fre´quence et
l’e´largissement du phonon (j, #q) observe´ s’e´crivent [175, 191] :
∆(ω) = (5.21)
18pi
h¯2
P
∑
(j1,$q1);(j2,$q2)
|V (3)( jj1j2
#q#q1#q2
)|2 (n1 + n2 + 1)
(ω − ω1 − ω2) ,
Γ(ω) = (5.22)
18pi
h¯2
∑
(j1,$q1);(j2,$q2)
|V (3)( jj1j2
#q#q1#q2
)|2(n1 + n2 + 1)δ(ω − ω1 − ω2)
ou` P indique la partie principale et ni est le facteur d’occupation thermique de la
branche ji du spectre de phonons.
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Fig. 5.12 – Bore α : mode´lisation du coefficient d’absorption infrarouge. 3 corrections
ont e´te´ introduites (cf. texte) :
- Les intensite´s inte´gre´es the´oriques et expe´rimentales des massifs a` 803 cm−1 (Eu) et
925 (A2u) ont e´te´ ajuste´es pour reproduire la polarisation expe´rimentale non connue ;
- une antire´sonance de Fermi a e´te´ mode´lise´e et reproduit bien la forme particulie`re
du massif a` 706 cm−1 ;
- le mode observe´ a` 925 cm−1 est mode´lise´ par un de´calage isotopique.
Le mode`le final, sa contribution A2u et la densite´ d’e´tat de double phonons ont e´te´
de´cale´s globalement de -11 cm−1 (≈ 2%, infe´rieur a` l’erreur moyenne).
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La forme de la raie du phonon (j, #q)est donne´e par :
I(ω) = I0
Γ(ω)
[ω0 − ω −∆(ω)]2 + Γ2(ω) , (5.23)
ou` I0 et ω0 sont respectivement l’intensite´ et la fre´quence du phonon dans l’ap-
proximation harmonique.
On fait maintenant les deux hypothe`ses suivantes :
– Sur ce mode, les fre´quences the´orique et expe´rimentale s’accordent a` 2% pre`s
(table 5.4). Le de´calage en fre´quence cause´ par le couplage anharmonique ∆ est
suppose´ petit par rapport a` l’erreur the´orique globale de 11 cm−1 (cf. figure
5.10).
– On conside`re constant l’e´lement de matrice de troisie`me ordre :
V (3)(ω) = 5.5. L’e´largissement est alors proportionnel a` la densite´ d’e´tats de
double phonon ρ2 :
Γ(ω) ∝ |V (3)|2 ρ2(ω). (5.24)
– La densite´ d’e´tats de double phonon utilise´e est donne´e sur la figure (5.12). Entre
640 et 720 cm−1, elle suit la ligne de base expe´rimentale. Un point critique est
ajoute´ a` 720 cm−1. Il est de´terminant pour l’accord mode`le-expe´rience. Sur la
figure (5.12), elle a e´te´ de´cale´e de -11 cm−1.
La forme de raie donne´e par (5.22) et (5.23) est reporte´e sur la figure (5.12). Le
mode`le d’antire´sonance de Fermi, augmente´ de la contribution de double phonon,
restitue bien l’asyme´trie du pic. Bien suˆr, une mode´lisation rigoureuse ne´cessite la
connaissance de ρ2(ω), issues par exemple d’un mode`le de force [190].
La figure (5.12) rassemble le spectre expe´rimental et le mode`le. L’ajustement de
ce dernier en conservant les intensite´s inte´gre´es the´oriques permet de reproduire la
forme du massif a` 803 cm−1. Une interaction avec une densite´ d’e´tat de double
phonon contenant un point critique permet de reproduire le massif a` 706 cm−1.
Enfin, la largeur a` mi-hauteur du massif a` 925 cm−1 est explique´e par e´largissement
isotopique.
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5.4 Conclusion.
Dans ce chapitre, les activite´s infrarouges du carbure de bore et du bore α sont
e´tudie´es en de´tail. L’accord the´orie-expe´rience est tre`s satisfaisant sur les fre´quences
et valide l’approximation harmonique utilise´e.
Pour la premie`re fois, la forme des raies a e´te´ observe´e dans le bore α a` pression
ambiante et sous pression. Les forces d’oscillateurs the´oriques de´termine´es dans l’ap-
proximation harmonique par D.F.P.T. sont insuffisantes a` rendre compte de la forme
des massifs a` 706 et 920 cm−1. La mode´lisation de effets isotopiques et anharmo-
niques a, alors, permis de restituer qualitativement la forme de ces raies. Pour aller
au-dela` de ces mode´lisations,il faudrait reproduire les effets physiques de fac¸on ab
initio.
Premie`rement, les re´cents de´veloppements the´oriques sur la polarisation des mate´riaux
ont e´te´ implante´s dans la dynamique mole´culaire de Car-Parrinello et permettent de
calculer le spectre d’absorption infrarouge en prenant en compte tous les effets an-
harmoniques en reliant le coefficient d’absorption macroscopique a` la fonction d’au-
tocorre´lation de la polarisation microscopique par la the´orie de Kubo. Cette me´thode
a e´te´ applique´e au silicium amorphe [192]. Cependant, la re´solution envisage´e pour
le bore α requiert 3 conditions :
– mode´liser la maille rhomboe´drique ou hexagonale,
– e´chantillonner la zone de Brillouin avec, au moins, 2 points spe´ciaux,
– utiliser un temps d’inte´gration assez long pour obtenir une re´solution de l’ordre
de 5 cm−1.
Deuxie`mement, pour valider la mode´lisation isotopique, des mesures sur des e´chantillons
isotopiquement pur seraient ne´cessaires. L’enrichissement de cristaux de bore α serait
souhaitable. L’alternative est la mode´lisation ab initio des effets du de´sordre isoto-
pique, que nous avons entrepris et qui, pour l’instant a e´te´ applique´e au germanium
et au diamant (annexe).
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Chapitre 6
Conclusion
“ Proprie´te´s vibrationnelles du bore α B12
et du carbure de bore B12C3“
ou
“ Comment, pour les mate´riaux complexes, les calculs ab initio
permettent d’interpre´ter correctement les expe´riences...”
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La structure du bore et celle du carbure de bore sont en effet complexes, par le
nombre d’atomes, comme par les liaisons e´lectroniques atypiques. Nous avons vu
qu’une difficulte´ supple´mentaire apparaˆıt dans le carbure de bore, a` cause des
diffe´rents niveaux de de´sordre du mate´riau re´el. Notre de´marche a donc e´te´ de
partir du mate´riau mode`le, le bore α, pour assurer nos bases the´oriques et valider
les parame`tres de calcul. Cette de´marche a e´te´ autorise´e par une confrontation
pre´cise avec des re´sultats expe´rimentaux permettant les comparaisons a` quelques
pour cent pre`s. L’e´tude du mate´riau industriel, le carbure de bore, a ensuite
ne´cessite´ une approximation supple´mentaire, l’approximation monoclinique, dont
les limitations ont e´te´ expose´es ici.
Cet effort nume´rique tre`s important a d’abord de´bouche´ sur l’interpre´tation
comple`te des spectres vibrationnels des deux mate´riaux. La` encore, les re´sultats
acquis sur le bore α ont permis d’interpre´ter facilement ceux du carbure de bore.
Le re´sultat selon lequel le mode de libration des structures cristallines analogues
a` celle du bore α se situe autour de 525 cm−1, n’est pas encore accepte´, meˆme par
les colle`gues qui nous ont fourni les e´chantillons, comme en te´moigne un article
re´cent a.
C’est que l’impossibilite´ de de´terminer la structure atomique du carbure de bore
par des mesures directes de rayons X ou de neutrons de la structure, et meˆme
par photoe´mission et photoabsorption b, a donne´ une grande importance aux
spectres vibrationnels : des mode`les de structure atomique ont e´te´ e´labore´s en
assignant certaines fre´quences de vibration a` des de´placements atomiques, et en
examinant les conse´quences de changement de masse ou de composition sur les
spectres vibrationnels. Nous avons, en quelque sorte, proce´de´ de la meˆme fac¸on,
en supposant les trois mode`les atomiques les plus probables et en examinant leurs
spectres vibrationnels : une seule des configurations permet de reproduire toutes
les donne´es expe´rimentales, ce qui nous a permis de conclure sur la structure
atomique du carbure de bore.
aT.L. Aselage and D.R. Tallant, Phys. Rev. B 57, 2675 (1998).
bI. Jime´nez, D.G.J. Sutherland, T. van Buuren, J.A. Carlisle, L.J. Terminello and F.J. Himp-
sel, Phys. Rev. B 57, 13167 (1998).
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Enfin, l’accord tre`s pre´cis obtenu sur les parame`tres de pression tels que le module de
volume et les coefficients de Gru¨neisen a permis de montrer que l’origine de la faible
compressibilite´ de la structure icosae´drique vient bien des liaisons intraicosae´driques
particulie`res, contrairement a` ce qui avait e´te´ anticipe´ et comme c’est le cas dans le
diamant.
Les perspectives de ce travail sont nombreuses et nous les avons esquisse´es en cours
de re´daction :
– La composition isotopique du bore nous a conduit a` nous inte´resser a` la mode´lisation
ab-initio du de´sordre isotopique dont les re´sultats sur le germanium et le diamant
sont pre´sente´s en annexe. Il serait inte´ressant de l’appliquer a` certains modes vi-
brationnels du bore α.
– Le comportement en tempe´rature suscite e´galement l’inte´reˆt : origine de la tran-
sition bore α –3 β, e´quation d’e´tat en tempe´rature du bore et du carbure de bore.
A cet e´gard, les techniques nume´riques de´veloppe´es pour le calcul ab-initio des
effets du de´sordre isotopique sont ne´cessaires a` ces calculs : dans les deux cas, un
e´chantillonnage de la zone de Brillouin est ne´cessaire.
– Enfin, la compre´hension de la compressibilite´ de l’icosae`dre dans un environne-
ment cristallin, permet la recherche d’autres mate´riaux, tels B6N de plus faible
compressibilite´. Une e´tude a` tre`s haute pression du bore α permettrait de conclure
sur une e´ventuelle transition de phase en pression, voire a` une me´tallisation.
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Annexe A
Mode´lisation ab initio de
l’effet du de´sordre isotopique
sur les raies Raman :
application au diamant et au
germanium.
A.1 Introduction.
Dans les chapitres pre´ce´dents, le de´sordre isotopique inhe´rent au bore naturel a per-
mis d’expliquer l’e´largissement de certaines raies de diffusion Raman ou d’absorption
infrarouge du bore α : les raies A1g a` 925 et 1186 cm−1 et la raie A2u a` 925 cm−1.
Par contraste, le mode de libration observe´ en diffusion Raman n’est affecte´ ni par
l’anharmonicite´, ni par le de´sordre isotopique. Au cours des chapitres 4 et 5, l’origine
de ces comportements a e´te´ examine´s en de´tail.
Les sources d’e´largissement ne peuvent pas eˆtre reproduites par la me´thode de per-
turbation de la fonctionnelle de la densite´ qui se place dans l’approximation harmo-
nique pour un cristal parfait. Re´cemment, l’interaction anharmonique a e´te´ traite´e
de fac¸on ab initio dans les semiconducteurs a` structure diamant et l’e´largissement
anharmonique e´value´ dans le cas ou` un phonon de centre de zone se de´compose en
deux phonons de vecteurs d’onde oppose´s #q et −#q [86, 88]. Dans cette annexe, nous
traitons une autre limitation de la D.F.P.T. et pre´sentons une me´thode ab initio
qui permet de traiter de fac¸on exacte le de´sordre isotopique et ses effet sur les raies
Raman, infrarouge [194], ou observe´es par diffusion de neutrons [195].
Dans le diamant et le germanium, la maˆıtrise technique de la composition isoto-
pique a permis la synthe`se et l’e´tude de´taille´e d’alliages d’isotopes de germanium
et de diamant [177]. La raison pour laquelle l’effet de la composition isotopique est
e´tudie´ en de´tail, est que cette dernie`re peut entraˆıner une modification importante
des proprie´te´s physiques des mate´riaux : modification des parame`tres de maille, des
constantes e´lastiques, de la largeur de la bande interdite [177]. Ces dernie`res ont
un inte´reˆt autant fondamental que technologique [193]. Par exemple, les constantes
e´lastiques du diamant pur en isotope 13C sont plus fortes que celle du diamant na-
turel de ≈ 0.5%, ce qui fait du premier le mate´riau le plus dur connu actuellement
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[176]. Une manifestation spectaculaire de l’effet du de´sordre isotopique concerne la
conductivite´ thermique a` tempe´rature ambiante : celle du diamant enrichi en car-
bone 12C est accrue de 50 % par rapport a` celle du diamant naturel, dans lequel des
“impurete´s” 13C sont pre´sents en concentration pourtant extreˆmement faible (1.1%)
[198]. Le phe´nome`ne a aussi e´te´ observe´ dans le germanium 74Ge par rapport au
germanium naturel [196] et l’explication the´orique est encore a` l’e´tude [197].
L’effet du de´sordre isotopique est ici examine´ sur les raies de diffusion Raman du
diamant et du germanium, en fonction de la concentration en isotope. Outre le
fait que la fre´quence de vibration optique varie en M− 12 , ou` M est la masse isoto-
pique moyenne, le de´sordre isotopique se manifeste de 3 fac¸ons : la raie est de´cale´e
en fre´quence ; elle est e´largie ; enfin, la forme de la raie peut devenir asyme´trique
[199, 200]. La connaissance des ces modifications des proprie´te´s vibrationnelles, per-
met par exemple de caracte´riser facilement et de fac¸on non destructive la composition
isotopique d’un e´chantillon donne´ et une grande activite´ est en cours autour de ce
the`me [197].
D’un point de vue the´orique, la classification des diffe´rents types de de´sordre dis-
tingue le de´sordre topologique, dans lequel le re´seau cristallin n’est pas conserve´,
comme dans un liquide ou un amorphe, du de´sordre substitutionnel ou chimique,
dans lequel la nature chimique du composant varie ale´atoirement de site en site.
Dans cette dernie`re classe de de´sordre, le de´sordre de masse est le plus simple, car la
structure e´lectronique et les constantes de force ne sont pas directement modifie´es :
seule l’invariance par translation est brise´e. Ainsi, le de´sordre isotopique a servi a`
tester les diffe´rents mode`les the´oriques : traitement en perturbation au second ordre,
Coherent Potential Approximation, calculs ab initio dans une supermaille [176, 199].
Toutes ces me´thodes pre´sentent des limitations dans le nombre de voisins pris en
compte : leur interaction est remplace´e par celle d’un milieu effectif ou la taille de
la supermaille est limite´e. Nous pre´sentons ici une me´thode ab initio qui s’affranchit
des limitations des me´thodes pre´ce´dentes : le de´sordre isotopique est traite´ de fac¸on
exacte, sans approximation de champ moyen. La particularite´ du de´sordre de masse
de conserver les constantes de force de maille en maille est exploite´e et permet de se
ramener a` un calcul dans la maille e´le´mentaire : un grand nombre de voisins peut
alors eˆtre traite´.
A.2 Re´sultats expe´rimentaux.
La composition isotopique du diamant est de 98.9 % de 12C et de 1.1 % de 13C
[176]. Celle du germanium est complexe : 22 % de 70Ge, 28 % de 72Ge, 8 % de 73Ge,
35 % de 74Ge et 6 % de 76Ge [177]. La table (A.1) rappelle les caracte´ristiques de
la raie observe´e en diffusion Raman dans les mate´riaux naturels. Si la valeur de la
fre´quence optique en centre de zone de ces mate´riaux est ge´ne´ralement consensuelle,
la de´termination de la largeur totale de la raie a` mi-hauteur pre´sente une difficulte´
supple´mentaire, du fait de la re´solution du spectrome`tre utilise´ [206]. Dans la table
(A.1), la largeur totale a` mi-hauteur de la raie du diamant contient celle des appareils,
alors que celles du germanium ont e´te´ obtenues apre`s de´convolution, mise a` part la
largeur obtenue par diffusion de neutrons [203]. Dans le germanium, une incertitude
supple´mentaire provient des effets d’absorption de la raie du laser par la surface, mis
en e´vidence re´cemment [202]. Dans ces dernie`res mesures, une faible de´pendance de
la largeur de raie avec la polarisation a e´te´ mesure´e (≈ 0.02cm−1)[202].
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Tab. A.1 – Donne´es expe´rimentales du diamant et germanium naturels : parame`tre
de maille a (A˚), fre´quence optique en centre de zone ωopt et sa largeur totale a`
mi-hauteur 2Γ (cm−1).
Diamant Germanium
a 3.55 a 5.651d
ωopt 1332.5 ± 0.5b 1332.5c 304.21 ± 0.67d 304.5e 304.64f 304.98g
2Γ 1.8b 3.25c 2.3d 0.97e 0.51 f 0.64g
aRef. [197].
bRaman a` T. ambiante. La largeur a` mi-hauteur contient celle du spectrome`tre [205].
cRaman a` T. ambiante. La largeur a` mi-hauteur du spectrome`tre est de 1.8 cm−1 [198].
dNeutrons a` 80 K [203].
eRaman(lignes du laser a` a` 5145 et 5862 A˚) : 80 K [204].
fRaman (ligne du laser a` 5145 A˚) : 6 K [201].
gRaman (ligne du laser a` 6471 A˚) : 10 K ; surface nettoye´e [202].
A.2.1 Le diamant.
La table (A.2) re´sume les donne´es expe´rimentales sur l’alliage isotopique 12C1−x 13Cx
[205]. L’e´volution en fre´quence contient deux contributions : la contribution propre au
de´sordre et la contribution propre a` l’e´volution de la masse moyenne M¯ de l’alliage,
donc proportionnelle a` M¯− 12 . On e´value cette dernie`re sur deux cristaux isotopique-
ment purs 12C et 13C et on la soustrait des donne´es de la table (A.2) [205, 198, 176] :
l’effet maximal du de´sordre isotopique sur la fre´quence est obtenu pour la composi-
tion de 68 % (figure A.3). La meˆme de´pendance est trouve´e sur la largeur de la raie
du diamant (figure A.4).
Tab. A.2 – Diamant 12C1−x 13Cx : fre´quence optique en centre de zone ωopt et largeur
totale a` mi-hauteur 2Γ (cm−1) pour diffe´rentes compositions x[205]. La largeur 2Γ
contient la re´solution du spectrome`tre [198].
x 1.1% 15% 36% 68 % 89 %
ωopt 1332.5 1328 1318.6 1303.7 1288.7
2Γ 1.8 3.3 6.1 7.9 5.7
A.2.2 Le germanium.
Les effets de la composition isotopique sur le de´calage en fre´quence et la largeur de
la raie Raman sont beaucoup plus fins que dans le diamant et infe´rieurs a` 1 cm−1.
Contrairement au diamant, dans le germanium, l’ordre de grandeur des effets isoto-
piques devient comparable a` celui des effets anharmoniques (table A.3).
Sur l’alliage 70Ge0.427 76Ge0.480 (contenant respectivement 2.1% et 7.2% d’isotopes
72Ge4 et 74Ge4), les re´sultats sont les suivants [204] :
– par rapport a` la loi de masse ω = 2595.73M−12 , le de´calage en fre´quence est de
1.06 cm−1 ;
– la largeur totale a` mi-hauteur s’accroˆıt tre`s peu : 2Γ = 0.68cm−1 .
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Tab. A.3 – Elargissement anharmonique the´orique 2Γanh (cm−1) du diamant et du
germanium [86].
Diamant Germanium
2Γanh 1.01 0.67
Parmi les alliages de germanium 70Ge76x Ge1−x, les compositions x ≈ 0.33, 0.5 et 0.66
ont e´te´ e´galement e´tudie´es en diffusion Raman [199, 207]. Les de´calages en fre´quence
et e´largissement ne sont pas pre´cise´s ; en particulier, il n’est pas pre´cise´ si le meˆme
comportement que celui du diamant est observe´, a` savoir un de´sordre maximal pour
une composition de 68% en isotope le plus lourd.
Mais pour la premie`re fois, des e´tats re´sonants induits par le de´sordre ont e´te´ ob-
serve´s dans le pied du spectre Raman [208] (figure A.5). L’intensite´ inte´gre´e de ces
e´tats est maximale pour la composition de 70 % en isotope 76Ge [199, 207].
A.3 Re´sultats the´oriques.
L’e´tude the´orique des alliages isotopiquement de´sordonne´s repose sur diffe´rentes ap-
proximations, que nous conserverons lors de notre calcul ab-initio :
– Le de´sordre isotopique ne modifie pas les proprie´te´s e´lectroniques du solide, telle
que la polarisabilite´ e´lectronique active en diffusion Raman : il est dit ”diagonal”,
les constantes de force ne sont pas modifie´es.
– le de´sordre isotopique est ale´atoire : il n’y a pas d’aggre´gats d’un isotope donne´ ;
– le de´sordre isotopique ne modifie pas le comportement anharmonique du mate´riau ;
en particulier la de´sinte´gration anharmonique spontane´e caracte´rise´e par un e´largissement
anharmonique de la raie Raman reste la meˆme.
Diffe´rentes me´thodes ont e´te´ mises en oeuvre, pour e´valuer les trois phe´nome`nes
induits par le de´sordre : le de´calage en fre´quence, l’e´largissement de la raie et l’ap-
parition des e´tats re´sonants dans le profil de la raie :
– L’approximation de Born autocohe´rente S.C.B.A. est une me´thode perturbative
utilise´e pour e´valuer l’e´largissement de la raie quand il est faible [204] :
Γiso ≈ 3pi|〈#q, j|Hscatt|#q, j〉|2Re(ρ(−i(Γanh + Γiso))), (A.1)
ou` ρ est la densite´ de´tats de phonons et l’e´le´ment de matrice est proportionnel a`
l’e´cart a` la masse moyenne du cristal M¯ , des masses Mi des diffe´rents isotopes en
concentration xi :
|〈#q, j|Hscatt|#q, j〉|2 = 16
∑
i
xi(h¯ωopt)2
Mi − M¯
2M¯
(A.2)
– l’approximation de potentiel cohe´rent C.P.A. conside`re le mate´riau de´sordonne´
comme un milieu effectif caracte´rise´ par une self-energy complexe
,˜(ω) = ,˜1(ω) + i,˜2(ω) qui de´pend de la fre´quence du phonon ω. Les parties re´elle
et imaginaire de cette dernie`re donnent respectivement le de´calage en fre´quence
et l’e´largissement de la raie de diffusion Raman du mate´riau de´sordonne´ [200] :
∆isoω ≈ 12ω ,˜1(ω); (A.3)
Γiso = −ω ,˜2(ω) (A.4)
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– le calcul microscopique direct en supermaille permet l’e´tude des structures fines
induites par le de´sordre [209] et en particulier celle des e´tats re´sonants observe´s
expe´rimentalement. La section efficace de diffusion Raman est exprime´e au moyen
du couplage e´lectron-phonon, lui-meˆme e´value´ par l’interme´diaire du potentiel de
de´formation [207, 87]. En pratique cette approche a e´te´ limite´e a` ≈ 250 atomes.
Les trois me´thodes reposent sur l’obtention pre´alable d’un mode`le de force. Dans le
diamant, il n’existe pas de le mode`le de force qui restitue de fac¸on satisfaisante la
densite´ d’e´tats ; en particulier, le mode`le de forces de Tubino, Piseri et Zerbi doit eˆtre
modifie´ pour produire un point critiquedans la densite´ d’e´tats de phonons [198, 176].
Dans le germanium 70Ge760.5Ge0.5 (table A.4), les me´thodes s’accordent sur un de´calage
en fre´quence de l’ordre de 1 cm−1 et un effet quasi-nul sur la largeur de raie, car la
densite´ d’e´tat s’annule en centre de zone [177].
Tab. A.4 – Germanium 70Ge760.5Ge0.5 : de´calage en fre´quence δωopt (cm−1) et
e´largissement isotopique the´orique 2Γiso − 2Γanh (cm−1) pre´dit par les diffe´rentes
me´thodes.
S.C.B.A.a C.P.A.a Supermailleb
δωopt 1.07 1.2 ≈ 1.
2Γiso − 2Γanh ≈ 0 〈 0.05 〈 0.05
A.4 Traitement ab initio du de´sordre isotopique.
A.4.1 Section efficace de diffusion Raman et fonction de Green.
L’expression de la section de diffusion Raman a e´te´ rappele´e dans les e´quations
(2.81) a` (2.84) et le facteur statistique (2.82) est calcule´ en conside´rant le syste`me
vibrationnel dans son e´tat fondamental a` tempe´rature nul (n = 0) :
∂2σeff
∂Ω¯∂ω
=
ωiω3f
c4
∑
ν
|
∑
Lα
χ′ifLαξ
ν
Lα(#q = #0)|2
h¯
2ων
δ(ω − ων) (A.5)
ou` χ′ifLα = 〈,ˆ∗f | ∂χuLα |,ˆi〉, et les composantes du vecteur propre |ξν〉 sont ξνLα.
A l’aide des expressions :
δ(ω − ων)
ων
= 2δ(ω2 − ω2ν), (A.6)
δ(ω2 − ω2ν) =
1
pi
Im
1
ω2 − ω2ν
, (A.7)
(A.8)
on fait apparaˆıtre la fonction de Green dans l’expression pre´ce´dente :
G = [Mω2 −D]−1 =
∑
ν
|ξν〉〈ξν |
ω2 − ω2ν
, (A.9)
La section de diffusion Raman peut alors se re´e´crire a` l’aide de la partie imaginaire
de la fonction de Green vibrationnelle du syste`me (cf. aussi [161]) :
∂2σeff
∂Ω¯∂ω
=
ωiω3f
c4
h¯
pi
δ(ω2 − ω2ν)Im〈χ′if |G(ω)|χ′if 〉 (A.10)
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Dans cette expression, on conside`re que seule la fonction de Green vibrationnelle
est affecte´e par le de´sordre isotopique. Les proprie´te´s e´lectroniques sont inchange´es.
En particulier, la polarisabilite´ e´lectronique χ (e´q. 2.43) n’est pas affecte´e par le
de´sordre. Dans son de´veloppement de Taylor (e´q. 2.44), une partie reste pe´riodique
( χ′if ), tandis que la seule de´pendance avec le de´sordre apparaˆıt par l’interme´daire
de la fonction propre |ξ〉. On ne calcule pas explicitement χ′if dans la suite.
A.4.2 Me´thode de re´cursion.
Pour calculer la fonction de Green du syste`me de´sordonne´, on utilise la me´thode de
re´cursion [211, 212].
Le phonon de de´part ξ0 est tel que :(
ω20 −M−
1
2
0 DM
− 12
0
)
|ξ0〉 = 0. (A.11)
ou` M0 est la matrice de masse du syste`me ordonne´.
Une suite d’e´tats vibrationnels ξ1 ... ξr est construite telle que :
M−
1
2DM−
1
2 |ξn〉 = an|ξn〉+ bn+1|ξn+1〉+ bnξn−1〉 (A.12)
an = 〈ξn|M− 12DM− 12 |ξn〉 (A.13)
b2n+1 = 〈(M−
1
2DM−
1
2 − an)ξn − bnξn−1|(M− 12DM− 12 − an)ξn − bnξn−1〉 (A.14)
ou` maintenant la matrice de masse M contient le de´sordre ale´atoire, et ou` les coef-
ficients de chaˆıne an et bn permettent de construire des e´tats vibrationnels orthogo-
naux entre eux et a` l’e´tat de de´part ξ0. Ces e´tats interme´diaires ne sont pas e´tats
propres des ope´rateurs M−
1
2
0 DM
− 12
0 ou M−
1
2DM−
1
2 .
Le formalisme permet le calcul de la fonction de Green projete´e sur l’e´tat de de´part :
G0(ω) =
∑
ν〈ξ0|ξν〉〈ξν |ξ0〉
ω2 − ω2ν
, (A.15)
sous la forme d’une fraction continue s’exprimant a` l’aide des coefficients de la chaˆıne
de re´cursion [211] :
G(ω) = 1/(ω2 − a0 − b21/ω2 − a1 − b22/[ω2 − a2 − ...− b2r−1/ω2 − ar]). (A.16)
ou` r est le nombre de pas de re´cursion.
Ainsi, on peut calculer la densite´ d’e´tats vibrationnels locale pour l’e´tat de de´part
ξ0. Lorsque le syste`me est ordonne´ (M = M0), une seule re´sonance apparaˆıt a` la
fre´quence ω0. Lorsque le syste`me est de´sordonne´ (M ,= M0), plusieurs poˆles appa-
raissent dont l’e´tat vibrationnel a une projection non nulle sur ξ0, ce qui re´sulte de
la leve´e des re`gles de se´lection induite par le de´sordre.
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A.4.3 Application nume´rique.
La section efficace de diffusion Raman a e´te´ calcule´e dans le germanium et le diamant
avec les donne´es suivantes :
– Des pseudopotentiels non relativistes efficaces et bien connus pour le germanium
[15] et le diamant [213] ont e´te´ utilise´s. Les proprie´te´s statiques et vibrationnelles
sont identiques a` celles de [15] et [213]. En particulier, 10 points #k ont e´te´ utilise´s
pour le calcul des proprie´te´s e´lectroniques. La base d’ondes planes e´tait limite´e
par une e´nergie de cutoff de 16 et 40 Ryd pour le germanium et le diamant.
– La fre´quence the´orique au point Γ du phonon optique est de
303 et 1308.8 cm−1 dans le germanium et le diamant naturels.
– Dans le diamant, le calcul ab initio de la dispersion des bandes pre´dit un un
overbending des bandes dans les directions Γ − L et Γ − X , c’est a` dire que cer-
taines fre´quences a` #q fini sont plus e´leve´es que la fre´quence du phonon optique en
centre de zone. Cet overbending est l’objet d’une controverse actuellement [214] :
l’overbending est observe´ selon Γ−X , mais peut eˆtre pas suivant Γ−L [214]. Cet
overbending ge´ne`re un point critique dans la densite´ d’e´tats a` la fre´quence optique
[198].
– Pour les deux mate´riaux, les matrices dynamiques D(#q) ont e´te´ calcule´es ab initio
en 512 points de la zone de Brillouin, soit pour 1024 atomes. Les proprie´te´s de
syme´trie des points #q ont e´te´ exploite´es, ce qui a re´duit le proble`me au calcul de
50 matrices dynamiques.
– Les constantes de force ainsi obtenues ont e´te´ extrapole´es et resyme´trise´es, dans
l’espace re´el [15], pour environ 65000 atomes. Cette taille a e´te´ fixe´e pour l’e´tude
des e´tats re´sonants et elle permet d’affirmer que la largeur de la raie the´orique de
la figure (A.5) est stabilise´e et ne contient pas d’effet de taille finie.
– Les masses ont e´te´ re´parties de fac¸on ale´atoire dans une supermaille d’environ
65000 atomes.
– 600 pas de re´cursion ont e´te´ effectue´s a` chaque fois.
– Les re´sultats pre´sente´s sont des moyenne sur 5 a` 10 configurations de de´sordre,
et sur les 3 directions de polarisation e´quivalentes en syme´trie cubique, obtenues
en mettant le phonon initial |ξ0〉 suivant x, y ou z. Les re´sultats ne montrent pas
de de´pendance en fonction de la polarisation et une tre`s faible de´pendance sur la
configuration de masse.
– L’e´largissement anharmonique the´orique a e´te´ inclus en calculant
G(ω + iΓanh). Les valeurs de Γanh utilise´es sont donne´es dans la table (A.3) [86].
Dans le diamant, une correction de relaxation de re´seau a e´te´ utilise´e, comme dans
[176], ce qui diminue le´ge`rement l’e´largissement jusqu’a` Γanh = 0.966cm−1 pour
la composition x = 89% en carbone 13C. Dans le germanium, l’e´largissement est
le meˆme pour les diffe´rentes compositions.
A.4.4 Re´sultats.
Les re´sultats sont pre´sente´s dans les figures (A.1) a` (A.7). Pour le diamant, ils sont
compare´s aux expe´rience sur les alliages binaires de diamant [205]. Le diamant sert
de re´fe´rence car les donne´es sont accessibles pour toutes les compositions de l’alliage.
Pour le germanium, elles sont compare´es aux re´sultats sur l’alliage 70Ge0.5 76Ge0.5.
Les re´sultats expe´rimentaux sur le germanium naturel sont e´galement reporte´s. Les
e´tats re´sonants obtenus expe´rimentalement (figure A.5, bas) sont ceux de [199, 208].
La figure (A.1) montre la diffe´rence de grandeur des effets isotopiques sur le diamant
et le germanium et en particulier la difficulte´ pour les mettre en e´vidence dans ce
dernier mate´riau.Une erreur dans le calcul des constantes de force du cristal parfait
peut avoir des conse´quences sur les effets du de´sordre isotopique. Pour estimer cela,
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une erreur ale´atoire mais respectant les proprie´te´s de syme´trie de 0.5% a e´te´ ajoute´e
sur les composantes des matrices dynamiques. La raie Raman obtenue est indique´e
en trait pointille´ sur la figure (A.1). Dans le diamant comme dans le germanium,
l’effet est important sur la position de la raie Raman (figure A.2), et peu important
sur la largeur de la raie (figure A.4).
La figure (A.2) montre l’e´cart the´orie-expe´rience sur la valeur absolue de la fre´quence
Raman : cette diffe´rence provient pour l’essentiel des approximations faites dans le
calcul des constantes de force the´oriques du cristal parfait, comme l’indique le calcul
fait dans l’approximation du cristal virtuel.
Dans la figure (A.3), les effets de la masse de l’alliage ont e´te´ soustraits pour montrer
les effets propres au de´sordre. Ils ont e´te´ calcule´s dans l’approximation du cristal
virtuel : le comportement ω = A√
M
avec AGe = 2582.5 et AC = 4535.9, a e´te´
soustrait des courbes the´oriques de la figure (A.2). La position de la raie est en bon
accord avec l’expe´rience dans les deux mate´riaux :
– Dans le diamant, la courbe the´orique reproduit bien le maximum de de´calage de
la raie pour une composition de 70 % en isotope 13C.
– Cette asyme´trie semble absente dans le germanium : le maximum du de´calage est
obtenu pour une composition de 50%.
– Dans le diamant, l’accord quantitatif n’est pas atteint et l’erreur croˆıt avec le
de´sordre : a` 70 % en isotope 13C, l’e´cart the´orie-expe´rience est de 50 %, tandis
que l’accord est bon dans le germanium : dans le mode`le S.C.B.A., le de´calage de
la raie de´pend de la position en valeur absolue de la fre´quence optique the´orique
[215], pour laquelle l’accord est moins bon dans le diamant.
– L’e´cart the´orie-expe´rience sur le germanium naturel est important, mais il est plus
petit que l’erreur estime´e de±0.8cm−1 sur la position de la raie dans le germanium.
L’e´volution de la largeur de raie est en excellent accord avec l’expe´rience dans le
diamant (figure A.4a), et montre un e´cart important avec les re´sultats expe´rimentaux
du germanium (figure A.4b) :
– Dans le diamant, les courbes the´orique et expe´rimentale sont presque paralle`les : le
de´calage entre les deux peut eˆtre attribue´ a` la largeur du spectrome`tre, estime´e a`
2Γ = 1.8cm−1 [176]. Or, la largeur de raie est tre`s sensible a` la forme de la densite´
d’e´tats vibrationnels locale, autour de la fre´quence optique : sans point critique, a`
proximite´ de la fre´quence optique, l’e´largissement est tre`s faible [198]. La densite´
d’e´tats locale est tre`s bien reproduites par le calcul ab initio, et cela indique que
l’overbending dans la direction Γ− L doit exister.
– un e´largissement maximal est pre´dit dans les deux mate´riaux pour 70% en isotope
le plus lourd.
– dans le germanium, l’effet d’e´largissement est tre`s faible, infe´rieur a` 0.2 cm−1
pour la composition interme´diaire, par rapport a` un e´chantillon isotopiquement
pur. Cependant, cet effet n’est pas mesure´ dans les expe´riences.
Les figures (A.5 a` A.7) mettent en e´vidence la pre´sence d’e´tats re´sonants induits par
le de´sordre. Leur tre`s faible amplitude re´sulte de la faiblesse de leur projection sur
le phonon optique de de´part.
– Sur la figure (A.5), la fre´quence the´orique du germanium a e´te´ ajuste´e a` la
fre´quence expe´rimentale (304.5cm−1).
– L’accord the´orique est remarquable : les deux e´paulements observe´s a` 272 et 290
cm−1 ont e´te´ associe´s aux points critiques de la densite´ d’e´tats vibrationnels.
Les e´paulements sont bien reproduits par le calcul the´orique. Les densite´s d’e´tats
the´oriques ont e´te´ moyenne´es sur 10 configurations de de´sordre, et sont trace´es
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pour indication : la me´thode de re´cursion utilise´e pour ge´ne´rer les densite´s d’e´tat
ne peut pas de restituer les points critiques.
– Le pied de la raie the´orique est moins large que celui de la raie expe´rimentale.
La diffe´rence entre les largeurs de raie provient de la re´solution spectrale du spec-
trome`tre. Cependant, les largeurs annonce´es dans les expe´riences [202] semblent
trop faibles pour expliquer la diffe´rence : une hypothe`se est qu’elles sont souses-
time´e, ce qui expliquerait la non de´tection de l’e´largissement isotopique.
Cette restitution par la the´orie des e´tats re´sonants montre la supe´riorite´ de l’ap-
proche ab-initio par rapport a` la C.P.A, dont on s’attend a` ce qu’elle e´choue aux
e´nergies auxquelles la densite´ d’e´tats est domine´e par une re´sonance ou un e´tat lo-
calise´ [216].
Les figures (A.6) et (A.7) montrent l’e´volution des e´tats re´sonants en fonction du
de´sordre. Dans les deux cas, leur intensite´ inte´gre´e est maximale pour la composition
de 70% en isotope le plus lourd.
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A.5 Conclusion.
Le de´sordre isotopique a e´te´ mode´lise´ pour la premie`re fois de fac¸on ab initio dans
un cristal harmonique.
Dans le diamant, toutes les donne´es expe´rimentales sur l’e´volution en fonction du
de´sordre sont reproduites. L’e´cart entre les valeurs absolues the´oriques et expe´rimentales
sur la position de la raie peut eˆtre attribue´e a` l’e´cart sur la valeur absolue de
la fre´quence optique the´orique. La largeur de raie est en tre`s bon accord avec
l’expe´rience. Ceci a une conse´quence importante pour le de´bat en cours sur la forme
des courbes de dispersion dans le diamant, car la largeur de raie est une observation
indirecte de la densite´ d’e´tats locale autour de la fre´quence optique :
– la largeur est tre`s sensible aux points critiques de la densite´ d’e´tats ;
– le tre`s bon accord the´orie-expe´rience sur la largeur de raie nous confirme donc la
validite´ de la densite´ d’e´tats ab initio ;
– or le calcul ab initio pre´dit un overbending dans la direction Γ− L.
Dans le germanium, la reproduction des e´tats re´sonants permet d’affirmer que les
courbes de dispersion the´oriques reproduisent bien les courbes expe´rimentales. La
densite´ d’e´tats locale autour de la fre´quence optique est bien reproduite dans le pied
du spectre. L’e´cart the´orie-expe´rience sur la largeur de la raie provient peut-eˆtre de
la trop faible re´solution du spectrome`tre dans les expe´riences : le calcul the´orique
pre´dit un effet isotopique non ne´gligeable (de l’ordre de 30%) sur la largeur de
raie du germanium.
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Fig. A.1 – Diamant (haut) et germanium (bas) : e´volution the´orique de la raie
Raman en fonction de la composition de l’alliage binaire. Le diamant naturel a une
composition de 1.1 % en isotope 13C. L’effet d’une erreur ale´atoire syme´trise´e de
0.5% sur les constantes de force est indique´ en trait tirete´.
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Fig. A.2 – Diamant (haut) et germanium (bas) : e´volution de la position de la
raie Raman (nombre d’onde en cm−1) en fonction de la masse moyenne de l’alliage
binaire. Pour le diamant, les re´sultats expe´rimentaux sont ceux de l’alliage binaire
[205]. Pour le germanium, les re´sultats expe´rimentaux sont reporte´s pour indication
et sont obtenus sur du germanium isotopiquement pur [202]. L’effet d’une erreur
ale´atoire syme´trise´e de 0.5% sur les constantes de force est indique´ par la barre
d’erreur.
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Fig. A.3 – Diamant (haut) et germanium (bas) : e´volution de la position de la raie
Raman (nombre d’onde en (cm−1)) en fonction de la masse moyenne de l’alliage
binaire. La contribution de masse a e´te´ soustraite (cf. texte).
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Fig. A.4 – Diamant (haut) et germanium (bas) : e´volution de la largeur de la raie
Raman (cm−1) en fonction de la masse moyenne de l’alliage binaire. L’effet d’une
erreur ale´atoire syme´trise´e de 0.5% sur les constantes de force est indique´ par la
barre d’erreur.
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Fig. A.5 – Diamant (haut) et germanium (bas) : e´tats re´sonants induits par le
de´sordre. Noter la faible intensite´ (les raies sont norme´es a` 1). Les densite´s d’e´tats
vibrationnels the´oriques sont e´galement reporte´es (norme´es a` 1/40).
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Fig. A.6 – Germanium : e´volution des e´tats re´sonants en fonction de la composition
de l’alliage binaire. L’effet d’une erreur ale´atoire syme´trise´e de 0.5% sur les constantes
de force est indique´ en trait tirete´ pour la composition 70Ge0.5 76Ge0.5
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